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1.

PODKLADY:

Zprava o stavu nosné ocelové konstrukce @iihio mostu spojeného s jezetfepieku Vitavu u
Mitejovic a Veltrus (6/2012, Ing. Vacha)

Cast m@ivodni archivni dokumentace (cca 1900)

RiZsky most silini spojeny s jezemips Vitavu u Milovic a Veltrus spojeny s jezem (1906
Zahorsky Jan)

Owereni korozniho oslabenijiezt (2/2013, Aqis, Pontex)

5. Vypocet zatizitelnosti mostuips VD Mitejovice (2/2013, Pontex)

POUZITA LITERATURA:

© ©® N o

CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodmioeestujicich konstrukci (2005)
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objeftydani 2008)

CSN EN 1991-2 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukeéfst 2: Zatizeni mostopravou

CSN 73 6221 Prohlidky maspozemnich komunikaci (vydani 2011)

10. CSN 73 6242 Navrhovani a prowd vozovek na mostech pozemnich komunikaci (2010)
11. TP 72 MDCR  Diagnosticky pizkum mosi PK (2009)
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1. UVOD

V lednu a unoru 2013 byl pracovniky firmy Pontewlsg.r.0. proveden posudek technického stavu
Silniéniho mostu spojenym s jezeniep Vitavu u VD Mrtejovic pro objednatele — Povodi Vitavy
statni podnik. Silini most spojeny s jezem je ve vlastnictvi obce fdsit. Jez je n&icnim km
17,980. Stedni¢ast mostu kromfunkce gevodu komunikaceips Vitavu sotiasré plni funkci nosné
konstrukce hradiciho systéreky (dnes pouze provizorniho, systém trvalého Imiazaji¥'uji jezova
télesa postavena ve 20. letech minulého stoleti) Bi@stu je vzhledem k neprovéde Udrzls velmi
Spatny az havarijni. Je tak ohroZzeno jednak mobugZip provizorniho systému hrazeni a jednak je
ohroZena i celkova figobilost mostu pro dal3i provoz.

Objednatel posudku zvaZuje jako krafageni pipadné pevzeti mostu do svého vlastnictvi, aby
mohl zajistit jeho nutnou opravu a naslégmavidelnou adrzbu, tak aby ho mohl i nadale upra
své vodohospodské &ely a jako komunikéni spojnice mezi jednotlivymiastmi jezového objektu
VD Mitejovice.

V ramci posudku technického stavu byly provedeny prace:

- mimoradna prohlidka mostni konstrukce ve smy38N 73 6221 #etns spodni stavby

- stavebni oreni konstrukce mostu pro peby vyp@tu zatiZitelnosti (ze¥eni jednotlivych profil,
sty¢nika a spof v rozhodujicich priezech)

- zjednoduSené stavebni z&eni konstrukce, ateni gicnéhorezu

- zjednoduSené vykresy stavajiciho stavu

- stanoveni skutmé kvality oceli — pracovni diagram, $italnost

- owteni korozniho oslabeni nosné konstrukce

- prizkum kvality zdiva spodni stavby (stanoveni pevinadiva v tlaku, objemové hmotnosti na
odebranych jadrovych vyvrtech, stanoveni pevnoattyh

- potagésky prizkum vSech pifia ve Vitaw

- vypcet zatiZitelnosti

- Z&wrecnd zprava

- névrh opravy mostudetre finanéni analyzy

- fotodokumentace.

Obr. 1.1 — Pohled na most z pravéhefu
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Pri provadini posudku bylo pouZito stawmini z levého na pravyéh. Na levém iehu (Miejovice)
se naléza afga OP1, na pravéntéhu (Veltrusy) se naléza @a OP6. V picnémiezu je pouzivano
ozna&eni navodni (prava) strana — strana proti t@ky a povodni (levd) strana — strana po tiaay.

Prace vterénu byly provedeny tymem pracofrnfikupiny Diagnostiky firmy Pontex s.r.o..
Owereni korozniho oslabeni nosné konstrukce a posky piizkum byl proveden firmou Aquis s.r.o.
Odebrané vzorky byly zkouSeny a hodnoceny Stavieboiatdi Kloknerova UstaviCVUT. Staticky
vypocet byl proveden ve firsPontex s.r.o..

1.1. HISTORIE MOSTNI KONSTRUKCE

Historie mostni konstrukce bylagqyvzata z [1]. Sil@ini most spojeny s jezentgsieku Vitavu u
Mifejovic a Veltrus byl postaven v letech 1900 aZz 19@5iSské silnici do Drafan, ktera byla
pozdji ozna&ena jako statni silnice Tidy ¢. 8. Samotny most byl uveden do provozu 5.12. 1P@3.
postaveni obchvatu silniae 8 kolem Veltrus v roce 1976 se stal mostégsti mistni komunikace.
Souasré s mostem byl postaven jezc¢ast hrazenticniho toku byla nedilnou seasti konstruéni
¢asti hlavniho mostniho pole. Ve dvacatych letechuhgho stoleti byl jez rekonstruovan v souvislosti
s vystavbou elektrarny. iPpiestavié jezu byl zménén systém hrazeni toku, hradici konstrukce
zawsSena na mostvSak Zistala funkni pro pouZiti jako provizorniho hrazeni ppravach hlavnich
hradicich konstrukci — tabulkovych uzavtypu STONEY.

Ocelovy most byl projektovan v letech 1899 az 190dnstrukce mostu bylgeSena dle i@dpisi o
ztizeni mosi Zeleznych, vydanych ministerstvem vnitra v roc®2L8Viost byl navrZzen jakeiSsky
most prvni tidy pro zatizeni povozy 120 q (cca 120 kN) a rovémmoe zatizeni 460 kg/m
(cca 4,6 kN/my), zatiZeni ¥trem a zatiZzeni tlakem vody naestni pole i hrazeni vodotie.

Most je v olgasné dob evidovan jako technickd paméatka.

1.2. STRUCNY POPIS MOSTNi KONSTRUKCE

Most celkové délky 266,6 m je sestavenaétz poli. Jednotlivd pole jsou od levéhdehu
sestavena nasledain

- 1. pole: prosty nosnik o ro&p 62 m, levy konec pole je podem na levotezni kamenné
opére, pravy konec je podégn na kamenném piliP2.

- 2. pole: prosty nosnik o rogh 48 m, levy konec je pod&gn na kamenném piliP2, pravy
konec je podaen na pevislém konci sedniho pole

- 3. pole (stedni pole): prosty nosnik o ra#p 61 m s pevislymi konci délky 14,5 m
podegfen kamennymi piti P3 a P4 , pod &dnim polem (61 m) je z&$ena konstrukce
provizorniho hrazeni toku Vitavy

- 4. pole: prosty nosnik o roh 48 m, levy konec je pod&m na pevislém konci sedniho
pole, pravy konec je pod&m na kamenném piliP5

- 5. pole: prosty nosnik o ro#p 16 m, levy konec je podé&m na kamenném piliP5, pravy
konec je podeaen na pravoiezni ogie OP6

Pole 1-4 jsoureSeny jako fihradové komorové nosniky. Hlavni svislé nosnikyujsdsobné
ptihradové soustavy.rRné vazby jsou ramové. Pole 5 mé svislé nosnfktyr@dové s hornim pasem
zajiS€nym @riénymi poloramy.

Celé konstrukce je dle udag pivodni dokumentace provedend z plavkového ZeleZwiplé
oceli) a je nytovana. Brezy jednotlivych prvik jsou sestaveny z ocelovych péasuhelnik.
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Mostovka je tvéena Zelezobetonovou deskou do pfiofllores. Profily zorés jsou podporovany
systémem podélnikprafezu ,1* vetknutych do fenikd. V krajnich ¢astech je atypickéeseni ZB
tramu a ocelového podélniku na navodni steadB desky na povodni stran

Pricniky jsou plnostnny nytované konstantniho rap8,0 m a vysky max. 0,76 m. Vzdalenost
piicnika odpovida systémurirad hlavnich nosnika pohybuje se v rozmezi 2,24 az 3,1 m.

V arovni spodnich pashlavnich nosnik v poli 1-5 nytované ztuzeni z Uheltikv polich 1-4 je
rovrez i horni ztuZeni z uhelnik

Na konstrukci gedniho pole je zagen systém hrazeni tzv. Zahorsky jez. Jedna seténsy25
slupicovych dvojic, které jsou kloub®&yiipojeny k hlavnimu nosniku na povodni straBlupice jsou
bézn¢ vytaZzeny proti vod pod mostovkou. # potieke hraditticni tok jsou sklopeny do svislé polohy
a ogeny o Ulozny prah, které je vedieky sowasti jezovéhoétesa. Pomoci zasouvanych stavidel do
slupic jefi¢ni tok zahrazen. K obsluze systému hrazeni je n@diové strag vné obrysu lavky
obsluzna lavka, ktera je podporovana vykonzolovarpfiiniky.

Jednotlivda mostni pole jsou krémsttedniho pole na a@pach a pilfich podpirana loZisky
pravdpodobr z ocelolitiny v klasickém uspéadani systému pevnych a posuvnych véalcovych loZzisek
Podpdeni stedniho pole jefeSeny atypicky. Jsou zde ocelové kotvici konstrukagX'ujici ve
vodorovné rovil staticky utité podpdeni mostu a s@asré zachytavajici velké reakce mostu pro
zatizeni kombinaciétru a tlaku vody. Tyto specialni kotevni konstrukites celou $ku mostu jsou
ocelové nytované se samostatnymi loZisky z ocelglia zakotvené pomoci Sikmych tahel iili
Spodni stavba je na lici masivni z Zulovét@mkového zdiva. Bk uvnitt pilite je dle archivni
dokumentace betonovy.

Po most je vedena fima komunikace celkovéi&y 7,5 m. Vozovka je Siroka 5 m, chodnik je na
navodni stra® Siroky 1,5 m a ¥asti mostu po &ém vede kolejova draha pro zvedacfizani systému
hrazeni, chodnik na povodni st&ge Siroky 1,0 m. S&tla vySka nad komunikaci je min. cca 5 m.
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2. MIMO RADNA PROHLIDKA

Objekt: Most ev. ¢. VD - Mifejovice (Silniéni most spojeny s jezem pres Vlitavu u Mifejovic)
Okres: Mélnik

Prohlidku provedla firma: PONTEX, s.r.o.
Prohlidku proved!: Junek Vladimir, Ing.

Datum provedeni prohlidky: 5.2.2013
Poznamka:

Mimoradna prohlidka mostu byla provedena na objednavku Povodi Vitavy statni podnik jako podklad
pro posudek technického stavu mostu. Prohlidka byla provedena ve dnech 23.1,30.1 a 5.2.2013.
Prohlidka byla provedena pod vedenim Ing. Tomase Micky.

Pocasi v dobé provadéni prohlidky: zataZzeno
Teplota vzduchu: -5/10C Teplota NK: -6/8T

A. ZAKLADNI UDAJE

Cislo komunikace: Stanic¢eni km: Ev. €. mostu: VD - Mifejovice
Néazev objektu: Silnicni most spojeny s jezem pies Vitavu u Mifejovic

Stani¢eni ve smeéru: z Mifejovic do Veltrus (z levého na pravy bieh)

Zpusob zpfistupnéni: pomoci Zebfiku, ¢lunu a horolezecké techniky

B. POPIS CASTi MOSTU

0.1 Konstrukci silniéniho mostu spojeném s jezem pfes feku
Vitavu u Mifejovic a Veltrus tvofi celkem 5 poli. Jedna se
pfihradovou nytovanou konstrukci s mezilehlou mostovkou.
Most byl postaven v letech 1900 — 1905.

1. Zaklady mostnich podpér a kfidel

1.1 Mostni podpéry Dle archivni dokumentace jsou mostni podpéry zaloZzeny na
masivnich ploSnych zakladech, ktera jsou v hranach zalozeny
na drevénych pilotach.

2. Mostni podpéry, kfidla, ¢elni zdi

2.1 Mostni podpéry Mostni opéry jsou masivni, na vnéjSim lici jsou vyzdény z
. masivnich Zulovych kvadrd. Opéra OP6 je krabicova, uvnitf
- opery opéry je mistnost - strojovna jezového objektu. Zavérné zidky

jsou betonoveé.
2.2 Mostni podpéry Mostni pilife jsou na vnéjSim lici vyzdény z kamenného
o fadkového zdiva. Materidlem zdiva na lici pilifd jsou Zulové
- pilite kvadry. Jadro pilifa je dle archivni dokumentace betonové.

Pilife maji na navodni strané zaobleny lic. Na povodni strané
jsou na pilifich umistény objekty strojovny jezového objektu.
Do pilifa jsou ukotveny jezové konstrukce VD Mifejovice.
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2.3 Kridla KFidla jsou rovnobéZzna na lici vyzdéna z masivnich Zulovych
kvadra v pravidelném rfadkovém zdivu.

3. Nosna konstrukce, lozZiska, klouby, mostni zavéry

3.1 Nosnéa konstrukce  Nosna konstrukce mostu délky 266,6 m je sestavena z péti
poli.

1. pole: prosty nosnik o rozpéti 62 m, levy konec pole je
podepfen na levobfezni kamenné opéfe, pravy konec je
podepfen na kamenném pilifi P2.

2. pole: prosty nosnik o rozpéti 48 m, levy konec je podepfen
na kamenném pilifi P2, pravy konec je podepfen na previslém
konci stfedniho pole.

3. pole (stfedni pole): prosty nosnik o rozpéti 61 m s
previslymi konci délky 14,5 m podepfen kamennymi pilifi P3 a
P4, pod stfednim polem (61 m) je zavéSena konstrukce
provizorniho hrazeni toku Vitavy.

4. pole: prosty nosnik o rozpéti 48 m, levy konec je podepfen
na previslém konci stfedniho pole, pravy konec je podepien
na kamenném pilifi P5.

5. pole: prosty nosnik o rozpéti 16 m, levy konec je podepfen
na kamenném piliti P5, pravy konec je podepfen na
pravobfezni opéfe OP6.

Pole 1-4 jsou feSeny jako pfihradové komorové nosniky.
Hlavni svislé nosniky jsou nasobné pfihradové soustavy.
Horni i dolni pas jsou tvofeny otevienym dvousténnym
nytovanym profilem (dvojitého T), rozdilného tvaru a tloustek v
riznych astech konstrukce. PFi¢né vazby jsou ramové a jsou
zajistény plnosténnymi nytovanymi pficniky. Do pFi¢nikd jsou
vetknuty ocelové podélniky | ¢.24.

Diagonaly a svislice jsou nytované slozené z udhelnikd a
pasnic.

Pole 5 ma svislé nosniky pfihradové s hornim pasem
zajisténym pficnymi poloramy.

Nosna konstrukce ma v poli 1-4 horni a spodni ztuzeni, v poli
5 pouze spodni ztuzeni. Ztuzeni je provedeno z Uhelniki.

Celd konstrukce je dle ddajd z plavodni dokumentace
provedena z plavkového Zeleza (plavkové oceli) a je
nytovana.

3.2 Nosna konstrukce  Mostovka je tvofena Zelezobetonovou deskou do profild

Zores. Profily Zorés jsou podporovany systémem podélnik(. V

- mostovka krajnich &astech je atypické feSeni ZB tramu a ocelového
podélniku na navodni strané a ZB desky na povodni strané.

3.3 Na konstrukci stfedniho pole je zavéSen systém hrazeni tzv.
i _ Zahorsky jez. Jedna se o systém 25 slupicovych dvojic, které

- systém hrazeni  jsou kloubové pfipojeny k hlavnimu nosniku na povodni

strané. Slupice jsou bézné& vytaZzeny proti vodé pod

mostovkou. PFi potfebé hradit fi¢ni tok jsou sklopeny do svislé

polohy a opfeny o Ulozny prah, které je ve dné feky soucasti

jezového télesa. Pomoci zasouvanych stavidel do slupic je
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ficni tok zahrazen. K obsluze systému hrazeni je na
povodriové strané vné obrysu lavky obsluzna lavka, ktera je

podporovana vykonzolovanymi pfiéniky. Systém hrazeni byl v
nedavné dobé opraven, protikorozni ochrana byla obnovena.

3.4 Loziska Loziska na mosté jsou z ocelolitiny v klasickém usporadani
systému pevnych a posuvnych valcovych lozisek. Podpofeni
stfedniho pole je feSeny atypicky. Jsou zde ocelové kotvici
konstrukce zajistujici ve vodorovné roviné staticky urcité
podpofeni mostu a soucasné zachytavajici velké reakce
mostu pro zatizeni kombinaci vétru a tlaku vody. Tyto
specialni kotevni konstrukce pfes celou Siftku mostu jsou
ocelové nytované se samostatnymi lozisky z ocelolitiny a
zakotvené pomoci Sikmych tahel pilifa.

3.5 Loziska Loziska jsou vzdy pod dolnimi hlavnimi nosniky. Na opéfe 1
jsou loziska pevna, na pilifi P2 do pole 1 jsou podélné
posuvnd. Na pilifi P2 do pole 2 jsou loziska podélné posuvna,
na vykonzolovanou ¢ast hlavniho pole 3 je ulozeno pole 2
pevné. Podepreni stfedniho pole je feSeno atypicky. Jsou zde
ocelové kotvici konstrukce zajistujici ve vodorovné roviné
staticky urcité podpofeni mostu a soucasné zachytavajici
velké reakce mostu pro zatizeni kombinaci vétru a tlaku vody.
Tyto specialni kotevni konstrukce pres celou Sifku mostu jsou
ocelové nytované se samostatnymi lozisky z ocelolitiny a
zakotvené pomoci Sikmych tahel pilifa.

Na pilifi P5 do pole 4 jsou loziska podélné posuvni stejné tak
do pole 5. Na opéfe OP6 jsou loziska pevna.

3.6 Klouby Na previslych konzolach hlavni nosné konstrukce jsou v polich
2 a 4 vlozeny klouby jako podpory prostych nosnikl v poli 2 a
4.

3.7 Mostni zavéry Mostni zavéry jsou provedeny formou ocelovych plechu.

4. Mostni svrSek - vozovka, izolaéni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svrsek, zalivky

4.1 Vozovka Ziviéna vozovka na betonové desce mostovky.

4.2 Izolaéni systém Nezjistén.

4.3 Chodniky Chodnik je na navodni strané Siroky 1,5 m a. Chodnik na
povodni strané je Siroky 1,0 m. Povrch chodniku je betonovy.

4.4 Rimsy Rimsy jsou ocelové.

4.5 Kolejovy svrSek V chodniku na navodni (pravé strané) je vedena kolejova

draha pro zvedaci zafizeni systému hrazeni.

5. Mostni vybaveni - zachytna, ochranna a revizni zafizeni; dopravni znaceni, osvétleni, odvodriovaci
zafizeni

5.1 Zachytna zafizeni Na mosté je na obou stranach osazeno puvodni ocelové
nytované zabradli z pasovych profild se svislou vypini (pole 1-

- most 4). zabradli v poli 5 je tvofeno vodorovnou vyplni.
5.2 Zachytna zafizeni  Na obou pfedmostich je osazeny zachytny systém slozeny z
. ; masivnich Zulovych kvadrG (sloupy) a vypini z ocelovych
- predmosti vodorovnych a svislych madel. Pfed dloznym prahem OP6

jsou kamenné ozdobné sloupy.

5.3 Revizni zafizeni Pod spodnim licem pole 5 je vedena ocelova revizni lavka.
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5.4 Dopravni znaceni  Na mosté je osazeno dopravni znaceni B1 zakazujici vjezdu
vozidel na most. Nad pilifem P5 je osazena ocelova zavora.
5.5 Osvétleni Na hornim ztuZeni je osazeno osvétleni mostu. Na povodnim
boku pilite P2 je lampa.
5.6 Odvodnovaci U obrubnikd jsou osazeny odvodfiovace vedené skrz desku
zafizeni mostovky.

6. Cizi zafizeni

6.1 Na mosté je vedena fada inzenyrskych siti zejména v poli 1-3.
Tyto sité zabezpecuji zejména provoz VD Mifejovice. Sité jsou
zejména zavéSeny na povodnim boku pfihradové konstrukce.
Na pravém boku opéry OP1l jsou vedeny chranicky
inZenyrskych siti.

7. Uzemi pod mostem a pFistupové cesty
7.1 Pod mostem se nachazi:
- v poli 1 pfivodni kanal pro elektrarnu VD Mifejovice

- v poli 2 zpevnéna plocha a kandl plavebni drahy VD
Mifejovice

- v poli 3 a 4 hlavni tok feky Vltavy ovladany s hradici
konstrukci jezu

- v poli 5 kanal pro sportovni drahu

C. STAV A ZAVADY CASTiI MOSTU

1. Zaklady mostnich podpér a kfidel, zemni téleso
1.1 Mostni podpéry Nebyly zjiStény zadné zavady vyplyvajici z poruchy zaloZeni.

2. Mostni podpéry, kfidla, ¢elni zdi

2.1 Mostni podpéry Na lici pilifa jsou lokalné stopy po vyluhach pojiva (zejména
. pilif P3). Na lici opéry OP6 v misté klenuti vstupniho otvoru do
Obecné vnitiniho prostoru krabicové opéry OP6 jsou ve sparach ve

zdivu silné vyluhy pojiva. Vyluhy pojiva byly rovnéz zjistény na
pravé strané opéry OP1.

2.2 Mostni podpéry V drovni kolisani hladiny Vltavy je hloubkové vyplavené
. sparovani mezi zulovymi kvadry u piliftd umisténych v koryté
Pilite feky. Vypadlé sparovani je lokalné i na ostatnich podpérach.
23 Mostni podpéry Na Ulozném prahu opér OP1 i OP6 jsou nanosy nedistot a
. misty je zde uchycena vegetace. V betonové zavérné zdice
Opery OP6 jsou sitové trhliny s vyluhy pojiva, silné zatékani.
2.4 Mostni podpéry Na ulozném prahu opéry a pilifd se obecné naléza mnozstvi
nejspise nefunkénich kabeld.
2.5 Kfidla Opéra_1 Za zavérnou zidkou OPL1 je na povodni strané v kfidle trhlina
Sitky 50 mm.
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3. Nosna konstrukce

3.1 Obecné U nosné ocelové prihradové konstrukce byly pfi prohlidce
zjistény typické zavady shodné ve vSech polich. Protikorozni
ochrana ocelové konstrukce je za koncem své Zivotnosti a
nosna konstrukce koroduje:

- Pfihradova konstrukce mostu nad Grovni mostovky ¢astec¢né
povrchové nakorodovana bez podstatného korozniho oslabeni
profilt, ploSné oslabeni korozi je odhadovano do 5%

- Prihradova konstrukce mostu pod Grovni mostovky, tedy
dolni pasy hlavnich nosnik(, dolni konce svislych stojek a
diagonal, konce pfi¢nikld a sty¢nikové plechy a konce diagonal
vodorovného ztuzeni mostu jsou ve vSech stycich pokryty
nanosy splavenin z mostovky, jsou trvale zneciStény a v
mokrém prostfedi. Tato situace se spojité opakuje ve 3.
mostnim poli v€éetné vysazenych konzol do 2. a 4. pole, kde
skladba jednotlivych prvka — profil dolnich pasu hlavnich
nosnik( vytvari ,uzaviené truhliky* a protoze zde doSlo ve
vSech Usecich mezi pfihradami k ucpani odvodhovacich
otvord, jsou spodni pasy hlavnich nosnikd piné vody,
splavenin, nahazeného odpadu a nékde jsou i zasypany
betonovou smési z oprav mostu. Pod témito nanosy dochazi
ke zvySené korozi prvkG pfihradové konstrukce a tedy ke
koroznimu oslabeni profill. Ostatni ¢&asti pfihradové
konstrukce pod drovni mostovky, které jsou omyvané destém
nebo jsou skryty pod mostovkou, jsou Castec¢né povrchové
nakorodované bez podstatného korozniho oslabeni profila.
Odhad korozniho oslabeni je 10% u dolniho pasu hlavniho
nosniku, dolniho konce svislych stojek a diagonal, konce
pFicnikd. U patnich plecht svislych stojek ve 3. poli ke korozni
oslabeni odhadovano az na 60%. U sty¢nikovych plechd
pficnikd a dolniho hlavniho nosniku je korozni oslabeni
odhadovano na 30% u diagonalnich prutd dolniho ztuzeni
misty az na 50%.

- Ocelové podlaznice Zorés uloZzené na podélnicich pod
vozovkou jsou v krajnich pasech na obou stranach mostnich
poli ¢astecné zkorodované, nékde i rozvolnéné, deformovang,
pokleslé ¢&i prasklé. Ve vnitfnich pasech jsou podlaznice v
puvodnich pozicich, jsou ¢asteéné povrchové zkorodované
bez podstatného korozniho oslabeni profild. Cetnost
poskozeni je cca 20% celkové plochy.

- Zelezobetonova deska pod chodniky je plosné
zdegradovand, kryci vrstva je nedostate¢na, je zde odhalena
betonarska vyztuz, ktera koroduje (misty oslabeni az 100% -
napf. pole 1). Na spodnim lici desky lok&lné stopy po silném
zatékani.

3.2 1.pole Podélny ocelovy | profil pod kolejnici a cho  dnikem na
navodni stran € mostovky je v mist & nad opérou OP1
korozi zcela p feruSen! Nepodporuje tak kolejnici, po které
pojizdi je Faby obsluhujici jez!

Podélny ocelovy | profil pod kolejnici na navodni strané je
korozi silné poSkozen po celé délce mostu.

3.3 2. pole Betonovy podélny tram pod chodnikem v misté kolejnice na
navodni strané povrchové degraduje, lokalné je v misté
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vetknuti nad pfiéniky odpadla kryci vrstva a odhalena
betonarska vyztuz silné koroduje. V cca 2/3 délky pole 2 je
betonovy podélny tram zcela zdeformovany, nepodporu je
kolejnici ani chodnik!

3.4 2. pole Na hornim lici dolniho ztuZeni jsou misty zbytky betonu.

3.5 5. pole Na povodni strané byla zjiSténa vyraznéjSi koroze dolniho
hlavniho nosniku v poloviné rozpéti pole 5, korozni oslabeni je
odhadem 20%.

4. LozZiska, klouby, mostni zavéry

4.1 Loziska VSechna loziska na mosté vice ¢i méné koroduji. MenSi
koroze byla zjiSténa u lozisek na opérach, naopak silné jsou
korozi postizeny loziska zejména na povodni strané na pilifich
P2, P3 a P5. Kolem loZisek je ocelové ochranné oplechovani,
které se vlivem koroze zcela rozpada.

Atypické kotevni prvky na pilifich P3 a P4 kotvici nosnou
konstrukci do spodni stavby koroduji. Ocelova tahla v paté
pilifd povrchové koroduiji.

4.2 Mostni zavéry Dilatacni spary jsou prekryty ocelovymi plechy. Dilataénimi
sparami silné zaték& do nosné konstrukce. Ocelové profily zde
silné koroduji a hloubkové degraduje i betonova deska v
oblastech pod chodniky.

5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svrsek, zalivky

5.1 Vozovka Vozovka je na mosté nerovna, nevhodné vyspadovana, na
vozovce se drzi voda. Vozovka je zcela rozpadla v mistech
prekryti dilatacnich spar.

5.2 Kolejovy svrsek Kolejova draha jefabu na navodnim chodniku na dvou
mistech (zacatek pole 1 a 2/3L pole 2) vlivem rozpadu
podporujicich podélnikd nedostateéné podporovana. Stavajici
poskozeni v téchto dvou mistech nedovoluje bezpecny
prijezd jefabu.

5.3 Rimsy Rimsovy plech po celé délce mostu plodné koroduje, misty je
zdeformovéan. Nejvétsi poSkozeni zjisténo na navodni strané v
polich 1 a 5.

5.4 Chodniky Betonovy kryt chodnik(i ploSné povrchové degraduje. V poli 1

a 2 doSlo na vice mistech k celkové destrukci betonového
chodniku - ten je zde nahrazen ocelovymi plechy.

6. Izolaéni systém

6.1 Izolaéni systém je nefunkéni, do nosné konstrukce silné
zatékéa zejména oblasti dilatacnich spéar.

7. Odvodnovaci zafizeni
7.1 Ocelové odvodnovace ploSné koroduji v celé délce mostu.
8. Svodidla, zabradelni svodidla, zabradli, dopravni zna¢eni a ozna¢eni mostu
8.1 Zabradli Zéabradli na mosté ploSné koroduje. Lokalné je zabradli korozi
silné poSkozené a je nutné jej vyménit (nejvice v poli 1 na

povodni strané). Na nékolika mistech je zabradli deformovano
narazem (napf. pole 4 na levé i pravé strané).
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8.2 Zabradli U nékolika kamennych sloupt zabradli na obou pfedmostich
je vodorovna trhlina v Urovni ukotveni horniho madla. Na
navodni strané u OP1 doSlo dokonce k odpadnuti horni ¢asti
Zulového sloupku. Prvni kamenny sloup na pfedmosti u OP1
na navodni strané je cely pootoéen v paté.

8.3 Zabradli Ocelova vodorovna madla zabradli na pfedmostich obou opér
silné koroduji, dochazi k odlupovani svrchni vrstvy ocelovych
madel.

10. Cizi zafizeni na mosté

10.1 Na pravé strané opéry OP1 je vedena plastova chranicka
inzenyrské sité, kterd konéi na chodniku nad opérou OP1,
nevede nikam.

10.2 Na mosté se nachazi velké mnozstvi funk&nich i nefunkénich
kabel (zejména na UloZznych prazich podpér). Na spodnim lici
nosné konstrukce i na hornim ztuzeni jsou zbytky dratd
telefonniho vedeni. Chranicky lokalné povrchové koroduiji.

D. HODNOCENi PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVAD ENYCH OPRAV, ZAVADY
MOSTNI EVIDENCE

Na mosté neni provadéna témeér zadna udrzba. Mostni objekt je v takovém stavu, kdy provadéni bézné uadrzby
nemuze prodlouzit jeho zivotnost, resp. zvySit zatiZitelnost. Most je nutno zasadné rekonstruovat bez jakékoliv
prodlevy.

E. OPATREN[ NA vZK}/ALITNENi SPRAVY OBJEKTU, NAVRH NA
ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

5.odstranéni nutno provést ihned

- Viz. samostatna kapitola posudku technického stavu mostu.

F. ZAZNAM O PROJEDNANI OPAT RENi SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVEN|I DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI zP USOBU A
TERMINU ODSTRANENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENi ZATEZOVACI
ZKOUSKY, STANOVENI P REDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani :28.2.2013
Poznamka :

S vysledky prohlidky byl seznamen zastupce objednatele Ing. Knoulichova.
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G. RQZHODNUTi O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKA CNiHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY MOSTU

Stavebni stav Zatizitelnost

Spodni stavba Zpusob zjisténi zatiZitelnosti:

Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu: N (Zpusob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)
IV - Uspokojivy a= 0,8

Vn= 7t
Nosna konstrukce
Vr= 20t
Stavebni stav:  Koeficient stavebniho stavu:
Ve= 57t
VI - Velmi Spatny a= 04
PouZitelnost: IV — omezené pouZitelné Maximalni napravovy tlak = 5,7 t

O stavebnim stavu rozhoduji poruchy nosné
konstrukce — silné korozni oslabeni
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Obr. 2.1 - Pohled na most z levého
brehu.

Obr. 2.2 - Pohled na most z pravého
bfehu.

Obr. 2.3 - Sikové usporadani proti
sméru staniceni.
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Obr. 2.5 - Bo¢ni lic pole 1 z povodni
strany.

Obr. 2.6 - Bo¢ni lic pole 2 z navodni
strany.
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Obr. 2.7 - Spodni lic pole 3 - systém
provizorniho hrazeni.

Obr. 2.8 - Spodni lic nosné konstrukce
pole 4.

Obr. 2.9 - Boéni lic pole 5.
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Obr. 2.10 - Pohled na celni lic opéry OP1
(levobrezni).

Obr. 2.11 - Necistoty na Ulozném prahu
opéry OP1, povrchové koroze lozZisek.

Obr. 2.12 - Pohled na levy (povodni) bok
pilife P2.
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Obr. 2.13 - Detail kotveni nosné
konstrukce do pilife P3.

Obr. 2.14 - Pohled na lic pilife P4 z pole
4. Na Ulozném prahu je patrny
mechanismus kotveni nosné konstrukce
do pilife. Pod mostem jezovy objekt.

Obr. 2.15 - Vyplavené sparovani v arovni
kolisani hladiny Vitavy v paté pilife P5.
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Obr. 2.16 - Pohled na lic opéry OP6.

Obr. 2.17 - V misté klenuti vstupniho
otvoru do vnitmiho prostoru krabicové
opéry OP6 jsou ve sparach ve zdivu
silné vyluhy pojiva.

Obr. 2.18 - Na ulozném prahu opéry OP6
jsou uchyceny necistoty a vegetace,
loziska povrchové koroduji. Na Glozném
prahu vede kabel neznadmého pdvodu.
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Obr. 2.19 - NK - pole 1, navodni strana,
detail koroze dolniho hlavniho nosniku.

Obr. 2.20 - NK - pole 1, korozi zcela
pferuSeny podélny profil pod kolejnici na
pravé strané mostovky v misté nad
opérou OP1.

Obr. 2.21 - NK — pole 1, navodni strana,
detail silné koroze styénikového plechu
treti pfihrady.
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Obr. 2.22 - NK - pole 1, povodni strana,
detail silné koroze dolni pasnice pfi¢niku.

Obr. 2.23 - NK - pole 1, nedostate¢na
tloustka kryci vrstvy betonové desky,
ploSna koroze betonarské vyztuze.

Obr. 2.23 - NK - pole 1, detail napojeni
ocelovych profild mostovky Zores na
krajni podélnik, silna koroze.
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Obr. 2.24 - NK - pole 1,2, detail ukonéeni
nosnych konstrukci nad pilifem P2, silné
zatékani, hloubkova degradace betonu,
koroze ocelovych profild.

Obr. 2.25 - NK - pole 2, pohled na
navodni stranu.

Obr. 2.26 - NK - pole 2, silnd koroze
styénikového plechu, na diagonéle
dolniho ztuzeni zbytky betonu. Betonovy
podélnik podporujici kolejnici je zcela
rozpadly.
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Obr. 2.27 - NK - pole2, detail koroze
styénikového plechu.

Obr. 2.28 - NK - pole 2, povodni strana,
diagondla dolniho ztuzeni je v misté 3
pfihrady v napojeni na styénikovy plech
zcela prerusena.

Obr. 2.29 - NK - pole 2, na styénikovém
plechu dolniho ztuzeni jsou zbytky
betonu.
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Obr. 2.30 - NK - pole 2, navodni strana,
necistoty v misté styénikového plechu
dolniho hlavniho nosniku, koroze.

Obr. 2.31 - NK - pole 2, navodni strana,
betonovy podélny tram je zcela prerusen,
rozpada se.

Obr. 2.32 - NK - pole 2, siln4 koroze na
koncich ocelovych profild mostovky
Zorés.
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Obr. 2.33 - NK - pole 2, silné zatékani na
krajni podélnik a betonovou desku
chodnikové ¢asti mostovky.

Obr. 2.34 - NK - pole 3, silnd koroze
kotevniho mechanismu nosné
konstrukce na pilifi P3.

Obr. 2.35 - NK - pole 3, vodou vyplnény
dolni hlavni nosnik.
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Obr. 2.36 - NK - pole 3, povodni strana,
silnd  koroze dolniho ztuzeni nad
systémem provizorniho hrazeni.

Obr. 2.37 - NK - pole 3, povodni strana,
silnd koroze dolni ztuzeni v misté
napojeni na stycnikovy plech 9 pfihrady.
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Obr. 2.38 - NK - pole 3, navodni strana,
koroze spodniho lice hlavniho nosniku v
misté 15 prihrady.

Obr. 2.39 - NK - pole 3, navodni strana,
korozi zcela preruSena sténa svislice 19
pfihrady.

Obr. 2.40 - NK - pole 3, povodni strana,
korozi zcela prerusena sténa svislice 22
prihrady.
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Obr. 2.41 - NK - pole 3, lozZisko na pilifi
P4, povrchova koroze, v okoli loziska
mnoZstvi kabeld.

Obr. 2.42 - NK - pole 4, spodni lic.

Obr. 2.43 - NK - pole 4, pohled na spodni
lic NK a mechanismus kotveni NK na
pilifi P4.

Unor 2013

29

m’



VD Mitejovice — Silnéni most spojeny s jezeniigs Vitavu u Miejovic — posudek technického stavu

Obr. 2.44 - NK - pole 4, povodni strana,
korozi zcela preruSeny profil dolniho
ztuZzeni v misté napojeni na styénikovy
plech 3 prihrady.

Obr. 2.45 - NK - pole 4, lozisko na pilifi
P5, povrchova koroze.

Obr. 2.46 - NK - pole 5, lozZisko na pilifi
P5, ochranny plechovy kryt loziska
korozi rozloZen, lozisko silné koroduje.
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Obr. 2.47 - Pole 5 - revizni lavka pod NK
pole 5.

Obr. 2.48 - NK - pole 5, navodni strana,
detail koroze ve styénikovém plechu

vr v

dolniho hlavniho nosniku a pfi¢niku.

Obr. 2.49 - NK - pole 5, navodni strana,
silna koroze dolniho hlavniho nosniku v
L/2.
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Obr. 2.50 - Pfedmosti na OP1, navodni
strana, urazena hlava Zulového sloupku
zabradli.

Obr. 2.51 - Pole 3 - povodni strana,
konzola pojizdéna mechanismem na
vytahovani provizorniho hrazeni.

Obr. 2.52 - Pfedmosti pred OP1, navodni
strana, navodni Zulovy blok je cely
pootocen.
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Obr. 2.53 - Pfedmosti pred OP1, navodni
strana, plastova chranicka je ukoncena
pod zabradlim.

Obr. 254 - Pohled na vozovku nad
mostnim zavérem nad OP1. Vozovka se
rozpada.

Obr. 2.55 - Detail vozovky nad mostnim
zavérem nad pilifem P2, vozovka je
rozpadla.
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Obr. 2.56 - Pohled na kolejovou drahu na
navodni (pravé strané) vozovky.

Obr. 257 - Zé&bradli je poskozené
narazem, zabradli ploSné koroduje.
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3. TECHNICKA ZPRAVA PR UZKUMU

3.1. STANOVENI VLASTNOSTI SPODNI STAVBY

3.1.1. POPIS ZKOUSEK PEVNOSTI KAMENE

Cilem zkouSek bylo zejména stanovit pevnost kansgioelni stavby. &hem provadni prizkumu
byly odebrany jadrové vyvrty 100 mm, celkem 3ks. Vyvrty byly odebrany z licni plochgdggr
z masivnich Zulovych kvadr Délka vyvrti byla cca 600 mm.

3.1.2. VYSLEDKY ZKOUSEK PEVNOSTI BETONU / KAMENE

Tabulka 3.1-1 stanoveni pevnosti v tlaku kamene

ZkuSebni . ~ P I:is,cube
Misto & - Popis zkouSené&asti konstrukce [MPa]
V1 Spodni stavba (@pa,OPG, dik, cca 1 m nad 69.1
terénem)
Spodni stavba (piliP2, dik do pole 1, cca 1m
V2 nad terénem) 62,3
V3 Spodni stavba (@pa OP1, pravy bok @py, cca 753
1m nad terénem) ;
3.1.3. STANOVENI OBJEMOVE HMOTNOSTI KAMENE
Tabulka 3.1-2 stanoveni objemové hmotnosti kamene
. : s Objemova hmotnos
Vyvrt: Popis zkouSené&asti konstrukce [kg/m?]
V1 Spodni stavba itk opsry OP6 2630
V2 Spodni stavba ik pilite P2 2650
V3 Spodni stavba it opsry OP1 2630

Zavére¢né shrnuti vysledki hodnoceni kamene

Kamen ve vyvrtech V1 — V3 je homogenni, hutny bblirt. Jedna se o Zulu.

Z nantfenych hodnot provedenych zkouSek kamenesrydpe konstatovat, Ze:

Zjistené hodnoty pevnosti u vyirtse pohybovaly mezi 62,3 — 75,3 MPanrRérna pevnost
kamene byla vypiena68,9 MPa ZjiSttna pameérna objemova hmotnost na odebranych vyvrtech
byla 2640 kg/nt. V kameni nebyly zjigny zadné trhliny.

Uvedené doporené znsky plati, v souladu s metodikou prowhd zkouSek,pro zdravy,
nenaruSeny kdmen.Na konci protokolu z diagnostickéhotigkumu je piloZzena expertni zprava ze
zkouSeni odebranych vyurKloknerova ustaveeVUT.
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Obr. 3.1 — odebrany jadrovy vyvrt V2

3.2. STANOVENI PEVNOSTI ,SPAROVE MALTY, STANOVENI
PEVNOSTI ZDIVA SPODNI STAVBY

Orient&ni urkeni pevnosti bylo provedeno na zaklakvalifikovaného odhadu podloZzenym
dlouhodobymi zkuSenostmi ze zkouSeni obdobnychi tipnstrukci. Pevnosti zdici malty Ize
orient&né urtit na 2 MPa. Zdici malta byla v konstrukci suchég bjevnych poruch.

Vypocet pevnosti kamenného zdiva ligdisti pilica byl proveden podle metodiky Eurokédu 6.

VVyhodnoceni pevnosti zdicich prvi

Pramérna Smsrodatns
Oznaseni vzorku Misto odéru krychelna ngr(r)] ;‘T(tna k\/a:cl_an_:m
pevnosty | odchylka | koeficient
Krychelna pevnost v tlaky fMPa] | tlaku f, [MPa]
V1 diik opsry OP6 69,1
V2 diik pilire P2 62,3 68,9 9,3 13,50%
V3 bok opry OP1 75,3
Odhad pevnosti zdici malty
F\)mo,m= 2,00 MPa
Charakteristickd pevnost v tlaku zdiva se uti ze vztahu:
f =KOf0Of~
K b m
fx charakteristicka pevnost zdiva v tlaku N/mpmo zdivo s vyplsnymi loZznymi

sparami

m’
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K konstanta zavisla na druhu zdiva a sk&mdicich prvk, zaazeni zdicich pruk
do skupin zavisi na geometrickych charakteristikéchto prvki
(viz CSN 1996-1-1, tabulka 3.3.)
fy normalizovana gmerna pevnost v tlaku zdicich privkk N/mn?
fim pramérna pevnost malty v tlaku v N/nfiruvaZuje se nejvyse mensi z hodngt 2f
nebo 20MPa. U zdiva s lehkou maltou a u zdiva kytem sparami se asuje,
zda malta odpovida minimalni pevnostiidd M5.
a exponent zavisly na tlotée loznych spéar a druhu malty0,65 pro
nevyztuzené zdivo s obgjnou nebo lehkou maltou,
a=0,85 pro nevyztuzené
zdivo s maltou pro tenké spary
B exponent zavisly na druhu malfs0,25 pro obyejnou maltuB=0 pro lehkou
maltu a maltu pro tenké spary, di&N EN 1996-%1.3.6.1.2 (2) je pro zdivo
zhotovené z oliegjné malty a malty s pérovym kamenivem koeficign®,30
velicina hodnota poznamka
fo 68,9 MPa normalizovana pevnost pouZzitého kamene
fm 2,00 MPa orienténi pevnost malty
K 0,45 vizCSN EN 1996-1 tab. 3.3
o 0,70 pro zdivo zhotovené z obgjné malty (viZUSN EN 1996-%l. 3.6.1.2 (2)
B 0,30 pro zdivo zhotovené z obgjné malty (viZCSN EN 1996-%l. 3.6.1.2 (2)

Charakteristicka pevnost zdiva v tlaku:

fk

= 0,45 * 68,9 0,7 * 2,00 0,30

fk

10,7 MPa

Navrhova pevnost zdiva:

fo

Ym1

Vo= VuVe VeV

navrhova pevnost zdiva v tlaku N/rfim

dilei sowinitel zdiva

zakladni hodnota diiho sodinitele spolehlivosti, kter4 se pro zdivo z plnyaihel
uloZzenych na oligjnou maltu rovna 2,0. V ostatnickigadech je nutno stanovit
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rozborem s ohledem naigmb zjiS&ni pevnostnich charakteristik

Ym2 sowinitel zahrnujici vliv pravidelnosti vazby zdivavgplnéni spar maltou:
0,85y:<1,2; doIni mez intervalu plati pro zcela pravideinazbu a dokonalé
vyplreéni spar

Ym3 sowinitel zahrnujici vliv zvySené vlhkosti, pro vihkasdiva v intervalu od 4% do 20%
se sotinitel urgi interpolaci mezi hodnotami X,,3<1,25

Yma souwinitel zahrnujici vliv svislych a Sikmych trhlin w&livu v intervalu 1,8y4<1,4,
dolni mez plati pro neporusené zdivo bez trhlin

velicina hodnota poznamka

Ym1 2,00

Ym2 1,10 vazba pravidelna, spary lok&imedostaténé vyplnéné

uvazovana vlhkost

Yims 1,125 Zdiva 12 %

Yma 1,00

Ym = Ym* Y%yt Yima
— [ C C
Ym =
2,0 1,101,125 1,00 = 2,475
Navrhova pevnost zdiva
f 10,7
fo = « = = 4,33 MPa
Ym 2,48
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3.3. STANOVENI VLASTNOSTI OCELI NOSNE KONSTRUKCE

V ramci posudku technického stavu mostu byly odaptéyti vzorky ocelové konstrukce mostu
pro zkouSeni v laboratio ZkouSenim v laboratobyly ovéieny mechanicko - fyzikalni viastnosti oceli
pouzité na most Byla zjiS€na pevnost oceli v tahu a sitalnost.

Odebrané vzorky S1 a S2 byly naviti pkouSeni je&t rozdtleny do dvou vzork a a b.
Vysledky zkouSeni oceli slouZi jako jeden z podilptb staticky vypoet.

Vzorky oceli byly odebrany naiznych mistech konstrukce, Wivzorki byl proveden tak, aby
nebylo ovlivréno statické chovani nosné konstrukce.

Tabulka 3.3-1 rozmiséni a vyhodnoceni vzorki oceli konstrukce mostu — tahova zkouska

Zk. Popis zkouSené&asti konstrukce;

vzorek pogkozeni Zjisteny stav Horni mez kluzu R(MPa)

Nosna konstrukce Sla - 227 MPa

S1 (pole 5, stgnikovy plech dolniho bez oslabeni
ztuzeni) Slb - 216 MPa

Zabradli ) ) Sla- 341 MPa
S2 (pole 5, povodni strana, spodni | povrchova koroze

vodorovné madlo zabradli) S1b - 306 MPa

Nosna konstrukce
S3 (pole 3, picné ztuzeni, povodni bez oslabeni 222 MPa
diagondly, pihrada 24)

Nosna konstrukce

(p_qle 1,, podéiny nqsmk pod kO|€j,nIC velmi silna koroze )
pojizdného mechanismu v chodnikoyé
¢asti na navodni stréh

sS4

Obr. 3.2 - Dolni styénik nosné
konstrukce v poli 5, kde byl odebran
vzorek S1.
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Obr. 3.3 — Vzorek S2 odebrany se
spodniho madla zabradli v poli 5

Obr. 3.4 — Vzorek S3 odebrany ze
ztuzeni diagonaly v poli 3.

Obr. 3.5 — Vzorek S4 odebrany ze zcela
korozi preruseného podélniku
- V prostoru pod chodnikem v poli 1.
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Zavéreéné shrnuti

Pri tahové zkouSce byla zji&ta horni mez kluzu pouzité oceli vrozmezi, R 216 -341 MPa.
Vzhledem k omezenému mnozstvi zkouSek oceli dappeme pros staticky vyget mostu pouZit
navrhovou pevnost oceligR 190 MPa.

Zkouska svitelnosti byla provedena v odborné labotat8VUM. Chemickou analyzou bylo
Zjisteno, Ze vSechny 4 vzorky jsou vyrobeny z nizkoleg@évaceli, kterd je dle uhlikové ekvivalentu
CEV u v3ech 4 vzorksvaitelna.

Kompletni vysledky zkouSeni vyztuZe jsou &sti protokolu ze zkudebni laboracCVUT
Kloknerova ustavu.
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3.4. OVERENi KOROZNIHO OSLABENI

Owereni korozniho oslabeniddezi bylo provedeno dne 5 a 7.2. 2013 firmou Avis s.rGilem

owvéreni korozniho oslabeni bylo vytipovani typickychstrposkozenych korozi a zpéi pripadnych
nejzavazgyjSich poskozeni.

Kompletni protokol je v samostatném elaboratu. Syutku technického stavu mostu budou

shrnuty pouze za@vy ze zpravy.

P¥i ovéreni korozniho oslabeni péiezi bylo zjisténo:

Ptihradova konstrukce mostu nad Grovni mostovkyiga, omyvana dedin, bez nanas je
caste&ne povrchow nakorodovand bez podstatného korozniho oslabefiitpr

Ptihradova konstrukce mostu pod uUrovni mostovky, tddini pasy hlavnich nosrik dolni
konce svislych stojek a diagondl, koncé&c¢piki a stgnikové plechy a konce diagonal
vodorovného ztuzeni mostu jsou ve vSech stycichiyppkianosy splavenin z mostovky a jsou
tedy zn&n¢ trvale zneéisSteny. Tato situace se spdjitopakuje ve 3. mostnim policetns
vysazenych konzol do 2. a 4. pole, kde skladbagtigyich prvki — profiti dolnich pas
hlavnich nosnifik vytvéi ,truhliky® a protoZze zde doslo ve v3ech Usecichzimprihradami

k ucpani odvotiovacich otvail, jsou spodni pasy hlavnich noshilplné vody, splavenin,
nahazeného odpadu &kde jsou i zasypany betonovou &hz oprav mostu. Podrhito nanosy
dochéazi ke zvySené korozi pfviprihnradové konstrukce a tedy ke koroznimu oslabedtil pr
Ostatni¢asti gihradové konstrukce pod Urovni mostovky, které jsmyvané des$m nebo jsou
skryty pod mostovkou, jsodasténé povrcho¥ nakorodované bez podstatného korozniho
oslabeni profil.

Ocelové podlaZznice Zorés uloZzené na podélnicichvpadvkou jsou v krajnich pasech na obou
stranach mostnich polidst&éné zkorodované, ¢kde i rozvolgné, deformované, poklesid
prasklé. Ve vninich pasech jsou podlaZnice ®pdnich pozicich, jsowést&né povrchow
zkorodované bez podstatného korozniho oslabenil prof

Zelezobetonova deska pod chodniky je degradovaisfy propadla a nebylagdmétem owreni
korozniho oslabeni, ro¥a tak loziska mostu.

Typick& mista poSkozena korozi a odhad korozniho beni:

Prihradova konstrukce nad Urovni mostovky, ploSnéxairoslabeni do 5%.

Ptihradova konstrukce mostu pod Urovni mostovky, tddini pasy hlavnich nosrik dolni
konce svislych stojek a diagonal, kond&pika a stgnikové plechy, korozni oslabeni préfih
plechi v ploSe do 10%, patni plechy svislych stojek vpdi az 60%.

Styénikové plechy a diagonalni pruty vodorovného ztiizsmd mostovkou, korozni oslabeni
sty¢nikovych pleck do 30% (1-3-N 3), diagonalnich péudo 50%.

Ocelové podlaznice v krajnich pasech pod vozovkawlnou stranach mostnich pofst&ne
zkorodované, &kde i rozvolné, deformované, poklestéprasklé ¢etnost poSkozeni 20%.
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3.5. POTAPECSKY PRUZKUM

Potagcsky prizkum se vzhledem né&pnivé k hladig feky Vitavy nepodalo prozatim uskuténit.
Po jeho provedeni bude technicka zprava v tétadepioplna.
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4. VYPOCET ZATiZITELNOSTI

V rédmci statického posouzeni siiniho mostu spojeného s jezebegreku Vitavu u Mtejovic byl
proveden vypéet inosnosti mostovky a vSe&tyr rozdilnych mostnich poli — pole 1 o rédp62 m,
pole 2 (4) o rozgti 48 m, pole 3 o rozjpi 14,5+61+14,5 m a pole 5 o r@&tplém.

Staticky vypdet byl proveden ve dvou variantdch — pro oslabeaoweoslabenou konstrukci
korozi. Vypa@et si kladl za cil uwit unosnost nosné konstrukce pro pojezd nahoditidmravniho
zatizeni po mos&ta rovréZz zpisobilost konstrukce (v poli 3) pro spést systému provizorniho
hrazeni (Zahorského jezu). Spunst konstrukce Zahorského jezu mimo jingegpoklada i pojezd
jerabovych mechanisimpo kolejové drazeips pole 1 a 2 do pole 3.

ZvIastni kapitola vypétu byla vyhrazena nytovym sy, spodni stavba loZiskim na most.

A) Zatizitelnost nosné konstrukce pro pojezd nahodiého dopravniho zatizeni dle normy
CSN 73 6222

Max.napravovy
Konstrukce V, [t] Vr [t] Ve [t] tiak [t]
oslabena kce 7 20 100 57
mostovka
neoslabena kce 13 32 170 9,7
oslabena kce 20 69 99 15
pole 1
neoslabena kce 3 84 154 23,3
oslabena kce 16 58 76 12
pole 2
neoslabena kce 3 98 130 23,3
oslabena kce 14 62 57 10,5
pole 3
neoslabena kce 24 114 96 18,0
oslabena kce 29 47 103 21,8
pole 5
neoslabena kce 34 55 165 25,5

Pozn. Vn — zatiZitelnost normalni (libovolné mnegsbzidel na mos)
Vr — zatizitelnost vyhradni (jedno vomdla most + zatiZzeni chodni
Ve — vyjimeéné zatiZeni (zvlastni z&tovaci souprava za vyldeni veSkerého provozu)
ZatiZzeni od dopravy v poli 3 bylo zkomiino s maximalnimidinky spus&né konstrukce
systému provizorniho hrazeni.

Vypocet v poli 3 byl proveden na principudeni zbytkové unosnosti po adleni (Einka zatizeni
spuséného Zahorského jezu. Hodnoty zatiZitelnosti mobgt odterpany roviz zatizenim j&bi
v polich 1 — 3. Navodni nosnikiie byt zatizen dvojici fdbd o hmotnosti kazdého 2,7 t, povodni
nosnik v poli nize byt zatizen dvojici fdbi o hmotnosti kazdého 1,4 t. Je dog@mo i pouZiti
jerabi na most vylowdit ostatni dopravni zatiZeni.

O Uunosnosti (zatiZitelnosti) mostu rozhoduje néglaprvek. NejslabSim prvkem na niost

s
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mostovky je dana tehdejSim nizkym navrhovym zaffderkteré tvaily povozy tazené kimi a
rovnongrné zatizeni davem lidi. Svoji roli hraje r@&én oslabeni prvik mostovky, které dale snizuje
hodnoty zatiZitelnosti.

Hlavni gihradové nosniky prokézaly, Ze majiiep své korozni oslabeni relatiwelkou Unosnost
i pro dnedni normové zatiZzeni pr&imym zatiZzenim.

Vysledna zatizitelnost Silémiho mostu spojeného s jezeted Vitavu u Miejovic pro
dopravni zatizeni

Zatizitelnost ZatiZitelnost mostu dleCSN 73 6222
Vn =V - CZEN (normalni) 7t
Vr=V — CZEN (vyhradni) 20t
Ve =V — CZEN (vyjimetné) 57t
max. napr. tlak 57t

B) Zpiusobilost konstrukce pro spus¥ni systému provizorniho hrazeni

Pro objednatele posudku (Povodi Vitavy statni plodai zasadni informace, zda je bespe
moZzné vyuzit stavajici Zahorského jez jako systhrageni toku Vitavy pod &dnim polem 3.

Statickym vypétem bylo prokazano, Ze unosnost hlavnich ndspifhradové konstrukce je i@s
své korozni oslabeni dost&té pro bezpmeé spudini Zdhorského jezu. Nosna konstrukce v poli 3 je
ale @i spustni Zahorského jezu atipmaximalnim vzduti hladiny Vitavy namahana vyrazno
vodorovnou silou. Ta se sklada se sloZek zatizerinem a zejména pak vodnim tlakem. Z toho
divodu je nosnd konstrukce na spodnim lici ztuZzersivmam za¥trovanim (ztuzenim), kter&gnasi
tyto velké sily.

Pfi mimoradné mostni prohlidce &ipvereni korozniho oslabeniiiezi [3] bylo zjiS€no silné
korozni oslabeni prikdolniho ztuZeni dosahujici az 60%imzové plochy.

Ze statického vyptiu dolniho ztuZeni vyplyva, Ze od maximalnich vadaorych sil je
v jednotlivych prutech dosaZzeno gdma drovni do 110 MPa. To odpovidalgizne vyuZiti prviki do
60% jejich unosnosti. To ale plati pouze pro kormmslabenou konstrukci. Pokud bychom zohlednili
korozni oslabeni gkterych pfirezi az 60%, tak napi od maximalni vodorovné sily prevysuji
piipustna nagéti v prvcich dolniho ztuZeni na mezi Unosnosfiv souladu s normami nelze vyuzit
vodorovnou tuhost mostovky, kterd se ale na skidtekonstrukci podili naipnosu vodorovnych
namahani).

Lze konstatovat, Ze ip spusSéni Zahorského jezu jsou tak lok&lmeékteré pruty spodniho
zawtrovani naptoveé premahany. Z hlediska norem tento stav nelgugtit. Konstrukci Zahorského
jezu tak nelze i stdvajicim stavebnim stavu dolniho ztuZeni vynaimaximalni navrhovou hladinu
zahrazeniteky Vltavy z divodu nadmirného namahani spodniho ztuzelrio bezp&né zajis€ni
poZzadované funkce Zahorského jezu (jako hradiciho ystému) je nutné nejdtive opravit
(vymeénit) korozi poSkozené prvky dolniho ztuzeni.

DalSim problém fedstavuje kolejova drdha vedena v betonovém chadnfidvodniho nosniku.
Konstrukce mostovky chodniku vynésejici kolejovadhdi je na &kolika mistech \havarijnim
stavul Zelezobetonova deska je nakalika mistech zcela rozpadla a je nahrazena poovimi
ocelovymi plechy (pole 1,2). Zelezobetonovy nosmjrt je v jednom mistv poli 2 zcela ferusen,
visi pod most. Row¥ ocelovy nosnik 1140 (podporujici kolejovou drgetébu) je na jednom mist
nad ogrou OP1 zcelaifgrusen.
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Pojezd jéabu po most tak neni mozny v poli 1 a 2 vzhledem k vaznym dawa v nosné
konstrukci chodnikovéasti mostovky.
Statickym vypétem bylo prokdzano, Ze Unosnost mostni konstrukogsiho mostu spojeného
s jezem je dostated pro pojezd vozidel do hmotnosti Vn = 7t, Vr =,2@e = 57t. Dale bylo
prokdzano, Ze unoshost hlavnickiihpadovych nosnik je dostaténa pro spughi konstrukce
Z&ahorského jezu a zahrazeni toku Vitavy.

Spus€ni konstrukce Zahorského jezu a jeho vyuZziti na prigktované vzduti Vitavy neni
mozné z divodu korozi silné po3kozeného dolniho ztuZeni, které by wffpadé spouseni
Z4ahorského jezu bylo gremahano. RoviZ neni mozny pojezd jéabia obsluhujici Zdhorského jez

JT4

v poli 3 z divodu havarijniho stavu chodnikovééasti mostovky v poli 1 a 2.

Po odstraréni vyse uvedenych zavad bude konstrukce mostu igobila pro spuséni systému
provizorniho hrazeni - Zahorského jezu.
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5. ZAVER

5.1. SHRNUTI TECHNICKEHO STAVU MOSTU

V ramci posudku technického stavu mostu byl podéalatokumentovan stav mostu. Stav mostu
Ize obec# ohodnotit jako velmi Spatny.

V rédmci prohlidky nosné konstrukce byla zji$ silna koroze zejména v mistech styku spodniho
piicniku a spodniho hlavniho nosniku. Korozi jsou padkg nejvice stinikové plechy a napojeni
spodniho ztuZeni. Protikorozni ochrana je jako kcela nosné konstrukci degradovana.é@mni
korozniho oslabeni pfezi zjistilo typickd mista poSkozena koroztititadova konstrukce nad urovni
mostovky jecistd, bez nands je casténé povrcho¥ nakorodovana bez podstatného korozniho
oslabeni profit (do 5% pfitezové plochy). Fhradova konstrukce mostu pod Grovni mostovky, tedy
dolni pasy hlavnich nosnik doIni konce svislych stojek a diagonal, koné&rpka a sty¥nikove
plechy a konce diagonal vodorovného ztuZzeni masiu ye vSech stycich pokryty ndnosy splavenin
Zz mostovky. Patni plechy svislych stojek (svislig)oli 3 jsou oslabeny az o 60%. Ostatni konstrukce
mostu pod Urovni mostovky, tedy dolni pasy hlaviolniki, dolni konce svislych stojek (svislic) a
diagonal, konceifenika a stgnikové plechy, koroduji plogrs oslabenim cca o 10%. Vyr&zkorozi
oslabeny jsou styikoveé plechy a diagonalni pruty dolniho ztuZeoslabenim az do 50%.

SPODNI HLAVNI NOSNIK

DOLNI ZTUZENI

Obr. 5.1 — typické misto poSkozeni nosné konstkikwei — styk spodniho hlavniho nosnikiicniku
dolniho ztuzeni
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Obr. 5.2 — typlcke misto pokozeni nosné konstﬂmmzl —styk'dolnlho ztuzem a spodniho hlavniho
nosniku

xR

SPODNI HLAVNI OSNIK

SVISLICE

Obr. 5.3 —typické ml'sto‘okozeni nosné konstikoei — styk svislice a dolniho hlavniho nosniku

Ve Spatném stavu je ro¥h konstrukce mostovky. Ta je tena @ivodnimi ocelovymi mostnice
Zorés, picniky a podélniky. Ocelové mostnice Zorés, uloZzeagpodélnicich pod vozovkou, jsou ve
svych krajnichtastech v mistuloZeni na krajni podélniéasténé zkorodované, ¢kde i rozvolrné,
deformované, poklesk& prasklé. Ve svych vnihich¢astech (v mistech uloZeni na ¥nitpodélniky)
jsou profily Zoréstast&né povrcho¥ zkorodované bez podstatného korozniho oslabefil jor&tav
vnittnich podélnik je relativié uspokojivy, stav v&Sich podélnik je velmi Spatny vlivem silného
zatékani, silnd koroze. Ocelovéigmiky ponerné siln¢ koroduji pouze v migtstyku se spodnim
hlavnim nosnikem jinak je n&t&i casti jejich délky jejich stav uspokojivy.

m’
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Obr. 5.4 — spodni lic mostnic Zorés vynaSejicichtowku — pod vnihimi podélniky relativévdobry
stav, v migtuloZeni na krajni podélniky silna koroze, deforenac

Ve velmi Spatném a misty dokonce v havarijnim sfakonstrukce Zelezobetonové mostovky pod
navodnim chodnikem. Tato Zb konstrukce plodaegraduje, obnazena bettsi@ vyztuz koroduje a
n¢kolika mistech je i zcela rozpadla. Silkoroduje (na jednom mistdoSlo dokonce k Uplnému
pierusSeni) ocelovy nosniku I pod navodnim chodnikem

Stav mostnich z&va je velmi Spatny. #odni ocelové mostni zéry jsou ve stadiu postupného
rozpadu. Silna koroze byla zg#ia i u rekterych loZisek a to zejména na fich P2 a P5.

Ve velmi Spatném stavu je i krajhiimsovy nosnik, ke kterému je ukotveno zabradli. @aén
zabradli je na mnoha mistech zdeformované a zejmg@aé sloupki misty zkorodované.

Stav spodni stavby je relat&ruspokojivy. Lokalg je vyplaveno sparovani kvadrového zdiva
zejména v urovni kolisani hladiny Vitavy, objevsg vyluhy pojiva.

Potagcésky prizkum nebyl do odevzdani konceptu zpravy provedgmava bude doplma po
jeho provedeni.

ZkouSkami odebranych vzarkna nosné konstrukci mostu bylo zi$b, Ze ocel pouZita na nosné
konstrukci ma minimalni mez kluzu 216 MPa a jeidgela. Ze vzork odebranych ze Zulového
licniho zdiva podgr vyplyva, Ze piimérna pevnost kamene Zuly je 69 MPa a Wpoa celkova
pevnost zdiva 4,3 MPa.

Nosna konstrukce mostu je iigs své korozni oslabeni nadale dogtatelnosna. Problém
piedstavuje korozi vyraZznnaruSené spodni ztuzeni v poli 3, ktesumoziuje v soasném stavu
bezpa&né pouziti Zahorského jezujako hradiciho systémuidavarijni stav navodniho chodniku
v poli 1 a 2 navic neuméagje pojezd jeabu obsluhujicich Zahorského jez v poli 3. Po @ahsti
téchto zavad bude konstrukce mostutisgbila pro spushi systému provizorniho hrazeni -
Za&horského jezu. Nosna konstrukce nevyZaduje (kreyimény korozi silé oslabenych pifezl
dolniho ztuzeni) zadné dalSi zesileni nosné kdwstriHodnoty Unosnosti konstrukce jsaeldedr
vypsany v kapitole 4.

Mostni konstrukce je ve velmi Spatném stavu, ale poidek technického stavu prokazal, ze
v pFipadé okamzité opravy mostu lze obnovit jeji @ivodni uzitné vlastnosti a z ¥tSi ¢asti i
pavodni Unosnost.

V pripadé, Ze nebudou zahajeny konkrétni kroky vedouci k omvé mostu, hrozi, Ze dojde
k degradaci&asti nosné konstrukce v takovém rozsahu, Ze most jnebude opravitelny.
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5.2. NAVRH OPRAVY MOSTU

5.2.1. NAVRH OKAMZITYCH OPAT RENI

Souwasny stav mostu vyZaduje zasahy jak z hlediskahdidobého, tak z hlediska kratkodobého.
Vzhledem ke zji&nému stavu konstrukce jé&rmhzre dopor@eno provést nasledujici opexi:

1. Neprodleré uzawit pro veskery péSi i jiny provoz navodni chodnik a to v poli 1 a 2.
Chodnik se nachéazi v havarijnim staviésti betonové desky chodniku i podporujicich
Zelezobetonovych nebo ocelovych I noshijsou lokal zcela rozpadlé, zkorodované.
Uzaweni chodniku rize byt provedeno néilad vystraznou paskou apod Zzadném
piipadé neni mozny pojezd mechanismu obsluhujici Zahorskéh jez po kolejich
vedenych v poSkozeném chodniku v poli 1 a 2!

2. Do doby opravy mostu zajistit alespaninimalni udrzbu nosné konstrukce. Naprosto
nezbytné je mechanické digteni hlavni nosné konstrukce v Grovni spodnichapdavnich
piihradovych nosnik od neistot, naplavenin, koroznich zplodin, hliny a dadSizneisteni.
Nanosy néistot ¢asto vyphuji cely prostor vzniklého ,truhliku®.

A Dt

nosnik v poli 3 vyiif nefistotami

y“:’A

3. Ocistit spodni hlavni nosniky tlakovou vodouci€nim bude zpomalena rychlost koroze
zejména u nejvice poskozenych svislithpadové konstrukce. U vSech pivispodnich
hlavnich nosnik musi byt obnoven otvor pro odvagm ,truhliku®.

5.2.2. NAVRH DLOUHODOBYCH OPAT RENi — ROZSAH REKONSTRUKCE

Vzhledem ke stavu konstrukce mostu je jedingym mazrdlouhodobym op#&tnim okamZzité
zahajeni fipravy celkové rekonstrukce. V rdmci posudku teckéino stavu mostu je zpracovan navrh
opravy, ktery slouZi mimo jiné i jako odhad celkolffinartnich naklad.

BOURACI A DEMONTAZNI PRACE NA MOST K

Nejdalezit&jSi ¢asti opravy nosné konstrukce je oprava korozé siskozenych styika hlavniho
spodniho nosniku,fgniku a dolniho ztuzeni. Aby bylo mozné se&mtio sty¥nikim dostat &adre je
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opravit, je nezbytné vybourat stavajici Zelezobeton konstrukci mostovky chodrika vozovky,
ktera je roviZ ve Spatném stavu.

Vozovkovacast mostovky je tv@na mostnicemi Zorés, betonovou deskou &ijun souvrstvim.
Ocelové mostnice Zorés je nutné demontovat v céléedmostu. Mostnice Zorés jsou v mistech
upevréni na krajni podélnik sithoslabené korozi, jsou deformované. Jejich Spatay Isyl zjiS&n
minimalré na 50% celkové délky mostu a bude je s velkou mp@avdpodobnosti nutné nahradit.
Pred zah4jenim bouracich praci je nezbytné predtisim pole 3 demontovat nebo spustiaateéne
rozebrat konstrukci Z&horského jezu, tak abyrekfela stavebnim pracim na mostovcieedP
bourdnim mostovky bude ro¥hdemontovanoivodni ocelové zabradli.

Stav vnitnich podélnilk je dle pfizkumu upokojivy, neni nutné jefipopraw demontovat ani
vymeénovat. Stav hornicasti krajnich podélnik je na cca 50% délce mostu Spatny, harast
podélniki silné koroduje. Po odhaleni horniho lice krajnich potliélitbude provedena jejich odborna
prohlidka, ale fedpoklada se, Ze dojde k celkové #mhjejich horni¢asti (stavajici ocelovy thelnik
bude nahrazen novym). Radindojde k vyndn¢ krajnihotfimsového nosniku, na ktery je upémo
zabradli.

BOURANA CAST MOSTOVKY
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Obr. 5.6 — vyzn&ni bouraneasti mostovkydervenou barvou)
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Obr. 5.7 — vyzn&eni bouraneésti mostovkydervenou barvou)

/
DOLNI HLAVNI NOSNIK (PONECHAT) /

OPRAVA NOSNE KONSTRUKCE

Po odstra#ni mostovky bude odhalena konstruké&miki a podélnik mostovky a roviéZz budou
zpiistuprény problematické stiniky priéniku a hlavniho spodniho nosniku. Provede se kdniple
oc¢isténi celé konstrukce mostu.idtipoklada se nejprvecidteni tlakovou vodou, poté otryskani

piskem.
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Posléze dojde k vyémé nejvice poskozenyctésti nosné konstrukceid@lpokladd se vysma do
20% stynikovych plech pri¢cnika a spodnich hlavnich nosiiila asi 10% dolniho ztuzenitiéhiky,
hlavni spodni nosniky a svislice budou v konstrysmnechany jejich zkorodovari@sti nahrazeny
novymi. Typickym gikladem niiZe byt nahrada stpikového plechu svislice — viz. obr. 5.3.

STENA HLAVNIHO SPODNIKU NOSNIKU

STYCNIKOVY PLECH. SVISLICE

CAST VYRIZNUTE KONSTRUKCE
Obr.5.8 — schématické znazenh ndhrady zkorodovan#sti svislice viiznutim a nahrazenim novym
plechem

Korozi degradovanéast st¢nikového plechu bude ifgnuta a jeji misto bude nahrazeno novou
.Zzaplatou“ z ocelového plechufipojeni novych konstrukci sergopoklada technologii sk@vani.
Stejny postup bude pouzit i u pivklolni ztuzeni, které jsowtsinou zkorodovany pouze ¥ipoji na
styénikovy plech. Zkorodované&ast prvku bude Jyznuta a novym konec prvku bude nastaven
ptivafenim. Technologie syavani je pro tyto lokélni opravy technicky i est&ti vhodrjSi nez
puvodni technologie nytovani.

Nekteré pruty dolniho ztuzeni bude nutné ¥pih v celé délce. Jejich mnoZstvi se odhaduje do
5 % z celkového mnoZstvi. Jedn& se zejména o prutednim poli 3. V pipad, Ze bude &hem
rekonstrukce zjigho vyrazijSi korozni oslabeni ocelovych hlavnich nosnikudou odkorodované
casti dopliny.
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e il AN
Obr. 5.9 — ukazka prutu dolniho ztuZenig¢hat je nezbytné celkovéa vgma

Na most se naléz&ada z dneSniho hlediska nevhodnych digtditeré vyraznym zgsobem
mohou ovlivnit dalSi Zivotnost mostu. Nejzasg§dim nevhodnym detailem jéeSeni spodniho
hlavniho nosniku ve tvaru ,truhliku“ v poli 3 a mlprevislych koncich. Tyto ,truhliky* se snadno
zanaSejici ngstotami a naslednpak neni mozné jejictadné odvodéni. V ramci opravy je navrzeno
zakryti €chto truhlikh nag. ocelovym plechem, které tak vyr&amezi pistupu neéistot. Ocelovy
plech musi byt spadovany, jen s minimalrgégahem fes hlavni nosnik a musi byt demontovatelny.
Dale pak musi byt obnoveny vSechny odwmehci otvory ve spodni desce dolniho hlavniho hasni

Sourésti opravy nosné konstrukce musi byt &dvhoprava loZisek. LoZiska na pagach OP1,
P3, P4 a OP6 byla shledana opravitelna bez nutmestiani nosné konstrukce a vyrgghrepase.
Naopak loziska na piiich P2 a P5 (celkem 2 x 4 lozisek) jsou ve veln@t8@m stavu a vyzaduji
repasi pop nadhradu za nov4, pokud bude 2Zji&t, Ze neni mozno je repasovat. Oprava loZisek na
pilitich P2 a P4 si vyZ4da nutnost zvednuti nosné kdastr hydraulickymi lisy umishymi na
Uloznych prazich pitli. Zvednuti nosné konstrukce sgegpoklada ¥adu cm. Z hlediska omezeni
hmotnosti zvedanych poli séeplpoklada fizvednuti pole 1, 2 na piliP2 a pole 4,5 na piliP5 po
demontéZi konstrukce mostovky.

Zvlastni kapitolu tvéi oprava specialnich kotevnich konstrukci naiphi P3 a P4. i provadni
technického posudku bylo zj&to korozni oslabeni ékterych pfirezi tohoto kotevniho prvku.
V rdmci opravy musi byt zkorodovan#sti kotevniho prvku nahrazeny novymiti Prohlidce
ocelovych tahel, kotvicich konstrukci mostu dtatpilite, nebyly krom povrchové koroze zji§hy
jiné zavady.

V rdmci opravy nosné konstrukce bude rdvmezbytné nahradit stavajici nefdnk a zcela
rozpadlé mostni zéwy novymi. Mostni zagry budou navrzeny dle dneSnich zvyklosti, tvarem i
reSenim seifzpisobi givodnim za¥rim a pivodni ocelové konstrukci.

Pro provedeni opravy hlavnickldsti nosné konstrukce bude provedena kompletni nova
protikorozni ochrana vicevrstvym ®étvym systémem. S ohledem na tvary piofd malymi
mezerami kolem 10 mm mezi jednotlivymi prvky nosmymofili je nutné alespocast na konstrukce
aplikovat protikorozni ochranu né&igem. Na vijSi pristupné plochy je mozné gébvy systém
nanaset gtcem nebo valkem. Vzhledem ke statusu mostu jako kulturni pagnbtide zvolena barva
natru RAL dle pozadavku Narodniho pamatkové Ustavu.

Po provedeni nové protikorozni ochrany nosné koks& bude vybudovanaova konstrukce

mostovky. Dle pozadavik NPU je nutné co nejvice dodrzet materidlové aotwétreSeni shodné
s pivodnimfeSenim. RBvodni mostnice Zorés se vSak jikep 70 let nevyrabi. Vyroba identickych
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profilti stejného tvaru je dle informaci od vyrdébacelovych profii v CR zcela neredlna a stala by
neuangrné vysoké prosedky (naklady na vyrobu formy a Upravy valcovackdavic v hutich by
vzhledem k mnoZstvi ocelovych prdfibyly enormni).

Z hlediskaieSeni mostovky ffpadaji do Gvahyt¥i alternativy ¥eSeni.Technicky nejvhod§si,
finanéné nejprijatelngjSi a rovrez zajid'ujici nejdeldi Zivotnost je varianta nové Zelezobevé desky
nabetonované na ocelovévodni podélniky a ifcniky. Aby byl zachovan dvodni vinity tvar
podhledu spodniho lice mostovky, je mozné vyuZzifilmvané bedwni, které ,napodobi” fvodni
feSeni. Nicmé#touto variantou nebude zachovano stavajici médeddeSeni spodniho lice (dojde
k nahrazeni oceli beton).

Druhou alternativou, ktera je fin&m realizovatelna je vyprofilovani spodniho lice elowych
ohybanych pleah které budou swany do tvaru fivodnich mostnic Zorés. Ocelovy $eay profil
z plechi bude tvgit tzv. ztracené bedni pro Zelezobetonovou desku mostovky. Tideni zajisti
tvar a materialové&e3eni podobné dnednimu. Tato varianta bude dianakladrjSi nez varianta
prvni a lze éekavat roviz i jeji cca polowini Zivotnost nez u varianty 1.

Treti alternativou je pokusit se vyuZit zachovalytévajicich mostnic Zorés (odhadem bude
mozné vyuzit 40-50% stavajicich mostnic) a dogkib feSeni uvedené ve varian2 (tj. svaeny
profilovany plech). Stejh jako alternativy 2 lze u této alternativiéekavat vysSi naklady na
pozadavikm NPU. Nicmés je nutné konstatovat, 7gadna z navrzenych alternativ nedokaze
100% obnovit pivodni vzhleda materialovéeSeni spodniho lice mostovky.

Do nové mostovky bude nutné naslédrhotovit nové odvagbvate. Redpoklada se podobné
feSeni jako ufvodni konstrukce — ocelovy obdélnikovy profil vyeey aZz do vozovky. Na horni lic
mostovky bude provedena hydroizolace a péjiadvrstva z litého asfaltu. PouZziti kamenné dlgéby
nevhodné z hlediska zvySeni zatiZeni, neni pronedostaténa konstrukni vySka a je nevhodné i z
divodu izolace mostovky. Dle archivni dokumentace maelbylo dlazdné souvrstvi pouZito jako
pavodni pojizéna vrstva — pivodre zde byla Strkova vozovka.

Poslednicasti mostovky, kterd bude nbwybudovana, jetast pod chodniky. Séasti bude i
kompletni vyngna krajnihotimsového nosniku za stejny identického tvaru. $i@vdmsovy nosnik,
ke kterému je upewmo zabradli je korozi nenavratrpoSkozen. V archivni dokumentaci bylo
dohledano, Zewvodni chodniky byly betonové do ocelovych priofl pochozi plocha byla ogaha
vrstvou litého asfaltu. V ramci opravy mostu budevedena nova ZB deska, ktera bude poetep na
ocelovych nosnicich vetknutych do ocelovyadiiépiki. Na navodnim chodniku budou v betonové
desce umighy stejre jako dnes kolejnice pro pojezdigdu obsluhujiciho systém provizorniho
hrazeni. Pochozi a pohledovy lic bude stejako dnes betonovy. i€chod mezi vozovkou a
chodnikem bude stejru pavodni mostovkyeSen kamennym (Zulovym) obrubnikem.

‘= OPRAVENE ZABRADLI

. — KOLEJOVA DRAHA NA CHODNIKU
‘ ZLB CHODNIK — KAMENNY OBRUBNIK
\ — LIVICNA VOZOVKA
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Obr. 5.10 — schémafgnéhorezu chodnikdasti mostovky po opréav
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Alternativni moZzZnostieSeni pedstavuje varianta chodnikow&sti mostovkyfeSené formou
drevénych prken podporovanych ocelovymi nosniky. Tatdavda neni dopokiena vzhledem Kk jeji
nizké trvanlivosti a nakladfsi udrzl&. Zarovei tato alternativa népdstavuje fivodni reSeni
konstrukce — té je blizSi vySe navrzéaéeni.

OPRAVA OSTATNICH CASTIi MOSTU

Spodni stavba
V ramci opravy mostu bude provedena cilena saramens stavby pilti a ogr. U spodni stavby

nebyly zjiSény zavazgjSi zavady. Bedpoklada se dopini lokalre vyplaveného sparovani
kamennych kvadr. V ramci osazeni novych mostnich &dv v oblasti obou ofr se pedpoklada

vybourani kapsy pro novy mostni 2avKapsa bude po osazeni Zav ot zmonolitréna betonem

v pavodnim tvaru.

Zabradli

Ocelové zabradli, které bude z mostu demontovd&ad pybourdnim mostovky, bude kompketn
opraveno a op&no novym protikoroznim n&em. Redpoklada se, Ze cca 20% zébradli je vyazn
poskozeno a bude vyZzadovat repéisinahradu. Nové kusy zabradli budou zcela identighéd
pavodni.

Kamenné sloupky na obougqumostich jsou vyraZnposSkozeny, ocelovd vodorovna madla jsou
¢asténé uvolrena. Je nutné provést opravu kamennych stoupkyménu nebo opravu ocelovych
madel a vyplni. Zabradli nagdmostnich bude uvedeno divpdni stavu.

Obr. 5.11 — dnesni stav poSkozeného zabradli

InZenyrské s&

Na most vede zejména v poli 1 — 3 velké mnoZstvi inZenjehksiti v kabelovych nosnicich po
stné povodnim nosniku. V fbéhu opravy bude nutné zajistit jejich doné pelozeni, tak aby
nebranily opravnym pracim. Po ukemi opravy povodniho nosniku budou giteloZzeny zpt na své
pavodni misto. Vymisini siti na spodni lic nosné konstrukce je technighy obtizg& mozné a
piedstavuje komplikace z hlediska dalSilisfupu a fipadnych oprav.
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5.2.3. ODHAD FINAN CNiCH NAKLAD U

Odhad ceny rekonstrukce

A) Bouraci prace

demontaz mostovky
véetné demontaze zabradli

demotnaz a zp étna monstaz Zahorského jezu

zavésené leSeni
po dobu 3 mésicu

B) Oprava nosné konstrukce

novy nat ér ocelovych konstrukci
- oCisténi tlakovou vodou

- tryskani

- novy natér

oprava ocelové nosné konstrukce

- nové profily podporujici chodnik

- novy fimsovy profil

- novy horni nosnik krajniho podélniku

- nové prvky dolniho ztuzeni a NK

- nové sty¢nikové plechy

- oprava kotevni nosné konstrukce na P2 a P3
- nové kolejnice jefabové drahy

nova mostovka - €ast pod vozovkou

- Zelezobetonova deska s profilovanym dolnim licem
- hydroizolace

- lity asfalt

- odvodriovace

nova mostovka - €ast pod chodniky
- ZB deska pfimopochozi
- lity asfalt

zvednuti a spust éni NK
na pilifich P2 a P5

repase ocelovych loZzisek
- loZiska na OP1, P2, P5 a OP8

- loziska na P3 a P4

nové mostni zav éry

plocha [m?  [K&m?]
1960 1 800
plocha [m?  [K&m?]
24000 40
24000 350
24000 800
vaha [kg]  [K&/kg]
8800
11000
10600
14000
2000
3000
11000
celkem 60400 100
plocha [m?  [K&m?]
1 400 3000
1 400 800
1 400 500
plocha [m?  [K&m?]
560 1600
560 500
[ks] [K&/ks]
8 70 000
[ks] [K&/ks]
8 70 000
2 280 000
[m] [K&/m]
28 30000

mil.

3,53

3,00

3,00

0,96
8,40
19,20

6,04

4,20
1,12
0,70
0,50

0,90
0,28

0,56

0,56
0,56

0,84
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C) Oprava ostatnich ¢éasti mostu

oprava ocelového zabradli 0,50
repase mebo ¢asteéna vymeéna cca 20% plochy zabradli

oprava kamennych sloup  na pfedmosti 0,20
sanace spodni stavby
cilena sanace sparovani kamennych kvadru pilifa a

opér 0,60

oplechovani spodnich hlavnich nosnik @
zakryti "truhlik(" ocelovym plechem 0,40

oprava poSkozenych ¢asti Zahorského jezu

odhadnuté néklady na pfipadnou opravu natéri poni¢enych pfi opravé mostu 0,40
do€asné vymist éni a zpétna montaz inzenyrskych siti 0,30
D) Projektova dokumentace _ ve stupni DSP + DZS, RDS 2,30

(bez dilenské vyrobni dokumentace)

Celkem odhadnuta cena 59,0 mil.

Pozn. V Ripadt volby alternativy 2 nebo 3 u konstrukce mostovky nutné pditat s naiistem
nakladi radow o 10-15 % z celkavodhadnuté ceny rekonstrukce.

V Praze dne 28.2. 2013 Ing. Vladidunek
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