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D.1.1.0 Popis stavebnich objektii , funk¢ni a technické reSeni

D.1.1.0.1 Uvodni informace o ii¢elu stavebnich objektii
Pfedmétny usek koryta toku Podolského potoku p.¢. 2195 se nachazi v katastralnim tzemi
Hetfmantiv Méstec, v intravilanu obce. Ucelem stavebnich objekti je stabilizace biehu.

D.1.1.0.2 Popis soucasného stavu

Koryto drobného vodniho toku Podolsky potok je v £.km 12,850 — 13,500 upravené do
lichob&Znikového profilu. Uprava vodniho toku byla provedena kolem roku 1930. Bfehové
opevnéni v pfedmétné lokalité SO 1 je tvofena kamennou rovnaninou uloZenou na sucho.
Biehové opevnéni v piedmétné lokalité SO 2 je tvofen betonovou zdi s kamennym obkladem.
Po ¢ervnovych povodnich v roce 2020 doslo k degradaci vySe uvedeného biehového
opevnéni a k ¢aste¢nému zborceni.

V zajmovém useku se nachdzeji pomistni poruchy (vypadlé jednotlivé kameny z biehového
opevnéni).

Porucha LB 657457.920 1076288.708 dopinéni 1 ks kamene
Porucha PB  657451.691 1076306.450 doplnéni kaverny kamenem 1,20 x 1,0 m

D.1.1.0.3 Funkéni a technické FeSeni objektu

Utelem navrhované akce je obnoveni poZadované stability biehového opevnéni v celém
zajmovém useku. Tim dojde k uvedeni vodniho toku do fadného technického stavu. Realizaci
navrZenych praci se u€el uzivani stavby nezmeéni.

D.1.1.0.4 Pozadavky na materidlové sloZeni a technologicky postup

Stavebni prace SO 1

Stavajici rovnanina z nevhodného kamene (mala frakce) uloZena na sucho bude rozebrana,
poté budou provedeny vykopy pro zaloZeni patky do hloubky 0,50 m a nasledné bude
bfehové opevnéni obnoveno ve svahové délce 1,70 m s urovnanym licem do sklonu 1:1,

v paté opfeno o kamennou patku §itky 1,0 m a hloubky 0,5 m. Tlou$tka rovnaniny bude 0,50
m. Vrch, respektive pfechod rovnaniny do rostlého terénu bude dosypan zemnim materidlem,
urovnan a oset travnim semenem. Pro rovnaninu véetné patky je navrzen kdmen jednotlivé
hmotnosti 80 — 200 kg (vétsi kdmen bude ukladan do patky)

Zavazovaci kiidla klenbového mostku z rovnané kamenné zidky na sucho na levém i pravém
biehu celkové délky 2,0 m + 2,0 m budou z divodu lepsiho napojeni téchto konstrukei
rozebrany a znovu obnoveny v pivodnich parametrech (pfezdéi z ptvpdnich kament na
cementovou maltu MC 25).

Dno v zajmové Useku bude dorovnano zemnim materialem z vykopt a urovnano.

Pfechod rovnaniny do zdi na zacatku a na konci zajmového tseku bude feSeno pfechodem
licového sklonu biehového opevnéni z 1:1 do sklonu 2:1.

Soucasti tohoto stavebniho objektu je rozebrani a obnoveni po§kozené kamenné zidky
rovnané na sucho na pravém btehu v celkové délce 3,50 m (viz pfiloha C.3 Koordina¢ni
situaéni vykres), a dale pak sanace dvou poruch v bfehovém opevnéni (vypadlé jednotlivé



kameny — bude o€isténo a nové kameny na cementovou maltu MC 25 vraceny zpé&t do
bfehového opevnéni).

Stavebni prace SO 2

Stavajici po§kozend a ¢aste¢né rozpadld zed’ bude vybourana vcetné zakladi. Poté budou
provedeny provizorni vykopy za zdi, které budou ochranény proti sesunuti pomoci pifloZzného
pazeni. Zaklad zdi $itky 0,80 m a hloubky 0,80 m bude vybetonovan z betonu C 25/30 XF3.
Poté bude po ochranou bednéni vybetonovana nadzakladova ¢ast nové zdi z betonu C 25/30
XF3 s kamennym obkladem tl. 0,30 m. Sitka koruny nové zdi bude 0,60 m. Vyska
nadzéakladové ¢asti je 1,85 m.

Sklon navodniho lice nové zdi bude 10:1. Cela betonova konstrukce bude propojena na rubu
kari siti 100/100/8 s minimalnim krytim v betonu 0,1 m. Prostor mezi rubem nové zdi a licem
staré zdi bude dosypan zemnim materidlem Povrch zasypu bude urovnan a oset travnim
semenem (30 g/m2). Do nové zdi bude osazena po 3,0 m cca 0,3 m nad hladinu vody
odvodriovaci trubka délky 0,90 m priméru 0,1 m. Celkova délka zdi je 8,0 m.

Styk nové zdi a stavajicich konstrukei bude dilatovan polystyrenem tl. 0,02 m a
polyuretanovym provazcem s polyuretanovym tmelem.

Trhlina v rostlém terénu za stavajici zdi v délce cca 10 m bude zasypana zemnim materidlem
se zhutnénim.

D.1.1.1 Stavebni dozor investora

V3echny dulezité stavebni tikony zhotovitel pfedem ohlési investorovi. Stavebni konstrukce,
které zakryji jiné konstrukce, budou zhotovitelem pfedany k odsouhlaseni, které provede
investor zapisem do stavebniho deniku. Projektant bude provadét autorsky dozor na vyzvani.

D.1.1.1.1 Kvalita a jakost

Pro navrZzené opravy biehového opevnéni kamennou rovnaninou a betonovou zdi
s kamennym obkladem musi byt pouzity jenom materidly vyrobky odpovidajici kvality
s ovéfenou jakosti. Zhotovitel pii vybérovém fizeni prokdZze odbornou zpisobilost
k provadéni uvedenych praci a tikont.

D.1.1.1.2 Bourdni (Rozebrini)

Projektova dokumentace poéita s rozebranim stavajici rovnaniny z lomového kamene uloZené
na sucho (SO 1) v celkovém mnozstvi 48,60 m3. Tento material bude odvaZen a likvidovan
dle platné legislativy. Dale pak bude rozebrana a znovu obnovena z t¢hoZ materialu zidka na
sucho na pravém biehu v celkovém mnozZstvi 1,9 m3 (SO 1) a ob€ zavazovaci k¥idla
klenbového mostku v celkovém mnozstvi 2,0 m3 (SO 1).

Ve SO 2 bude provedena demolice torza zdi v¢etné zakladu v celkovém mnozstvi 11,20 m3 s
odvozem a likvidaci dle platné legislativy. 16,80 m3.

D.1.1.1.3 Beton
Pozadavky na kvalitu betonu a cementové malty pouzivané pro opevnéni (véetné jejich
slozek) se fidi ustanovenimi pfislu§nych norem.

Betonové konstrukce vodohospodafského dila musi byt navrZeny a provedeny v souladu s
CSN EN 206, CSN EN 13670, CSN 73 1208:2010 a soustavou norem pro navrhovani



spolehlivosti staveb obecng a betonovych konstrukei zv1ast' — tzv. Eurokodi (zejména CSN
EN 1990, CSN EN 1992-1-1 a CSN EN 1992-3).

Minimélni obsah cementu pro jednotlivé tfidy betonu, stupné vlivu prostiedi a
predpokladanou Zivotnost uvadi CSN EN 206. Pozadavek projektové dokumentace na kvalitu
betonu je beton tiidy C 25/30 XF3. Autorsky dozor si vyhrazuje pravo provést na naklady
zhotovitele odbéry vzorki betonu v poctu 2 ks a provést laboratorni zkousky za ucelem
kontroly dodrZeni parametri.

Betonarna bude mit poZadovanou kapacitu vyroby betonu. Dodaci listy betonu pro kazdou
dodavku budou obsahovat veskeré informace o zdkladnich parametrech betonu a budou
predany zastupci investora.

Betonova smés bude dopravovana a ukladdana tak, aby nedochdzelo k segregaci slozek
v betonu. Pfi vybéru betonarny musi byt dodrZeny ¢asové lhiity pro dobu dopravy a uloZeni
betonové smesi.

Zhutiiovani nesmi piimo ¢&i nepfimo pulsobit na beton poté co doSlo k pocatku tuhnuti.
Ukladéni betonu bude provadéno jen za ptiznivych klimatickych a povétrnostnich podminek,
v piipadé neptiznivych podminek je zhotovitel povinen provést ucinna opatfeni k zajisténi
pokraovani stavebnich praci tak, aby stavba byla dokonéena v fadném terminu. Opatieni
z dlivodu nepiiznivych klimatickych podminek odsouhlasuje investor stavby.

BetonaZ za chladného pocasi, kdy teplota vzduchu klesne pod 5 °C se nepfipousti, pokud
teplota Cerstvého betonu pievysi 32°C betonaz nebude povolena.

Zhotovitel provede oSetfeni betonovych ploch vhodnym zplisobem po nezbytné nutnou dobu.

Povrch jakéhokoliv betonu, na ktery ma byt uloZen Cerstvy beton musi byt zdrsnén tak, Ze
hrubé kamenivo se obnazi, avSak nenarusi. Povrch pracovni spary musi byt zdrsnén a ocistén
bezprostiedné pred ukladanim cerstvého betonu tlakovou vodou tlakem nejméné 200 bar.

D.1.1.1.4 Malta
Malty (MC 25)pro zdéni a vyplh spar zdiva z lomového kamene musi spliiovat poZadavky
CSN EN 998-2 ed.2.

S s

pro cementovou maltu pro zdéni a pod dlazby 300 kg/ m3 pisku,

pro cementovou maltu pro zaliti spar dlazeb 350 kg/ m3 pisku.

Spéry se opét vyplni a zatfou sparovaci cementovou maltou tak, aby malta ziistala asi
5 az 10 mm pod licem dlazby.

D.1.1.1.5 Kamen

Kamen pouZity pro opevnéni ma byt ptirodni stavebni kamen - PISKOVEC dle CSN 72
1800, CSN 72 1860 a CSN 72 1151. Kamen pouZivany pro opevnéni ma byt . tiidy, tj.

- Objemova hmotnost : min. 2200 kg/m3

- Pevnost v tlaku : min. 35,0 MPa

Kamen ma byt odolny proti obrusu a proti agresivité vody fi¢ni i podzemni.
(doporucené lomy jsou Bozanov a Kocbete)

Kamenny obklad bude proveden jako divocina z lom. kamene min. tl. 0,30 m ve sklonu
10:1. Sitka licnich spar nesmi byt v&tsi neZ 4 cm a mensi nez 1,5 cm. Licni spary se nesméji




klinovat. Spary se po dohotoveni vyskrabou, olisti a vysparuji cementovou maltou MC 25. Je
nutné dodrZet hloubku spary 10 mm od licni plochy kamene. Beton do navrhovanych
konstrukci musi byt ukladan pfed tuhnutim, tj. nejpozd€ji do 1 h po namiseni. Barva kamene
bude odpovidat stavajicimu materilu.

Rovnanina je z neopracovanych kamenti kladenych na sucho v jedné vrstvé, s vazbou ve
sméru podélném i pFi¢ném (b&€houny a vazaky). Podkladem rovnaniny mé byt nejméné 100
mm silnd podkladni filtrani vrstva, kterd zajisti jeji odvodnéni. Zrnitost podkladni vrstvy se
voli takov4, aby bylo zamezeno vyplavovani podloZi.

Mezery se vyplni a vyklinuji menSimi kameny. Licni plochy se dlazbovité urovnaji a rovnéz
vy-klinuji men$imi kameny. Nejmen$i rozmér kamene je nejméné 400 mm. Sklon lice
rovnaniny nema byt strméj$i nez 1:1. Rovnaninu Ize provadét pod hladinou vody.

Patku lze provést do neproudici vody maximalni hloubky 0,30 m.

U strojné provedené rovnaniny z lomového kamene se na upravenou zékladovou spéru a
zhutnénou drendzni vrstvu ze $térku se uloZi kameny o hmotnosti 200kg. Kameny budou
ukladany prostiednictvim vhodné mechanizace tak, aby vyslednd konstrukce méla urovnany
lic, jevila znaky kamenné dlazby - kameny by mély byt ostrohranné, spary by mély byt Site
50 - 150 mm, v jednom misté se nesmi stykat vice nez 3 spary, vzdjemné vyskové rozdily
nemaji piesahovat 100 mm a na délce tfimetrové laté nemaji byt vyskové rozdily veétsi nez
150 mm.

Kamenny material bude spliovat podminky CSN 721507 Kamen pro vodni stavby.
Zhotovitel muZe nabidnout kamen z jiného lomu s min. stejnymi vlastnostmi uvedenymi viz
vyse.

D.1.1.2 Hydrotechnické vypocty, statickd posouzeni
Vzhledem k tomu, Ze projektova dokumentace fe$i opravu stavajici zdi. Statika této zdi byla
konstrukéné feSena vypocty. Vysledek je soucasti ptilohy ,,Doklady*.

D.1.1.3 Podklady pro vytvéeni

Poloha opravovanych konstrukci odpovidd ptvodni poloze objektu. Soufadnice bodl jsou
v soufadném systému JTSK a vyskovém systému Balt po vyrovnani.
Pfipojovaci bod se nachazi na rubu zdi se soufadnicemi uvedenymi v tabulce.

Y X Z
1070273.171 | 656092.556 277.598

VYTYCOVACIi BODY SO 01
PATA ROVNANINY

X Y Y4
1 -1070289.45 -656108.83 276.61
2 -1070296.49 -656114.17 276.80
3 -1070299.95 -656118.06 276.80
4 -1070302.32 -656120.98 276.80
5 -1070306.21 -656126.51 276.80
6 ~1070315.97 -656140.39 277.30
7 -1070317.35 -656142.14 277.56




VYTYCOVACIi BODY SO 02 - LiC ZDI

X Y Y4
1 -1070216.18 -656069.26 277.30
2 -1070214.39 -656069.83 277.30
3 -1070212.68 -656070.62 277.30
4 -1070209.12 -656072.76 277.30

D.1.1.4 Manipulace s pfebyteénym materialem

Veskeré odpady lze zatadit dle Katalogu odpadii (vyhl. MZP &. 93/2016 Sb.) do skupiny ,,17 -
stavebni a demoli¢ni odpady (véetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)“. Podrobnéji
pljde o odpady z podskupin:

17 05 — zemina (v€etné¢ vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena
hluSina

17 01 — beton, cihly, tasky a keramika

S veskerym odpadem vzniklym pii provadéni stavebnich praci bude naloZeno dle platné
legislativy. Pfedpoklada se odvezeni a uloZeni na fizenou skladku ve vzdélenosti do 20 km.
Zhotovitel v ramci vybérového fizeni nabidne a oceni vlastni zplisob feSeni odvozu a
likvidace odpadl v souladu s platnymi zdkony a ptedpisy. Zarover si muze zhotovitel najit 1
jiné vhodné uloZiste.

D.1.1.5 Jimkovani

Stavebni prace budou probihat na sucho. Voda bude odCerpavana ze stavebniho prostoru,
ktery bude zajimkovan pomoci pytlti plnénych piskem (po usecich dle potieby zhotovitele).
Jimka bude doplnéna tésnici f6lii, pfipadné pfisypem tak, aby byla zajisténa sucha stavebni
jama.

Zhotovitel v rdmci cenové nabidky miize navrhnout vlastni zptisob jimkovani a pfevodu vody
pfes stavbu. Jimkovani musi byt zkoordinovano se slovenim rybi obsadky a transfery
ohroZenych a zvlasté chranénych druhii rostlin a Zivocichi.

D.1.1.6 Zavér

V pribéhu provadéni stavebnich praci miZe dojit vlivem uptesnéni informaci, které nebyly
v dob& zpracovani projektové dokumentace znamy, ke zménam, které budou feSeny zépisem
ve stavebnim deniku a fakturovany dle skutecného provedeni. Zésadni zmény museji byt
projednédny a odsouhlaseny osobou vykonavajici stavebni dozor a hlavnim projektantem,
ptipadné povolujicim organem stavby.




