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1. Identifika¢ni udaje
Nazev akce: OPS 07/2021 — Jilovsky potok Dééin — Jilové — 3.etapa

Misto stavby: Koryto Jilovského potoka, severni ¢ast intravilanu mésta Dé&cin,
v blizkosti ulic Teplicka, U Splavu, Vojanova, Oldfichovska, Na Hrazi

Investor stavby: Povodi Ohre, statni podnik
Bvezruéova 4219, p.s. 62, 430 03 Chomutov
ICO: 70889988, DIC: CZ 70889988

Zpracovatel navrhu: HG partner s.r.o.
Smetanova 200, 250 82, Uvaly
ICO: 27221253, DIC: CZ27221253
HIP: Ing. Jaroslav Vrzak — autorizovany inzenyr
Cislo autorizace: 0008274
Obor IVOO — stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi

2. Navrh zasad kontroly

Dokument slouzi jako podklad pro potfeby kontroly postupll, podminek a provadéni zkousek
a prevzeti dodavek a vykonUl na navrzené stavbé. V odstavcich nize je uveden navrh zasah kontroly
jednotlivych navrZzenych konstrukci.

3. Betonové konstrukce

Provadéni betonovych konstrukci a souvisejicich kontrol vychazi primarné z norem CSN EN
206, CSN 13670, CSN 73 1208:2010 a soustavy norem pro navrhovani spolehlivosti staveb a
betonovych konstrukci CSN EN 1990, CSN EN 1992-1-1 a CSN EN 1992-3.

Navrh Kontroly betonovych konstrukci je rozdélen dle etap provadéni vystavby na dvé Casti.
V prvni Casti je pfedmétem kontrola pfipravy, pouziti vhodnych materiald a prvkd spojenych
s provedenim betonové konstrukce. V druhé fazi je pfedmétem kontrola provadéni praci b&éhem
stavby. Kontroly jednotlivych ¢asti konstrukce a vlastnosti betonu uvadi nasledujici odstavce.

a) Priprava, pouziti vhodnych material( a prvku

Cement:

— Kontrola vhodnosti cementu — pouZit Ize portlandsky, struskoportlandsky, vysokopecni
nebo siranovzdorny, u masivnich konstrukci nelze pouzit cement portlandsky a cement
struskoportlandsky pevnostni tfidy R

— Kontrola doloZeni vhodnosti cementu priikaznimi zkouskami dle CSN 197

— Kontrola obsahu cementu — maximalni hmotnost cementu v 1 m3 betonovych konstrukci
nesmi prekroCit 450 kg/m3, u tenkosténnych konstrukci hmotnosti cementu v 1 m3
neprekro¢i 400 kg/m3, u masivnich konstrukci nepfekro€i v 1 m3 320 kg/m3

— Kontrola minimalni hodnoty obsahu cementu dle CSN EN 206

— Dodrzeni omezeni obsahu cementu v betonové smési a/nebo uZiti cementu s nizkym
hydrataénim teplem dle CSN 73 1208 u masivnich konstrukci

Kamenivo:

— Kontrola kfivky zrnitosti — pfi pouziti min. 3 frakci kameniva je mozné pouziti kameniva
pouze s plynulou kfivkou zrnitosti

— Kontrola mrazuvzdornosti kameniva — u betonu v kontaktu s vodou vyzadovano pouziti
kameniva mrazuvzdorného dle CSN EN 12 620

— Kontrola vhodnosti kameniva — nesmi byt pouzZito hrubé drcené kamenivo
z uhli¢itanovych hornin, kamenivo nesmi reagovat s alkaliemi obsazenymi v cementu
nebo pfisadach, otlukovost pouzitého kameniva nesmi prekro€it hodnotu 30
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Kontrola primeéru kameniva ve vztahu k pfipadnému Cerpani — u Cerpanych betonu
nesmi nejvétsi primér zrna kameniva prekrocit 1/3 praméru potrubi pro Cerpani

Prisady a pfimési:

Kontrola vhodnosti zamésové vody — pro beton vystaveny u¢€inkim prostfedi s omezenim
XF1 az XF4 nesmi byt pouzita recyklovana zamésova voda

Kontrola prikaznich zkous$ek, které provéfuji, Zze mnozstvi pouzitych pfisad negativné
neovlivni vlastnosti betonu a korozi vyztuze

Kontrola prikaznich zkousek, které provéfuji, ze pouzité prisady a jejich kombinace jsou
pro beton specifikovany projektovou dokumentaci vhodné, véetné vhodnosti pro
uvazované vlivy prostredi

Kontrola vhodnosti pfimési — jako pfimés je mozné pouziti popilku ze spalovani &erného
uhli CSN EN 450-1, vysokopecni mleté strusky s parametry shodnymi pro popilek nebo
mlety vapenec dle CSN 72 1220, naopak nesmi byt pouZity pfisady vyrab&né na bazi
odpadu z vyroby sacharézy nebo kyseliny hydroxykarboxylové

Kontrola pouziti ztekucujici pfisady pro betony stupné vy3siho nez S4, V4, C4, F4

Konzistence, vodni soucinitel a dalsi:

Ovéreni stupné konzistence prukazni zkouskou

Dodrzeni mezni hodnoty vodniho souginitele die CSN EN 206

Provéfeni hloubky prasaku, max. 50 mm dle CSN EN 12-390-8

ProvéFeni minimalniho obsahu vzduchu dle CSN EN 12 350-7

ProvéFeni minimalniho obsahu mikropéra dle CSN EN 206

Provéfeni maximalniho souginitele rozlozeni vzduchovych pér dle CSN 206
ProvéFeni maximalniho obsahu chloridd dle CSN EN 206

Technologicky projekt betonaze:

Kontrola uvedeni identifikace vyrobce

Kontrola uplnosti receptury betonu — druh a mnozstvi cementu, pfisad a pfimési, frakce
a vlastnosti kameniva

Kontrola uplnosti udaji o dopravé betonové smési — bude uvedena vzdalenost, doba
dopravy, mnozstvi, pouzita technika, pozadavky na pfijezd, manipula¢ni plochy
Kontrola technologie ukladani betonu — specifikace Cerpadel na beton, dosah jefabda,
vibratory na hutnéni betonu

Kontrola doloZeni harmonogramu se zaméfenim na postup betonaze konstrukci
Kontrola dolozeni navrhu systému bednéni a jeho doplriku, prostfedky na odbednovani
Kontrola doloZeni navrhu opatfeni pro betonaz v nepfiznivych klimatickych podminkach

b) Provadéni praci na stavbé

Zhotovitel pfedava objednateli pfehled vSech méfeni a zkouSek, vykaz skutecné spotieby
betonu a ostatnich materiald, porovnani minimalniho pozadovaného a skute¢né provedeného poctu
zkouS$ek, kontroly o geometrickém zaméreni objektu, vyhodnoceni odchylek tvaru, svislosti a polohy
od dokumentace. Souéasti je kontrola shody betonu dle CSN EN 206. NiZe je uveden piehled kontrol
betonovych konstrukci a souvisejicich prvku.

Bednéni:

Provéfeni tésnost bednéni, ktera zabrani ztraté jemnych Castic

Provéreni absorpce bednéni, pfipadné vihéeni bednéni pro omezeni ztraty vody z betonu
Kontrola Cistoty stykové &asti bednéni

Dodrzeni pfedepsaného kryti vyztuze

Upevnéni a utésnéni stahovacich prvka bednéni

Kontrola provedeni pfipadnych prostupu a otvoru

SpInéni podminek pro odbednéni — stafi betonu min. 24 hodin, pevnost betonu min. 80
% jmenovité pevnosti.

Vyztuz:
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Kontrola povrchu vyztuze — nesmi byt uvolnéné produkty koroze ohroZzujici vlastnosti
ocele, betonu €i vzajemnou soudrznost, nesmi byt pfitomen vyskyt barvy, oleje €i maziva,
lehké zrezivéni je pfipustné. Nesmi se vyskytovat dUlky ¢i vruby

Kontrola ohybu — musi byt bez trhlin, ohybani musi byt provadéno plynule a jednorazove,
pfi teploté pod 5 °C pouze s doplikovymi opatfenimi

Provéfeni skladovani vyztuze — vyztuz musi byt skladovana na Cistém podkladu
Rovnani ohnutych pruti neni dovoleno, pfipadné za spinéni definovanych predpokladu
Kontrola vzajemnych presah( vyztuze, upevnéni presahu

Kontrola volby a ulozeni podlozek a distan¢énikd — nesmi vést k uzavieni vzduchu nebo
vnikani vody. Nelze pouzit dlouhé podlozky, které mohou vést ke vzniku trhlin. Nelze
pouzit ocelova distancni vliozky.

Kontrola zajisténi vyztuze proti posunu

Betonova konstrukce:

Kontrola zakladové spary — dosazena uroven hloubky, uprava povrchu zakladové spary
(odstranéni kamen), provedeni podkladnich vrstev
Kontrola ukladani betonu — beton nesmi padat z vySky vétsi nez 1,50 m, pfipadné je
nutné pouzit nastavec
Kontrola vibrovani - neni pfipustné provést ukladku betonu na jedno misto a
nasledné rozhanéni vibratorem
- vpichy vibratoru se provadi po vzdalenosti cca 15nasobku
praméru vibratoru
- nutno zabranit kontaktu vibratoru s vyztuzi ¢i bednénim
- pfi ukladani dalSi vrstvy maiji byt vpichy vibratoru jen
tak hluboké, aby lehce zasahly do prechozi vrstvy a doSlo
k jejich propojeni
Kontrola oSetfovani betonu — oSetfovani betonu je nutné zahdjit ihned po jeho ulozZeni,
skrapéni je mozné az po ¢asteCném zatvrdnuti povrchu
Kontrola povrchu konstrukce — hutnost povrchu, vyskyt povrchovych trhlinek a trhlin,
barevna rovnomérnost a Uprava pohledovych ploch, vyskyt vzduchovych dutin a péru,
vyskyt stérkovych hnizd a kaveren
Kontrola osazeni odvodnovacl — spravny sklon a presah, vhodné utésnéni okolo
odvodnovadu sparovaci hmotou
Kontrola geometrie — odliSnosti v rozmérech oproti projektové dokumentaci
Kontrola spinéni dovolenych odchylek v betonazi v souladu s pFilohou G CSN EN 13 670
1) povrch ve styku s bednénim nebo hlazeny celkové tolerance 9 mm na 2,00 m, mistné
4 mm na 2,00 m.
2) povrch bez styku s bednénim celkové 15 mm na 2,00 m, 6 mm mistné na 0,20 m.

DilataCni a pracovni spary

Kontrola upravy a pribéhu styénych ploch
Kontrola utésnéni spar — pfipadny vyskyt neprobetonovani spar, dostateéné utésnéni
tmelem

4. Zdéné konstrukce

Provadéni zdénych konstrukci bude provadéno v souladu zejména s predpisy CSN 1997-1
Eurokdd 7, CSN EN 1996-2, CSN EN 771-6 (722634), CSN EN 13383-1 (721507), CSN 72 1800
(721800), CSN 72 1860 (721860), CSN EN 998-2. Text nize pfedepisuje rozsah a navrh kontrol a
ovéreni zdénych konstrukci.

Material:

Minimalni rozmér zrna lomového kamene 200 mm
Pouziti béhounl a vazaku — béhouny vysky 200-400 mm, Sifky 300-800 mm, délky 300-
,vySka“. Vazaky vysky 200-400 mm, Sirky ,vySka“-1,50x ,vySka“, délky ,vyska“+150 mm.
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Postup:
— Kontrola zakladové spary — spravna hloubky, zhutnéni a povrchu spary
— Kontrola pfevazani lomového kamene - v zakladu musi byt kameny ve vSech vrstvach
prevazany
— Kontrola postupu zdéni - o€isténi a navihéeni kamene pfed nanesenim malty
- vhodné rozdéleni vazakl a béhounl — na dva béhouny
pfipada min. jeden vazak
- vyzdivani po vrstvach 600-900 mm
- hutnéni malty ve svislych sparach
- stfidani sty¢nych spar ve vrstvach nad sebou
- osazovani prostupl a odvodnéni v priibéhu zdéni
- na délce 3,00 m mohou nerovnosti dosahovat max. 50 mm
- béhem desté nutno zajistit ochranu, dokud neni malta zatvrdla
— Kontrola postupu sparovani - provedeni proskrabnuti po zavadnuti malty na lici na
hloubku 70 mm a vycisténi
- sparovani do hloubky 10 mm pod povrch zdiva.

5. Zahozové konstrukce

PFi provadéni zahozovych konstrukci a pfi volb& vhodného materialu budou dodrzeny CSN
72 1800 - “Prirodni stavebni kdmen pro kamenické vyrobky - Technické pozadavky” a dale CSN EN
13383-1 — ,Kamen pro vodni stavby — Cast 1 : Specifikace”, CSN EN 13383-2 — ,Kamen pro vodni
stavby — Cast 2: Zkusebni metody*. Text nize pfedepisuje rozsah a navrh kontrol a ovéieni zdénych
konstrukci.

Material:

— Kamen novy, neopracovany, zdravy, bez puklin

— Mnozstvi prvka o velikosti mensi nez stfedni rozmér zrna nepfesahne 20 % celkové
hmotnosti

— Nejvétsi rozmér jednotlivého kusu bude mensi nez trojnasobek nejmensiho rozméru

— Pouzit bude materidl, jehoz kvalita byla ovéfena podle pfislusnych norem (CSN 72 1860,
CSN EN 13383-1), priikaznimi a kontrolnimi vyrobnimi zkouskami (CSN 72 1800, CSN
72 1860, CSN 72 1151), které zajistuje dodavatel materialu (osvédéeni o prikaznich
zkouSkach musi obsahovat zejména: struény popis pouzitych surovin, vyrobniho zafizeni
a technologického postupu, vyhodnoceni vSech poZzadovanych vlastnosti suroviny podle
technickych pozadavkd CSN 72 1860 a prislusné pfidruzené normy. Osvéd&eni o
provedenych zkouSkach, pfipadné potvrzeni, Ze jednotlivé materidly odpovidaji
pFisluSnym normam.

— Uvedené osvédceni a potvrzeni budou k dispozici pfed zahajenim stavby.

Postup:

— Kontrola dohloubeni vykopu pro zahoz min. do pfedepsané hloubky

— Pribézna kontrola tloustky kamenného zahozu 1x na max. 20 m?

— nejmensi tlouStka zahozu nebude mensi nez definovana tloustka o vice nez 10 %

— Kontrola dodrzeni sklonu lice skrze délku a vySku konstrukce ve vytyCeném pfi¢ném fezu

6. Zemni prace

Mira zhutnéni bude odpovidat pozadavkim normy CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin. Zhutfovaci zkousky budou probihat dle CSN 73 6850 a CSN 75 2410.

Material:
— Kontrola druhu a vlastnosti pouzitych zemin, zejména soulad s omezenim typu zeminy
z technickeé zpravy
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Kontrola stavu zeminy pfed ulozenim do hraze - Pfi hutnicim pokusu je nutné stanovit i
optimalni vihkost hutnéné zeminy a rozhodnout o pfipadném mezideponovani zemin pred
uloZenim do hraze (uprava vihkosti). Zeminam del$i dobu uloZenym na terénu je tfeba
vénovat zvySenou pozornost, protoze u nich |ze pfedpokladat vétsi obohaceni srazkovou
vodou a nepfipustné zvySenou vlhkost. Odchylky od optimalni vlhkosti stanovené
zkouskou Proctor Standard nesmi byt vétSi nez -2 % a + 3 %. Tésnici zemina bude
dosahovat miry zhutnéni C >= 0,975 pfi vihkosti -1 % az +4 % od wopt.

Kontrola ¢asovych vazeb pfi praci s materialem - Sypani hraze nelze provadét za destg,
snézeni Ci mrazu. Pfeschnuti povrchu do hloubky vice jak 2 cm je nepfipustné, vrstva
musi byt udrzovana kropenim. Zhutnéni vrstvy bude provadéno nasledné po rozhrnuti, v
pfipadé vyskytu enormné vlhkych materiald je nutno nechat povrch vrstvy lehce oschnout
(ale ne preschnout), aby se zabranilo lepeni materialu pfi hutnéni na valec. Nevhodny je
pfilis hladky povrch, ktery je nezbytné zdrsnit

PFi pouziti puvodniho materialu nutno kontrolovat provadéni tfidéni a odstranéni
predméti nevhodného charakteru dle popisu v technické zprave.

Postup ukladani a hutnéni:

Kontrola odstranéni nevhodnych podkladnich vrstev v dostate€né mocnosti

Kontrola pfipadnych vyron( vody v misté zakladové spary

Kontrola tvaru zakladové spary a podkladu, kde neni ani nezlistava voda

Kontrola zmén ve sloZeni a vlastnostech sypaniny - rozhrnuti zeminy a jeji zhutnéni do
vrstvy musi byt provedenou co nejdfive, aby se zamezilo znehodnoceni vrstvy pfipadnym
destém, snéhem, rozbahnénim nebo pfeschnutim. Zemina znehodnocena destém,
mrazem, snéhem apod., musi byt odstranéna. Povrch zasypavané vrstvy musi byt vihky,
nesmi byt ani pfeschly ani rozbfedly se stojicimi kaluzemi vody

Kontrola tloustky vrstvy, Zeminy budou hutnény po relativné tenkych vrstvach, a to 100
az 300 mm, pfiCemz volbu tloustky hutnéné zeminy ovlivni mistni podminky a vysledky
zhutrovaciho pokusu

Kontrola postupu a etapizace hutnéni - stabilizaéni ¢ast hraze bude vybudovana a
hutnéna najednou po vrstvach po celé délce. Pfi sypani v oddélenych Castech je tieba
zajistit jejich napojeni tak, aby na styku nevznikla nezhutnéna mista, napf. zazubenim.
Sypani a hutnéni bude probihat vzdy po vrstvach sklonénych cca 1 % smérem do zdrze
Kontrola poctu jizd zhutfiovacich prostfedku

Kontrola problematiky vyjizdénych koleji — v pfipadé jejich vzniku budou pfed sypanim
dalSi vrstvy dosypany hlinou a pfehutnény tak, aby doSlo pfi zpracovani dalSi vrstvy k
dokonalému zhutnéni nové nasypaného materialu v pfedepsané tloustce a zabranilo se
vzniku pfiéného drénu z nedohutnéného a tudiz propustného materialu v hlubsi koleji
Dlrazna kontrola provadéni hutnéni v okoli objektd — zde bude provedeno dusani
pneumatickymi péchy

Kontrola dosazeni predepsaného zhutnéni

Kontrola najezdu — zde je nutno zabranit znecisténi vrstvy v t&€snicim nasypu nevhodnym
materialem nebo je nutno tento material odstranit seskrabnutim

U soudrZznych zemin se kontrola provadi jednou za sménu, na kazdych 500 m?
zabudované sypaniny a pfi zméné pocasi ovliviiujici podstatné vlastnosti zemin
Kontrola zaznamenani veskerych vysledku kontrol ve stavebnim deniku.

Dale pfiloha uvadi orientaéni hodnoty pro hutnéni jilovité zeminy:

Hutnici Vrstva volné Vrstva zeminy Pocet
utnici s : . .
Y nasypané zeminy po zhutnéni jizd
prostfedek [cm] [cm] [ks]
Hladky valec 16 12 8
Valec 20 15 8
pneumaticky
JezZkovy valec 20 15 12
Nalozena T 815 20 15 10
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Akce: OPS 07/2021 — Jilovsky potok D&&in — Jilové — 3.etapa

PARTNER

Vibraéni valec

pneumaticky 12 MP 20 15 8

Uvedené hodnoty jsou predpoklady, které budou upfesnény na zakladé hutniciho pokusu.
Pfi pouziti vozidla Tatra 815 je nutné si uvédomit, ze se mlze jednat pouze o doplfujici hutnici
prostfedek a pfi pojezdech se nesmi jet 2x stejnou cestou. Hutnéni hladkym valcem je povazovano
za malo efektivni, pfi jeho pouzZiti rovnéZz vznikaji predestinované plochy poruSeni.
Upfednostiiovanym je pouziti jezkovych valcl &i vibraénich valci pneumatickych 12 MP. V pfipadé
pouziti jezkovych valcu je vSak tfeba po desti odstranit svrchni vrstvu, kdy se v jamkach hromadi
srazkova voda.

7. Kamenna dlazba

Dlazba musi byt provadéna z lomoveho kamene dle CSN 72 1800. Vlastnosti a funkéni
pozadavky na zdici prvky z pfirodniho kamene stanovuje CSN EN 771-6.

— Kontrola rovinatosti lice dlazby
— Kontrola Sife provedenych spar — do 20-40 mm
— Kontrola styku spar — maximalné 3 spary v jednom misté.

8. Kamenna rovnanina

Pfi provadéni konstrukci kamenné rovnaniny budou pfi volbé vhodného materialu dodrzeny
CSN 72 1800 - “Pfirodni stavebni kamen pro kamenické vyrobky - Technické poZadavky” a dale
CSN EN 13383-1 — ,Kamen pro vodni stavby — Cast 1 : Specifikace*, CSN EN 13383-2 — ,Kamen
pro vodni stavby — Cast 2: ZkuSebni metody*. Text niZze pfedepisuje rozsah a navrh kontrol a ovéreni
zdénych konstrukci.

Material:

— Kamen novy, neopracovany, zdravy, bez puklin

— Na lici musi byt kdmen odstrohranny

— Pouzit bude material, jehoz kvalita byla ovéfena podle pfislusnych norem (CSN 72 1860,
CSN EN 13383-1), priikaznimi a kontrolnimi vyrobnimi zkouskami (CSN 72 1800, CSN
72 1860, CSN 72 1151), které zajistuje dodavatel materialu (osvédéeni o prikaznich
zkouSkach musi obsahovat zejména: struény popis pouzitych surovin, vyrobniho zafizeni
a technologického postupu, vyhodnoceni vSech poZzadovanych vlastnosti suroviny podle
technickych pozadavktd CSN 72 1860 a pfislusné pridruzené normy. Osvéddeni o
provedenych zkouskach, pfipadné potvrzeni, Ze jednotlivé materidly odpovidaji
prislusnym normam.

— Uvedené osvédcCeni a potvrzeni budou k dispozici pfed zahgjenim stavby.

Postup:

— Kontrola provedeni dostate¢né podkladni vrstvy — ta musi dosahovat min. 100 mm

— Kontrola vyklinovani — mezery musi byt vypInény mensimi kameny, ukladani vypliujiciho
kamena musi probihat tlustSi ¢asti dovnitf

— Kontrola dodrzeni sklonu lice skrze délku a vySku konstrukce ve vytyCeném pficném
fezu.

— Kontrola uloZeni kamene - spary na lici by méli byt Sife 50-150 mm, v jednom misté se
nesmi stykat vice nez 3 spary

— Kontrola rovinatosti lice rovnaniny — vySkové rozdily kamend licni plochy nesmi
pfesahovat na 3 m dlouhé lati 150 mm, vzajemné vySkové rozdily nesmi pfesahovat 50
mm.
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