Stebenka, ulice Pod Strankou - prlizkumné sondy.

Dne 21.4. 2020 byly vyhloubeny prizkumné sondy v koryté Stebenky za ucelem ovéreni vhodnosti
navrhu feSeni rekonstrukce koryta, pfedevsim s prihlédnutim ke stabilité levobfezni opérné zdi. Prace
byly provedeny pracovniky PU Turnov. Pro hloubeni sond byly vytipovény tfi body v mistech
Castecného poruseni betonového dna. Sonda byla provedena zatloukanim ocelové trubky priiméru 8
cm a naslednym postupnym ruénim vybiranim naruSseného materialu. Mista provadéni sond na situaci
v pfiloze.

Sonda ¢. 1 — Cca 25 cm od paty LB opérné zdi, adm. f.km cca 0,667 - nakres v priloze. Po priarazu
betonové desky tloustky 8 cm zastizeny Stérkopisky s pfimési jilu, ve svrchni ¢asti pak s pfimési
materialu antropogenniho puvodu (cihly, ulomky opracované opuky, sklo). Ocelova trubka byla
zarazena do hloubky 48 cm od hrany betonového dna. Odbér vzorku materidlu podloZi tedy celkem 40
cm. Hloubéji se trubku nepodafilo zarazit, pravdépodobné z dlivodu pfitomnosti vétsich kamen(. Lze
tedy usoudit, Ze podloZi v tomto misté je stabilni a vhodné pro zakladani — opravu opérné zdi.

Sonda €. 2 — Cca 1,5 m vpravo od osy toku (kynety) vadm. f.km cca 0,705 v misté natrze a poruchy
stavajiciho opevnéni. Celkova hloubka sondy od hladiny v misté 80 cm. Sonda byla hloubena ryéem asi
60 cm a déle zatloukanim ocelové trubky. Zde pritomny jemné piscité usazeniny s primési jilu ve svrchni
¢asti (cca 40 cm) s primési organickych ¢asti. Stérk pfitomen az v hloubce cca 65 cm. Tedy stabilni
podloZi vhodné pro zakladani pravdépodobné az v 80 cm. Hloubéji se trubku nepodafilo zarazit
pravdépodobné z dlivodu pfitomnosti vétsich kamen.

Sonda ¢. 3 — Cca 30 cm od paty LB opérné zdi, adm. f.km cca 0,730 cm. Po rozbourani 8 cm silné
betonové desky zastizena vrstva z opukovych kamen( silnd cca 10 -15 cm velikosti cca 15 cm, dale
Stérkopisek s pfimési materialu antropogenniho plvodu. Ocelova trubka byla zaraZzena do hloubky 58
cm od hrany betonového dna. Hloubéji se trubku nepodaftilo zarazit, pravdépodobné z didvodu
pritomnosti vétsich kamend nebo skalniho vychozu.

Situace



Hloubenisondy ¢.2a¢. 3



Na obrazku nahofe ¢ast materialu sonda €. 1, dole sonda ¢. 3. Odebrany materidl od povrchu do
hloubky se na obrazku rovna zprava do leva.



