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Poznamky:
- Zkontrolovat téleso, viko i hlavu - vyvafit prokorodovana mista (po ocisténi tlakovou vodou)
- obnova PKO vné i uvnitf
- PFi zpétné montazi pouzit korozivzdorna spojovaci material
- pofi kontrolnim sestaveni sefidit polohu hfidele (kladky) s osazenou 3DP R e VDAD ers
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