OPRAVA PRAVOBREZNIHO PRELIVU DYJE BULHARY

1 - PRIPRAVA PODKLADU - MECHANICKE ODSTRANENiI NARUSENYCH,
NESOUDRZNYCH A DUTYCH MIST, OTRYSKANI TLAKOVOU VODOU,
DOPORUCENY TLAK MIN. 800-1200 BAR.

2 - OCHRANA VYZTUZE - NA OCISTENOU VYZTUZ BUDE APLIKOVAN
JEDNOSLOZKOVY OCHRANNY NATER NA CEMENTOVE BAZI,

NAPR. SIKAEMACO P 5000 AP. NATER BUDE NANASEN RUCNE
VE DVOU VRSTVACH V CELKOVE TL. 2 MM.

3 - REPROFILACE - VYSPRAVENI POVRCHU V NARUSENYCH MISTECH,
PREKRYTi NATRENE VYZTUZE, NAPR. SIKAEMACO S 5800 DUO.
APLIKACE V TL. VRSTVY 1-50 MM V JEDNOM PRACOVNIM KROKU
BEZ NUTNOSTI JEMNE VYROVNAVACI MALTY.

4 - HYDROIZOLACNI POVRCHOVA UPRAVA NAVODNIHO LICE VCETNE
KORUNY/ZHLAVI JEZU, NAPR. MASTERSEAL 6100 FX - PRUZNA
CEMENTOAKRYLATOVA MEMBRANA.

JEDNOSLOZKOVY MATERIAL, MiCHA SE JEN S VODOU.

APLIKACE MEMBRANY SE PROVADI RUCNE STETKOU, HLADITKEM,
VALECKEM, NEBO STROJNIM NASTRIKEM VE

DVOU VRSTVACH O CELKOVE TLOUSTCE 2 MM.

TESNENI DILATACNICH SPAR - NAPR. PCI PECITAPE 3000 - SPECIALNI
TERMOPLASTICKY ELASTOMERNI PAS, SIRKA 200 MM, TLOUSTKA

1 MM, LEPIDLO SIKADUR COMBIFLEX CF ADHESIV NORMAL,
SPOTREBA CA. 0,7 KG/M, 20 DILATACNICH SPAR.

ODKOPANI KAMENNEHO ZAHOZU SE ZEMINOU NA
NAVODNI STRANE PODEL PRELIVU SIRKY CCA 0,6 M
DO HLOUBKY ZAKLADU CCA 0,5 M A OPETOVNE
ULOZENI ZPET PO OPRAVE PRELIVU
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