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Klasifikace
ÈSN 73 6133
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Lahuèká Blanka
laboratoø mechaniky zemin a analýzy stavebních  vod

IÈO 662 99 331, tel 731 473 400
Zelená 238, 530 03 Pardubice

ZRNITOSTNÍ  KØIVKY

VLHKOST A PLASTICITNÍ  PARAMETRY

Chlumec nad Cidlinopu PBPO Luèice - zemník
99 - 2016

191        VS 1         0,7 - 1,3         13,2         50,4        21,6         28,8           1,29                F4 - CS        Jíl písèitý


