SGtechnika

VD LYSA NAD LABEM

pruzkum dna plavebni
komory

PRAHA, LISTOPAD 2001




Stavebni geologie - Geotechnika, a.s.

Nazev Ukolu : Lysa nad Labem — plavebni komora
Cislo tikolu : 010740 - 022
Zpracovatel : Magr. Lucie Urbanova

Zprava

o stavebné-technickém prazkumu desky dna
plavebni komory — Lysa nad Labem

Praha, listopad 2001
01 0740 - 022

Stavebni geologie - GEOTECHNIKA, a.s.



L9 £ w M
-
<\
@
(1]
.
=
-
w
&
<
o
o
=
M
]
—~
(1]
(1]
-
3,
2]
=
m!
=
(o]
o)
-
[
N
=
=
=32
{ =

Tabulky v textu:
Tab. €. 1 - Kvalita betonu na povrchu desky dna plavebni komory
Tab. €. 2 — Souhrnné vysledky laboratornich zkougek betonu

1. Pfehledna situace M 1:10 000

2. Technicka dokumentace desky dna plavebni komory
3. Dokumentace sond

4. Laboratorni zkousky betonu
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1. Uvod

NaSe spole¢nost SG-Geotechnika, a.s., Praha na zakladé objednavky VD/15-496-
01 od firmy Vodni dila — TBD a.s. provedia pruzkum dna plavebni komory Vodni dilo
— Lysa nad Labem. Pfrehledna situace lokality je v pFiloze é.1.

Pfedkladana zprava obsahuje vysledky stavebné - technického prizkumu desky
dna plavebni komory. Jeho rozsah byl specifikovan v predloZené nabidce praci (VD
Lysa nad Labem - priizkum dna plavebni komory, 09/2001, SG-Geotechnika, a.s..
Praha, pro Povodi Labe, statni podnik). Rozsah praci byl zaméfen na technickou
dokumentaci desky dna, proméfeni kvality betonu Schmidtovym tvrdomérem L-9 a
zkousky vlastnosti betonu z vrtnych jader v laboratofi.

Prace byly provedeny v ramci zakazky vedené u SG-Geotechniky pod nazvem
sLysa nad Labem - plavebni komora“ se zakazkovym ¢islem 01 0740-022.

2. Metodika praci

a) Technicka dokumentace desky dna — zahrnuje lokalizaci vyznamnych trhlin a

poruch betonu, jejich zakres do situace a struCny popis jejich charakteru. Do
situace jsou zakreslovany také mista patmych vyronii vody. Nedilnou soudasti
je fotodokumentace celkového stavu desky po vypusténi a nékterych
zavaznych detaild.

b) Proméreni kvality betonu desky in sity — je provadéno pomoci Schmidtova

tvrdoméru L-9 v siti postupnych bod( vedenych v pravé a levé casti dna
plavebni komory. Udery kladivem jsou vedeny svisle doli, vzdy alespon na 10
uder( v jednom bodé& méreni. Vysledky terénniho méreni jsou pak prevadény
na pevnost v tlaku s nezaruc¢enou presnosti Rbe.

c) Zkousky vlastnosti betonu v laboratofi — pro zkouSky vlastnosti betonu

v laboratofi se realizuji jadrové technické vity, z nichZ se odebiraji vzorky
vitnych jader. Na kazdém vrtu je pofizena fotodokumentace jadra, popis jadra
a odebrani vzorkil. Z odebranych vitnych jader o priméru 100 mm se zhotovi
zkuSebni valce, na jejichz podstavy se vedou tdery Schmidtovym tvrdomérem
L-9, ke zji§téni v pevnosti tlaku s nezarudenou pevnosti Rbe. Tato sama
télesa se pak podrobi laboratorni zkougce pevnosti v prostém tlaku v lisu. Na
zkuSebnich valedcich jsou také stanoveny fyzikaini viastnosti betonu, a to

zdanliva hustota pevnych &astic, objemové hmotnost a porovitost.
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3. InZenyrskogeologické poméry uzemi
Skalni podklad zajmového Gzemi je tvofen kfidovymi sedimenty, které nalezeji
k jiznimu okraji eské kfidové panve.

Kfidove souvrstvi (turon) je zde zastoupeno jemnymi piscitymi slinovci, tmavé

Sedymi a pevnymi, které pravdépodobné naleZeji bélohorskému nebo jizerskému
souvrstvi.

Kvartér je zastoupen pievazné terasovymi ulozeninami Labe. Jedna se o Stérk
pisCity a pisek s prfimési §térku. Toto souvrstvi nebylo v sondach zastiZzeno, nebot'
doslo kjeho odtéZeni pfi stavbé vodniho dila. Material této terasy byl
pravdépodobné pouZit jako kamenita frakce do betonu plavebni komory.,

Podzemni voda je vazana hlavné na terasové uloZeniny Labe a transgresni
sedimenty perucko-korycanského souvrstvi. B&lohorska souvrstvi zde plsobi jako

regionalni izolator.

4. Vysledky stavebné - technického prizkumu
Stavebné-technicky priizkum dna plavebni komory (pk.) se uskuteénil dne
10.10.2001.

a) Technicka dokumentace desky dna

Po vypusténi a vyciSténi plavebni komory jsme provedli fotodokumentaci
betonové desky dna komory (viz. pfil. &.5). Poté jsme zhotovili dokumentaci trhlin,
poruch betonu a mist vyronli vody do situace (viz. pfil. €.2). Nejzavazngjsi
porucha desky dna pk. je pravdépodobné trhlina pfiblizng v podeiné ose pk. V
nepravidelnych intervalech 1,5-6,0 m jsou situovany kolmo k ni dalsj trhliny.
V mistech kfiZeni téchto trhlinovych systémi a prevazné vitésné blizkosti
stfedové trhliny je deska dna pk. silné zvétrala a misty jeji tioustka je sniZzena az
o 10 cm. V téchto mistech se objevuiji nejsilngjsi pritoky vody z podzakladi desky
v Fadu 0,1 — 0,01 I.s™". Ve staniéeni cca 51 =60 m je beton dna poruseny hustou
siti trhlin o vzajemné vzdalenosti 2-8 cm. Ve stanideni 0 - 8 m je dno pk. tvofeno
rozloZzenym betonem o mocnosti 2 — 8 cm charakteru piséitého $térku s valouny.
DalSi zfetelné pfitoky vody jsou vazany na trhliny pfi paté levé stéeny (43-48 m a
64-69 m). Pritoky vody do stavebné-technickych vrti ve dné desky byly

zaznamenany ve vSech vrtech s vyjimkou vrti J5 a J9.
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b) Proméreni kvality betonu in situ

Mérfeni kvality betonu bylo provedeno Schmidtovym tvrdomérem L-9 na betonové
desce dna plavebni komory. Na levé a pravé strané desky byla vzdy vedena
jedna fada méfeni. Tato fada se sestdva ze série stanoviif znacenych po
staniCeni plavebni komory. Na kazdém stanovisti bylo zmé&reno vzdy alespori
deset bodll (der(l kladivem). Naméfené odrazové &islo, pak bylo pfepoéitano na
hodnotu Rbe — pevnost betonu v tlaku s nezarudenou pfesnosti (dle CSN 73
1373). Vzhledem ke stéfi betonu a jeho vihkosti byla tato hodnota jesté opravena
o koeficienty o { (soucinitel odstupriovany dle stafi betonu) a « \, (soucinitel opravy
je-li beton jiny nez vihky, popf. pfirozené vihky). Naméiené odrazové &islo
v terénu bylo misty ovlivnéno pfitomnosti valount kameniva v povrchové vrstvé
betonu.

Vysledky méfeni Schmidtovym tvrdomérem jsou piehledné shrnuty v tabulce &.1

zpravy.

¢) Laboratorni zkou$ky vlastnosti betonu

Vramci této akce bylo ve dné plavebni komory vyvrtano 10 kus( jadrovych
technickych vrtd o primeéru 100 mm a hloubce 0.5 — 1.0 m. Vrtné prace provedla
firma Vodni dila — TBD a.s., ktera také vrty sama rozmistila (viz. pfil.€.2). Cilem
vrtnych praci bylo zjiSténi mocnosti a kvality betonové zakladové desky dna
komory a ovéfeni horninového podkladu. Pro tento Géel byly proto nékteré vrty
prohloubeny aZ do podlozi desky. Na vytézenych vrtnych jadrech byla provedena
nejdrive fotodokumentace, jejiz vysledky jsou v pfil.&.6. Poté jsme zhotovili
makroskopicky popis betonovych jader a pfipadné zastizeného hominového
podkladu (viz. pfil.€.3). Zastizeny horninovy material byl dle makroskopického
popisu orientacné zatfidén dle CSN 73 1001.

Z vrtu byly odebrany vzorky betonovych jader, které byly v laboratofi podrobeny
zkouskam. Na t&chto vzorcich byla uréena z fyzikalnich vlastnosti objemova
hmotnost, zdanliva hustota pevnych &astic a porovitost. Z pevnostnich zkousek
byly vzorky podrobeny zkousce pevnosti pomoci Schmidtova tvrdoméru L-8, kde
tdery tvrdoméru byly vedeny na podstavy valcovych téles pro zkousku pevnosti
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vtlaku a pevnosti vprostém tlaku v lisu. Protokoly vysledk( laboratornich
zkousek jsou v pfil.¢.4.

Souhmne vysledky v8ech laboratornich zkou$ek jsou prehledné sestaveny
v tabulce ¢.2 zpravy. '
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Tabulka ¢.1: Kvalita betonu na povrchu desky dna plavebni komory

Leva strana komory

Stani¢eni | Méreni tyrdomérem ,.L“| Rpe |Rpe (oprava o oy, aw)| Poznamka

m odrazové cislo Mpa Mpa

6.0 12.5 11.5 10.4

12.0 11 95 8.6

15.0 15.3 15 13.5 4 platna méreni

20.0 17.6 19 18

26.0 13.2 12 11.3

30.0 <10 - -

45.0 19.7 22 19.8 3 platna méreni

39.0 25 30 27

45.0 26.3 32 28.8 4 platna méreni

49.0 12.4 115 10.4

56.0 14.3 14 126 4 platna méfeni

59.0 20.5 23 20.7 4 platna méfeni

64.0 24 28 292

68.0 20 23 20.7 3 platna méreni

75.0 11.7 10 9

82.0 16.2 17 16.1

Rue — pevnost betonu v tlaku s nezarugenou presnosti

at — soucinitel odstupriovany dle stafi betonu

aw — Soucinitel opravy je-li beton jiny nez vihky, popf. pfirozené vihky




Prava strana komory

Stani¢eni |Méfeni tvrdomérem ,L*“| Rye [Rpe (oprava o oy, ay) Poznamka

m odrazové ¢éislo Mpa Mpa

9.0 14.3 14 12.6 4 platna mérfeni
12.0 <10 - -

17.0 18.3 20 18.9 4 platna méfeni

20.0 14.4 14 13.2

23.0 13.3 12 10.8

27.0 17.4 18 16.2

32.0 13 12 1.3

38.0 19.6 22 20.8

440 18.2 20 18

49.0 13.4 12 1.3

55.0 17.6 19 18

61.0 19 21 18.9

69.0 17.6 19 171

74.0 18.4 20 18

77.0 15 15 13.5 4 platna méfeni

83.0 18.2 20 18

Rbe — pevnost betonu v tlaku s nezarugenou presnosti

at — soucinitel odstupriovany dle stafi betonu

ow — soucinitel opravy je-li beton jiny nez vihky, popf. pfirozené vlhky
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5. Zavér

Dne 10.1@.2001 byl proveden stavebné — technicky priizkum betonové desky dna
plavebni komory VD — Lysa nad Labem. V ramci této akce byla pofizena situace,
technicka dokumentace a fotodokumentace trhlin a poruch betonu desky, odvrtano
10 ks technickych jadrovych vrttl, odebrany vzorky betonu a provedeny laboratorni
zkous$ky.

Vysledky tohoto prizkumu jsou pfehledné shrnuty v tabulce &1 a2 a v prilohach

zpravy.

V Praze dne 21.11.2001

—~ R

Zpracovali: Mgr. Lucie Urbanova . zrroz

Jakub Bohétka /Zcr’é F

P

Za vécnou spravnost: Ing. Anna Abraméukova //\

Vedouci pracovidtd INZENYRSKA GEOLOGIE
Sts veh
. n

Geologions a.s,
: 4 15209
Praja g
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zajmoveé uzemi

Babinec

SG - GEOTECHNIKA a.s.
Objednatel : Vodni dila - TBD a.s.
Nazev zakazky : Lysa nad Labem - plavebni komora
Cislo zakazky : Zpracovala : Schvalila : Méfitko : Datum :
01 0740- 022 Mgr. L. Urbanova Ing. A. Abraméukova 1:10 000 11/2001

Cislo prilohy :

Prehledna situace (vyFez z mapy 13-13-08) 1
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Vodni dila - TBD a.s.
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01 0740 - 022 Mgr. L. Urbanova Ing. A. Abraméukova 6 11/2001
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J1

0.00~-0.39m
0.39-0.52 m
0.52-097 m

2 100 mm vzdalenost ve sméru osy PK: 9.10m
vzdalenost od stény PK; 1.87 m

0.00 = 0.17 m - beton - sloZeni cement, pisek, fi¢ni $térk frakce do
0.3 cm (70%), do 1.0 cm (20%), do 3.0 cm (10%), stfedné pérovity

0.17 - 0.21 m - beton — sloZeni cement, pisek, fiéni §térk frakce do
0.3 cm (70%), do 1.0 cm (20%), do 3.0 cm (10%), pérovity, se
slabymi §edymi povlaky

0.21 — 0.39 m - beton — sloZeni cement, pisek, fi¢ni stérk frakce do
0.5 cm (60%), do 2.0 cm (30%), do 5.0 cm (10%), kompaktni

vytéZeno souvislé jadro

piscCity slinovec, tmavé $edy, rozvrtany na ulomky do vel. 5 cm,
nutno je rozbijet kladivem, pukliny potaZeny limonitem, obdas se
vyskytuji dutiny s kalcitem, ve svrchnich 5 cm jilovitopiscité eluvium,
plastické, tmavé Sedé, R4 — R5

piscity slinovec, tmavé Sedy, pevny, nutno jadro rozbijet kladivem,
R3

pietok vody z vrtu



J2

0.00-0.18m
0.18-0.20m
0.20-0.27m
0.27-0.31m
0.31-046m
0.46 —0.50m
0.50-0.67m
0.67 -0.73m
J3

0.00-0.20m
0.20-0.33m
0.33-0.48m
0.48-085m

920m
1.95m

@ 100 mm vzdalenost ve sméru osy PK:

vzdalenost od stény PK:

beton — sloZeni cement, pisek, figni §térk frakce do 0.3 cm (80%),
do 2.0 cm (20%), porovity, bez povlakil, Gvod navétraly, drolivy
beton, vyteZzeno souvislé jadro

rozvrtany beton, vynos Stérkové valouny do @ 2.0 cm

beton — sloZeni cement, pisek, ficni §térk frakce do 0.3 cm (90%),
2.0 cm (10%), porovity, jadro kuzZelovité obrousené, drolivé,
vytézeno souvislé jadro

bez vynosu

0.31 — 0.41 m - beton — sloZeni cement, pisek, fiéni §térk frakce do
0.5 cm (80%), do 2.0 cm (20%), pérovity, jadro obrousené, drolivé,
pisCita frakce stfedné&zrnna

0.41 — 0.46 m - beton — sloZeni cement, pisek, fiéni §térk frakce do
0.3 cm (80%), do 2.0 cm (20%), ve spodni &asti plynuly pfechod do
pisciteho slinovce

vytéZzeno souvislé jadro

pisCity slinovec, tmavé Sedy, pevny, na puklindch limonitové
povlaky, nutno rozbijet kladivem, R3

piscity slinovec, tmavé Sedy, rozvrtany na tlomky o vel. 3 — 5 cm,
podle puklin s limonitovymi povlaky, R3

bez vynosu
slaby pretok vody z vrtu

2490 m
240 m

@ 100 mm vzdalenost ve sméru osy PK:

vzdalenost od stény PK:

beton — sloZeni cement, pisek, ficni $térk frakce do 0.3 cm (70%),
do 1.0 om (20%), do 3.0 em (10%), zvétraly, pérovity, misty az
dutinaty (bez povlakUl), pisek kfemenny, Gvodnich 5 cm je beton
korodovany, vytéZeno souvislé jadro

beton — slozeni cement, pisek, ficni Sterk frakce do 0.5 cm (80%),
do 4.0 cm (20%), porovity, pisek kfemenny, vytéZeno souvislé jadro

beton — sloZeni cement, pisek, fi¢ni térk frakce do 0.5 cm (80%),
do 4.0 cm (20%), porovity, zkorodovany, vytéZeno souvislé jadro

pisCity slinovec, tmave Sedy, pevny, nutno rozbijet kladivem, R3
bez pfetoku vody z vrtu



J4

0.00-0.43m
0.43-0.76 m
J5

0.00-041m
041-0.71m
J6

0.00-0.03m
0.03-0.27m
0.27-0.50m
050-141m

@ 100 mm vzdalenost ve sméru osy PK: 2580 m
vzdalenost od stény PK: 1.90 m

0.00 — 0.22 m - beton - slozeni cement, pisek, fi¢ni &térk frakce do
1.0 cm (80%), do 4.0 cm (20%), mirné porovity, se slabymi povlaky

0.22 — 0.40 m - beton — sloZzeni cement, pisek, fidni térk frakce do
0.3 cm (90%), 1.0-5.0 cm (10%)

0.40 — 0.43 m — eluvium slinovce, charakteru plastické pisgité hliny,
sede, s drobnymi Glomky horniny do vel. 0.5 cm souvisle propojené
s betonem

vytéZeno souvislé jadro
pisCity slinovec, tmavé Sedy, pevny, nutno rozbijet kladivem, R3
zfetelny pretok vady z vrtu

@ 100 mm vzdalenost ve sméru osy PK:  40.00 m
vzdalenost od stény PK: 1.90 m

0.00 — 0.23 m - beton — sloZeni cement, pisek, fi¢ni $térk frakce do
1.0 cm (80%), do 3.0 cm (20%), porovity aZ dutinaty, na spodu
vyrazna piscita poloha hrubozrnného kiemenného pisku

0.23 — 0.41 m - beton — sloZeni cement, pisek, fiéni &térk frakce do
0.5 cm (90%), do 2.0 cm (10%), mirn& porovity

vytéZeno souvislé jadro

pisCity slinovec, tmavé Sedy, pevny, pukliny éerné, misty rozvrtany
na tlomky do vel. 3.0 cm, misty celé kousky jadra, R3 — R4

slaby pietoku vody z vrtu

@ 100 mm vzdalenost ve sméru osy PK:  43.60m
vzdalenost od stény PK: 225m

beton — sloZeni cement, pisek, fiéni &t&rk frakce do 0.3 cm (95%),
do 2.0 cm (5%), degradovany, cement Zluty, pisek kfemenny
hrubozrnny

beton — sloZeni cement, pisek, fiéni §térk frakce do 0.3 cm (80%),
do 1.0 cm (15%), do 4.0 cm (5%), na za&atku porovity, tvod tvofi
horizontalni spéara (protékana vodou ?), vytéZeno souvislé jadro

rozvrtany beton, vynos pouze $térk vel. do 1 cm (80%), do 4 cm
(20%)

pisCity slinovec, tmavé $edy, pevny, obtizné rozbijitelny kladivem,
R3

pretok vody z vrtu



J7

0.00-0.02m
0.02-0.04 m
0.04-0.13m
0.13-0.26 m
0.26 -0.37m
0.37-047m
J8

0.00-0.37m
0.37-042 m
042-0.44 m
0.44-0.68m

% 100 mm vzdalenost ve sméru osy PK:  59.80 m
vzdalenost od stény PK: 1.94 m
beton — sloZeni cement, pisek, fiéni §térk frakce do 1.0 cm, 90%

tvofi hrubozrnny kifemenny pisek, beton degradovany, porovity,
cement Zluty

beton — sloZeni cement, pisek, fiéni térk frakce do 1.0 cm, 90%
tvofi hrubozrnny kiemenny pisek, beton degradovany, porovity,
cement Zluty, spodni plocha je tmavé ¢erna - spara

beton — sloZeni cement, pisek, fi¢ni s$térk frakce do 0.3 cm (80%),
do 0.5 cm (10%), do 2.0 cm (10%), pérovity az dutinaty, se zlutymi
povlaky, na spodni strané navrtu patrné vétsi dutina, vytéZeno
souvislé jadro

rozvrtany beton, vynesen pouze $térk a hruby kfemenny pisek, vel.
do 0.5 cm (90%), do 2.0 cm (10%)

beton — sloZeni cement, pisek, fiéni stérk frakce do 0.5 cm (90%),
do 2.0 cm (10%), degradovany, pérovity, vytéZeno souvislé jadro

bez vynosu
pretok vody z vrtu

@ 100 mm vzdalenost ve sméru osy PK: 53940 m
vzdalenost od stény PK: 2.00m

beton — sloZeni cement, pisek, Fiéni §térk frakce do 0.3 cm (70%),
do 1.0 cm (20%), do 3.0 cm (10%), zdravy, v intervalu 0.17 —= 0.19 m
mirne porovity, vytéZeno souvislé jadro

beton — sloZeni cement, pisek, fiéni §térk frakce do 0.3 cm (90%),
do 2.0 cm (10%), pérovity, na spodni strané navrtu cerny povlak,
vytéZeno souvislé jadro

piscity slinovec, rozloZeny, charakteru Sedé plastické hiiny s ulomky
horniny, R6 (F1/MG)

pisCity slinovec, pevny, zdravy, tmavé $edy, na puklinach cerny,
nutno rozbijet kladivem, R3

pretok vody z vrtu



J9

0.00-024m
024-0.26 m
026-0.39m
0.39-042m
0.42-0.86m
0.86-1.40m

@ 100 mm vzdalenost ve sméru osy PK:  73.70m
vzdalenost od stény PK: 1.90 m
beton — sloZeni cement, pisek, fiéni stérk frakce do 0.3 cm (70%),

do 1.0 cm (20%), do 3.0 cm (10%), pérovity, v intervalu 0.09 — 0.10
cm pas mensich dutinek, vytéZeno souvislé jadro

rozvrtany beton, vynesen $ték s valouny velikosti do 3 cm

beton — sloZeni cement, pisek, Fiéni $térk frakce do 0.3 cm (90%),
do 2.0 cm (10%), porovity, na bazi kontakt se slinovcem cernym,
vytézeno souvislé jadro

pisCity slinovec, rozlozeny, charakteru $edé plastické hliny s tlomky
horniny, R6 (F1/MG)

pisCity slinovec, pevny, zdravy, tmavé $edy, rozvrtany na ulomky
velikosti priméru jadra, nutno rozbijet kladivem, R3

pisCity slinovec, pevny, zdravy, tmavé Sedy, nutno rozbijet kladivem,
R3

nejsilngjsi pretok vody z vrtu
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Objednatel :

Vodni dila - TBD a.s.

| >
Nazev zakazky : Lysa nad Labem — plavebni komora
Cislo zakazky Sestavila : Schvalila : Pocetstran: | Datum:
01 0740 - 022 Mgr. L. Urbanova Ing. A. Abramcéukova 14 11/2001
Cislo pfilohy

Laboratorni zkousky betonu

4




Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
Laboratof geomechaniky Praha

Pérovitost

Nazev zakazky : Lysa nad Labem

Cislo zakézky : 10740 - 022

Material : beton
Lab. ¢islo Objemova ZHPC Pdorovitost
vzorku hmotnost
sucha
(kg/m’) (%)

64476 2048 22,8
64477 1976 25,6
64478 2009 243
64479 2154 18,9
64480 2114 20,4
64481 2183 26544 17,8
64482 2082 21,6
64483 2060 22,4
64484 1980 254
64485 2009 24,3
64486 2010 24,3
64487 2121 20,1
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Stavebni geologie - GEOTECHNIKA as.
Laboratol geomechaniky Praha

Pevnost uréena Schmidtovym tvrdomérem

Nazev zakazky : Lysa nad Labem
Cislo zakazky : 10740 - 022
Datum zkousky : 19.10.2001
Material : beton
Lab. &islo Sonda Hloubka Rbe Poznamka
vzorku (Mpa)
64476 J5 0,00-0,23 10
64478 J9 0,00 - 0,24 14
64479 J'H 0,23 - 0,41 12
64480 J8 0,00 - 0,37 12
64481 J 1 0,00 - 0,39 18
64482 J6 0,03 -0,27 156
64483 J2 0,00-0,18 10 3 platna méfeni
64485 J3 0,00 - 0,20 10 3 platna méreni
64487 J4 0,00 - 0,40 18

Meéreni bylo provedeno Schmidtovym tvrdomé&rem L-8, metrologické oznaceni SM 24002, vy-

robni &islo 3116. Udery tvrdoméru byly vedeny na podstavy téles pro zkousku pevnosti v talku.

Ve dvou pfipadech byla po eleiminaci extrémi uréena hodnota pevnosti z nizsiho pottu plat-

nych méfeni.

v Praze 23. 10. 2001

Ing. Jaroslav HolejSovsky
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Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
Laboratof geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Nazev dkolu : Lysa nad Labem Cislo tkolu: 10740 - 022
Labor. &islo : 64481 Datum pfipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky : 19.10.2001
Vit : J1 Tvar télesa : valec
Hloubka : 0,00-0,39 m
Oznaceni télesa téleso ¢&islo 1 téleso ¢islo 2 téleso ¢islo 3
Primér télesa mm 98,2 98,2
98,2 88,2
98,2 98,2

Stied mm 98,2 98,2
Vyska télesa mm 1984 145,0

197.4 145,5

197,3 1446
Stied mm 1977 145,0
Plocha podstavy mm? 7574 7574
Stihlostni pomér 2,01 1,48
Objemovéa hmotnost pfi zkousce | kg/m® 2243 2321
Objemova hmotnost sucha kg/m® 2146 2220
Vihkost % 4,5 4.5
Pevnost zméfena MPa 12,50 26,34
Primérna pevnost MPa 19,42

Télesa byla pfipravena z dodanych dlomkd vrtnych jader. Na ploSe poruseni byl patrny
bélavy vyluh.

Pozn. ;

/
Za spravnost

Ing. Jaroslav HolejSovsky ar ‘/”/j/l/%?

Mgr. Hana Kfizova
vedouci laboratofe

Kontroloval :

ceavabind geologit
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Datum vystaveni : 23.10.01




Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s,
Laborator geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Nézev tkolu : Lysa nad Labem Cislo tkolu: 10740 - 022
Labor. &islo ; 64483 Datum pfipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky : 19.10.2001
Vrt : J2 Tvar télesa : valec
Hioubka : 0,00-0,18 m
Oznaceni télesa téleso gislo 1 téleso &islo 2 téleso islo 3
Pramér télesa mm 98,0
98,1
98,0
Stfed mm 98,0
Vyska télesa mm 1404
140,2
140,0
Stied mm 140,2
Plocha podstavy mm? 7548
Stihlostni pomér 1,43
Objemova hmotnost pii zkousce | kg/m® 2198
Objemova hmotnost suché kg/m® 2060
Vihkost % 6,7
Pevnost zméfena MPa 9,91

Pozn.:  Téleso bylo pfipraveno z dodaného Glomku vriného jadra. Na plose poruseni byl patrny
bélavy vyluh.

i

vd
Za spravnost : Ing. Jaroslav HolejSovsky ﬂ// ’7”’%7

Kontroloval : Magr. Hana Kfizova
vedouci laboratofe
tcd % GRES R ff‘v"‘« guyf'

Datum vystaveni :  23.10.01 I -_*'_' *»’_”_f_ﬁ_-‘::g:p




Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
Laboratof geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Nazev ukolu : Lysa nad Labem Cislo Gkolu: 10740 - 022
Labor. &islo : 64484 Datum pfipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky : 19.10.2001
Vit : J2 Tvar télesa : vilec
Hloubka : 0,31-0,46 m
Oznadeni télesa téleso &islo 1 téleso &islo 2 téleso cislo 3
Primér télesa mm 98,0
98,0
98,0
Stred mm 98,0
Vyska télesa mm 105,0
' 105,1
104,2
Stied mm 104,8
Plocha podstavy mm? 7543
Stihlostni pomér 1,07
Objemova hmotnost pii zkousce | kg/m® 2143
5 Objemova hmotnost sucha kg/m® 1980
Vihkost % 8,2
; Pevnost zméfena MPa 7,95
Pozn.:  Téleso bylo pfipraveno z dodaného dlomku vrtného jadra. Na ploe poruseni byl patrny
bélavy vyluh.
|
|
Py
Za spravnost : Ing. Jaroslav Holejovsky ﬁ /]/’fw
Kontroloval : Mgr. Hana Kiizova
vedouci laboratofe r siavelil geologie

2N GECTEUHNIA, 2.8
uec:ogmxa 4, 152 00 Praha §

| Datum vystaveni :  23.10.01




Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
i Laboratof geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Néazev tkolu : Lysa nad Labem Cislo tkolu: 10740 - 022
Labor. &islo : 64485 Datum piipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky : 19.10.2001
Vrt: J3 Tvar télesa : valec
Hloubka : 0,00-0,20 m
' Oznadeni télesa téleso gislo 1 téleso gislo 2 téleso Cislo 3
Pramér télesa mm 98,4
| 98,0
- 98,1
Stred mm 98,2
Vyska télesa mm 112,8
1122
113,0
Stred mm 1127
Plocha podstavy mm? 7569
Stihlostni pomér 1,15
Objemova hmotnost pfi zkousce | kg/m® 2150
Objemova hmotnost sucha kg/m® 2009
Vihkost % 7.0
Pevnost zméfena MPa 5,84
Pozn.:  Téleso bylo pfipraveno z dodaného Glomku vrtného jadra. Na plose poruseni byl patrny
| bélavy vyluh.

rd

Za spravnost : Ing. Jaroslav Holej$ovsky _,f%/—. /

P

Kontroloval : Mgr. Hana Kiizova
vedouci laboratore

Datum vystaveni :  23.10.01 %
10




Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
Laborator geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Nazev Ukolu : Lysa nad Labem Cislo tkolu: 10740 - 022
Labor. ¢&islo : 64477 Datum piipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky : 19.10.2001
Vit : J3 Tvar télesa : valec
Hloubka : 0,33-0,48 m
Oznaceni télesa téleso cislo 1 téleso ¢islo 2 téleso éislo 3
Primeér télesa mm 97,6

98,2

87,9
Stfed mm 97,9
Vyska télesa mm 76,5

76,0

76,5
Stied mm 76,3
Plocha podstavy mm? 7528
Stihlostni pomér 0,78
Objemovéa hmotnost pii zkousce | kg/m® 2198
Objemova hmotnost suché kg/m? 1976
Vihkost % 112
Pevnost zméfena MPa 8,13
Pozn.:  Téleso bylo pfipraveno z dodaného Glomku vrtného jadra. Na plose poruseni byl patrny

bé&lavy vyluh.
oy /

Za spravnost : Ing. Jaroslav Holej$ovsky (/{7 / é’//_?__,a |

Kontroloval : Mgr. Hana Kfizova

vedouci laboratore
e oS
INIKA, 8.8

-’:'i;'}_t}fcg:c;’r.:i 4, 182 40 Prahs &

Datum vystaveni : 23.10.01




Stavebni geclogie - GEOTECHNIKA a.s.
Laboratoi geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Nazev Ukolu : Lysa nad Labem Cisloukolu: 10740 - 022
! Labor. Gislo : 64487 Datum pfipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky : 19.10.2001
Vit : J4 Tvar télesa : vilec
Hloubka : 0,00-0,40m
Oznaceni télesa téleso &islo 1 téleso €islo 2 téleso gislo 3
Primér télesa mm 98,3 98,2
98,1 98,1
98,1 98,0
Stred mm 98,2 98,1
Vyska télesa mm 1977 174,8
197.8 175,8
198,2 175,7
Stied mm 197.9 175.4
Plocha podstavy mm? 7569 7558
Stihlostni pomér 2,02 1,79
Objemova hmotnost pii zkousce | kg/m® 2243 2208
Objemova hmotnost sucha kg/m® 2137 2105
Vlhkost % 4.9 4.9
Pevnost zméfena MPa 13,50 7,04
Primérna pevnost MPa 10,27
Pozn.:  Télesa byla pfipravena z dodanych Glomk( vrinych jader. Na plose poruseni byl patrny
bélavy vyluh,

Za spravnost : Ing. Jaroslav HolejSovsky /é%//“/}ﬂ/"b |

Kontroloval : Mgr. Hana Kfizova
vedouci laboratore

Datum vystavenf : 23.10.01




Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
Laboratoi geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Nazev tkolu : Lysa nad Labem Cislo tkolu: 10740 - 022
Labor. &islo : 64476 Datum piipravy : neuvedeno
Material ; beton Datum zkousky : 19.10.2001
vt : J5 Tvar télesa : valec
Hloubka : 0,00-0,23 m
Oznaceni télesa téleso gislo 1 téleso gislo 2 téleso islo 3
Primér télesa mm 98,2
98,2
98,2

Stred mm 98,2
Vyska télesa mm 199,7

199,6

199,6
Stied mm 199,6
Plocha podstavy mm? 7574
Stihlostni pomér 2,03
Objemova hmotnost pfi zkousce | kg/m® 2167
Objemova hmotnost sucha kg/m® 2048
Vihkost % 5,9
Pevnost zméfena MPa 9,90
Pozn.:  Téleso bylo pipraveno z dodaného tlomku vrtného jadra. Na plose poruseni byl patrny

bélavy vyluh.
/) /
Za spravnost : Ing. Jaroslav HolejSovsky W -"/’_7_4,-;4/ .
7

Kontroloval : Mgr. Hana Kfizova

vedouci laboratore |
C Sinvein iyeniogk
N GEQTECHNIKA, 8.5
Goologlcks 4, 152 00 Prahs ¢

Datum vystaveni : 23.10.01




Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a_s.
Laboratof geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Né&zev tkolu : Lysa nad Labem Cislo tkolu: 10740 - 022
Labor. &islo : 64479 Datum pfipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky : 19.10.2001
vrt : J5& Tvar télesa : vélec
Hioubka : 0,23-041m
Oznaéeni télesa téleso cislo 1 téleso cislo 2 téleso &islo 3
Primér télesa mm 98,3
98,5
98,3
Stred mm 98,4
Vyska télesa mm 144 5
145,0
145,4
Stied mm 145,0
Plocha podstavy mm? 7600
Stihlostni pomér 1,47
Objemova hmotnost pfi zkousce | kg/m® 2254
Objemova hmotnost sucha kg/m® 2154
Vihkost % 46
Pevnost zméfena MPa 11,47

Pozn.:  Téleso bylo pfipraveno z dodaného tlomku vrtného jadra. Na plo$e poruseni byl patrny
bélavy vyluh.

¥

Za spravnost Ing. Jaroslav Holejsovsky WM ﬁ”/f!/?
Kontroloval : Mgr. Hana Kfizova
vedouci laboratore Stavebni geologie
UEUTECHNIKA a.5.
Geologloks 4, 152 00 Prahn &

Datum vystaveni : 23.10.01




Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
Laborator geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Nazev Ukolu : Lysa nad Labem Cislo tkolu: 10740 - 022
Labor. &islo : 64482 Datum pfipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky - 19.10.2001
Vrt: Jé Tvar télesa : valec
Hloubka : 0,03-0,27 m
Oznaceni télesa téleso cislo 1 téleso éislo 2 téleso éislo 3
Prameér télesa mm 98,0
98,2
98,0

Stied mm 98,1
Vyska télesa mm 186,4

186,7

187,0
Stred mm 186,7
Plocha podstavy mm? 7553
Stihlostni pomér 1,90
Objemova hmotnost pii zkousce | kg/m® 2221
Objemova hmotnost sucha kg/m® 2082
Vlhkost % 6,7
Pevnost zméfena MPa 6,33
Pozn.:  Téleso bvlo pfipraveno z dodaného tlomku vriného iadra. Na plose porudeni byl patrny

bé&lavy vyluh,

Za spravnost : Ing. Jaroslav Holejsovsky /L % /

Kontrolaval : Mgr. Hana Kfizova
vedouci laboratore

Datum vystaveni : 16.11.01
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Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
Laboratof geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Néazev tkolu : Lysa nad Labem Cislodkolu: 10740 - 022
Labor. &islo : 64480 Datum pfipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky : 19.10.2001
Vrt: J8 Tvar télesa : valec
Hloubka : 0,00-0,37 m
Oznaceni télesa téleso cislo 1 téleso cislo 2 téleso Eislo 3
Pramer télesa mm 98,5 98,2
98,3 98,4
98,6 98,5

Stied mm 98,5 98,4
Vyska télesa mm 1992 1224

198,4 123,0

198,5 123,0
Stied mm 198,7 122.8
Plocha podstavy mm? 7615 7600
Stihlostni pomér 2,02 1,25
Objemova hmotnost pfi zkousce | kg/m® 2181 2261
Objemova hmotnost suché kg/m?® 2076 2152
Vihkost % 5.1 51
Pevnost zméfena MPa 9,61 12,50
Pramérna pevnost MPa 11,06

Pozn.:  Télesa byla pfipravena z dodanych Glomk vrtnych jader. Na plose poruseni byl patrny
bélavy vyluh.

Za spravnost Ing. Jaroslav Holejsovsky ’%/M"*‘LL—)

Kontroloval : Mar. Hana Kfizova

B Stavelni geologie
V GEOTECHNIKA a.¢.
E’Eem’og!ckﬁ i, 182 D0 Praha &

vedouci laboratofe

Datum vystaveni :  23.10.01 ¥
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Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
Laboratoi geomechaniky Praha

Pevnost v prostém tlaku

Nazev Gkolu : Lysa nad Labem Cisloakolu: 10740 - 022
Labor. &islo : 64478 Datum pfipravy : neuvedeno
Material : beton Datum zkousky : 19.10.2001
Vrt : J9 Tvar télesa : vélec
Hloubka : 0,00 -0,24 m
Oznadeni télesa téleso éislo 1 téleso ¢&islo 2 téleso ¢islo 3
Primér télesa mm 98,7
98,3
98,3

Stied mm 98,4
Vyska télesa mm 188,0

188,1

187.6
Stied mm 187.9
Plocha podstavy mm? 7610
Stihlostni pomér 1,91
Objemova hmotnost pfi zkousce | kg/m® 2151
Objemova hmotnost sucha kg/m® 2009
Vlihkost % 7.1
Pevnost zmérena MPa 5,19
Pozn.:  Téleso bylo pfipraveno z dodaného ulomku vrtného jadra. Na plose poruseni byl patrny

bélavy vyluh.

Za spravnost : Ing. Jaroslav HolejSovsky /}frf% vl
oY

Kontroloval : Mgr. Hana Kfizova
vedouci laboratofe
Al Siavelnd geciogic
41 QFOTECHNIKA, 2.8
Faclaglcks 4, 1582 00 Praks 5

Datum vystaveni :  23.10.01




Stavebni geologie - GEOTECHNIKA a.s.
Laboratof geomechaniky Praha

Nazev tkolu :

Labor. Gislo ;

Material :

Vrt:

Hioubka :

Pevnost v prostém tlaku

Lysa nad Labem

64486
beton
J10

0,00-0,20 m

Cislo ukolu :

Datum pfipravy :

Datum zkousky :

Tvar télesa :

10740 - 022

neuvedeno

19.10.2001

valec

Oznateni télesa

téleso cislo 1

téleso ¢&islo 2

téleso ¢islo 3

Priimér télesa mm 98,6 98,7

98,7 98,7

98,3 98,9

Stfed mm 98,5 98,8

Vyéka télesa mm 199,7 1292

199,9 128,7

200,2 128,2

Stred mm 199,9 1287

Plocha podstavy mm?® 7625 7661

Stihlostni pomér 2,03 1,30

Objemova hmotnost pfi zkousce | kg/m® 2136 2171

Objemové hmotnost suchg kg/m® 1993 2026

Vihkost % 7.2 7,2

Pevnost zmérena MPa 6,99 7,77
Primérna pevnost MPa 7,38

Pozn. ;

bélavy vyluh.

Za spravnost :

Kontroloval ;

Datum vystaveni :

Ing. Jaroslav HolejSovsky

Mgr. Hana Kfizova
vedouci laboratofe

23.10.01

AL

Seolugleks &

Telesa byla pripravena z dodanych tlomk vrinych jader. Na plose poruseni byl patrny

5% 00 Prahn £
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Objednatel

Vodni dila - TBD a.s.

Nazev zakazky Lysa nad Labem ~ plavebni komora
Cislo zakazky : Sestavila : Schvalila : Pocet stran : Datum :
010740 - 022 Mgr. L. Urbanova Ing. A. Abraméukova 2 11/2001
Cislo pfilohy :

Fotodokumentace dna komory
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Objednatel :

Vodni dila - TBD a.s.

Nazev zakazky :

Lysa nad Labem - plavebni komora

Cislo zakazky :

Zpracovala

Schvalila :

Pocet stran :

Datum :

010740 - 022

Mgr. Lucie Urbanova

ing. A. Abramcukova

6

11/2001

Fotodokumentace sond

Cislo pfilohy :

6
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%echnika

SiDLO SPOLECNOSTI

ODBORNA PRACOVISTE PRAHA

REGIONALNI PRACOVISTE
BRNO

CESKE BUDEJOVICE

LIBEREC

OSTRAVA

PARDUBICE

USTI NAD LABEM

o

Stavebni geologie - GEOTECHNIKA, a.s.

Geologicka 4, ¢.p. 988

152 00 Praha 5 - Barrandov

feditel tel: 02/51 8184 90
fax:02/ 51 818195

obch. feditel tel.: 02/ 51 81 84 40
fax:02/51 817995

e-mail: sggtdir@mbox.vol.cz

web: www.geotechnika.cz

Geologicka 4

152 00 Praha 5 — Barrandov

tel.: 02/ 51 81 84 40,51 81 80 40
02/51 8124 18,51 8180 95

ustredna: 02/ 51 81 62 40

fax: 02/51817995,51818590

e-mail: sggtprg@mbox.vol.cz

Kolisté 13

602 00 Brno

tel. 05/45 245013
tel.ffax: 05/45 24 51 81
e-mail: sggtbrn@mbox.vol.cz

Pekarenska 81

372 13 Ceské Budéjovice

tel.. 038/ 742 44 35, 743 59 43
tel.ffax: 038/731 90 35

e-mail: sggtcb@mbox.vol.cz

Tanvaldska 345
463 11 Liberec 30
tel.ffax; 048/516 11 42

Klicperova 6

709 00 Ostrava - Marianské Hory
tel ffax: 069/663 4015

e-mail: sggeo@ova.comp.cz

Bratrancu Veverkovych 2717
530 02 Pardubice

tel./fax: 040/621 02 68
e-mail: sggtpar@iol.cz

Hrbovicka 53

400 01 Usti nad Labem
tel./fax; 047/560 10 68

tel.: 047/ 560 21 39
e-mail: sggtula@mbox.vol.cz
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