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Cer [MPa]
Per [*]
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Eoed [MPa]
Eget[MPa]
Y [kN.m™]
ps [kg.m™]
p [kg.m™]
pa [kg.m”]
n [%]
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POUZITE SYMBOLY

vlhkost

¢islo nestejnozrnitosti
Cislo kiivosti

vlhkost na mezi tekutosti
vlhkost na mezi plasticity
¢islo plasticity

stupen konzistence

totalni koheze

totalni thel vnitiniho tfeni
efektivni koheze

efektivni uhel vnitiniho t¥eni

Poissonovo ¢&islo

soucinitel pro pfevod mezi modulem pietvarnosti a oedometrickym modulem

edometricky modul zdkladové pidy
modul pretvarnosti zakladové piady
objemova tiha zeminy

hustota pevnych ¢astic

objemova hmotnost vlhké zeminy
objemova hmotnost suché zeminy
pérovitost

Cislo porovitosti

stupen nasyceni

koloidni aktivita
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1. ZADANI AKCE

Nazev akce:

Laboratorni ¢islo vzorku:
Typ vzorku:
Pocet vzorki zeminy:

Odbératel:

Datum dodéani vzorku:

Datum zpracovani zakazky:

PoZiadavky na laboratorni zkousky:

CHARVATSKA NOVA VES

827
technologicky
1

Povodi Moravy, s.p.
Zavod Dyje
Drevaiska 11

601 7S Brno

5.3.2015
12. 3. 2015

vlhkost, zrnitost, konzistenéni meze, hustota pevnych
Proctorova zkouska - standard, Zatfidéni a pos
vhodnosti zemin podle CSN 752410 Malé vodni nadrze
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2. VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK
2.1 STRUCNA METODIKA PROVEDENYCH ZKOUSEK

Vlhkost w (%):

byla stanovena dle platné CSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni —
Laboratorni zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni vlhkosti zemin jako aritmeticky primér ze
dvou stanoveni vysusenim pii 105° C do stalé hmotnosti.

Zrnitost:

Zrnitost zeminy byla stanovena CSN CEN ISO/TS 17892-4 Geotechnicky prozkum a
zkouSeni — Laboratorni zkousky zemin — Céast 4: Stanoveni zrnitosti zemin kombinovanou
zkouskou areometrické analyzy a sitového rozboru.

Podil zrn nad 0,063 mm se stanovil prosévanim pifes normovou sadu sit. Velikost zrn pod
0,063 mm byla zjisténa nepiimo na zakladé promeénlivé rychlosti jejich sedimentace
v suspenzi tzv. areometrickou metodou dle Casagrandeho.

Granulometrické slozeni je dokumentovano kiivkou zrnitosti a jejim ciselnym vyjadfenim,
protokolem udavajicim namrzavost zemin dle Scheibleho kritéria pro jednotlivé kiivky
zrnitosti, protokolem ,,Granulometrické slozeni®, udavajicim podklady pro klasifikaci zeminy
a charakteristiky, vyplyvajici z k¥ivky zrnitosti, ¢islo nestejnozrnitosti C,, ¢islo kiivosti Ce,
filtra¢ni soucinitel & dle Jakyho a protokolem ,,Plasticita zemin®.

Konzistenéni meze:

a) Mez tekutosti wi, (%)a mez plasticity wp (%) byla stanovena dle CSN CEN ISO/TS
17892-12 Geotechnicky prizkum a zkousSeni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 12:
Stanoveni konzistenénich mezi.

b) Index plasticity Ip byl uré¢en dle vztahu Ip=wL - wp

Zdanliva hustota pevnych ¢astic p (kg.m'3)

byla stanovena postupem dle CSN CEN ISO/TS 17892-3 Geotechnicky priizkum a zkougeni
— Laboratorni zkousky zemin — Cést 3: Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych ¢astic zemin
pomoci pyknometru Gay-Lussacovym pyknometrem o objemu 100 ml.

Proctorova zkouska zhutnéni

byla stanovena podle Proctorovy standardni zkousky dle CSN 72 1015 jako laboratorni uréeni
zavislosti mezi vlhkosti a objemovou hmotnosti. Vysledek zkousky je vyjadien maximalni
objemovou hmotnosti suché zeminy pmax, které se dosdhne normovou zhutiiovaci energii
(normovy hmozdif priméru 101,5 mm, normovy péch hmotnosti 2500 g, dopadajici na
zhuttiovanou zeminu z vy$ky 300 mm) pti optimalni vlhkosti wey. Zkouska se provadéla
podle metody A: z materidlu se vyloucila zrna nad 5 mm a material byl zhutfiovan normovym
péchem ve tfech stejné vysokych vrstvach. Kazda vrstva byla zhutnéna 25 rovnomérné
rozdélenymi tidery normového péchu.




2.2 MAKROSKOPICKY POPIS VZORKU

Akce: CHARVATSKA NOVA VES

Cislo |Sonda |Hloubka Typ Popis Reakce
vzorku [m] vzorku s HC1
827 S-1 - T Pisek jilovity, rezavé zlutohnédy, vlhky. -

Pisek je jemny a stiedni, ostry, monomiktni,
kiemenny, ojedinéle s Supinami muskovitu
do priméru 0,5 mm. Jil je hnédy, vlhky,
rovnomérné obaluje hrubozrnnou frakei a je
zastoupen v mnozstvi ca 20%.

Podle normy CSN EN ISO 14688-1 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani a
zatiid'ovani zemin — Cast 1.: Pojmenovani a popis

Pozn.: Popis je zaloZen na vizudlnim a manualnim stanoveni vlastnosti zemin, provedeném na
poloporusenych nebo neporusenych vzorcich v podminkéch laboratofe mechaniky zemin a
nezahrnuje proto zcela vlastnosti zemniho masivu.




2.3 Zatridéni a posouzeni vhodnosti zemin podle CSN 752410
Malé vodni nadrze

Zeminy pro tésnici ¢ast hraze, pro tésnici zarez a tésnici koberec musi
spliovat tyto podminky:

a) ¢ara zrnitosti lezi v oblasti 2, popiipadé i 1, podle pfilohy ¢.3 — splnéno

b) obsah organickych latek neni vétsi nez 5% hmotnosti — nebylo stanoveno, ale dle
makroskopického popisu lze predpokladat, ze bude — splnéno

¢) mez tekutosti neni vétsi nez 50%. Mez tekutosti W, =20,9% — splnéno
d) velikost nejvétsich ojedinélych zrn nepiesahuje 60mm — splnéno

e) Cislo (index) plasticity Ip je pro zeminy tiidy ML, CL, CS a MS vétsi nez 8% . Zatiidéni
dodané zeminy je SM Ip =5%

Vhodnost zeminy pro rizné zény hutnéni hrazi

SM — pisek hlinity je vhodny pro homogenni hraz, vhodny pro tésnici ¢ast a malo vhodny pro
stabilizacni ¢ast hraze.




2.4 Vysledky laboratornich zkousSek




06 % 1o v - elo0id S|P
0002 Jw/By | xewpd jsoujsyuInyz
9l9z Wby | °d  onsep yofuaad ejoisny
90-36'2 s/w | ‘luiz “Ay z 1souisndoud
Auny Aulwaz
Mosid jueaouswlfod
NS=vS L00L €4 | NSO 8lp Aulwez jugpliez
yosid Auiwez
fuwizaupays Aoyl A8Zeu
ESINID 889 vl 0Sl 8p Aulwez jugpliez
eyn} 90US)SIZUOY
760 = 3] oouslsizuoy uadnis
0's % d]  fyonsed ojsio
6'GlL % dm  Anonseld zew
6'0C % T nsonys) zew
zZ'9l % M Auwez isoyyia
- [w] eXqnoly
L-S = epuos
1/28 = NyJozA o|sI2
L 0t 6 /i 9 g 4 L 0/s19 enopejod
; GlL0ceLL - wnep
e S yasnoyz yojusojesoqe; Aypayshp SoA BAON BASIEIEY © SO¥E ASZEN
[UqaAR)S einye ] %ﬁﬁ > ] A
_

auig 4 (A




Priloha 1

Krivky zrnitosti zemin EN ISO14688 vzorek ¢. 827
K¥ivky zrnitosti zemin CSN 73 1001

Krivky zrnitosti zemin — namrzavost dle Schaibleho
K¥ivky zrnitosti zemin — ¢iselné vyjadieni
Granulometricky rozbor zeminy
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Priloha 2

Proctorova zkouska - standard

vzorek ¢. 827

18

17




Proctorova zkouska zhutnitelnosti
Typ zkousky : PCS-A
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Datum: 11.3.2015

Nazev akce: Charvatska Nova Ves Cislo vzorku:
Sonda: S-1 Hloubka [m]:
Pdmax = 2000 kglm3 Wopt = 9,0 %

souradnice bodU souradnice bodu
w [%] [ pd [kg/m?] W [%] pd [ka/m®]
49 1885
8,0 1994
11,4 1962
14,3 1867

2040 -
3

pq [ka/m’]
2020 4
2000 -+ r e I
1980 -
1960 4
1940 A

1920 A

1900 -

1880 4

1860 (NN S S SN S S E—

827

40 50 60 70 80 90

w [%]

VUT v Brné
Fakulta stavebni

Ustav geotechniky

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
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Priloha 3

K¥ivky zrnitosti a oblasti dle CSN 752410
Malé vodni nadrze
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