Tabulky s vysledky zkousek
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Stanoveni pevnosti betonu v tlaku nedestruktivné

Akce: VD Predmérice
Konstrukce: Vnéjsi lic jezové véze ¢. 1
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu: 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62,5%
Typ zkuSebniho pfistroje: Maskuv Spicak
zkusebni umisténi vnik $picaku
misto zku3ebniho mista [mI:n} i [Nl
1 jezova veéz 10 41,1
2 jezova vez 11 38,0
3 jezova veéz 9 443
4 jezova vez 10 41,1
5 jezova veéz 10 41,1
6 jezova véz 11 38,0
Priamér [MPa] 40,6
Sm. odchylka [MPa] 2,1
Variacni koef. - 5,3%
ky . 1,98
Ry, [MPa] 36,3
Trida betonu C 25/30




Stanoveni pevnosti betonu v tlaku nedestruktivné

Akce: VD Predmérice
Konstrukce: Vngjsi lic jezové véze €. 2
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu; 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62,5%
Typ zkusebniho pfistroje: Maskav §picak
zkuSebni umisténi vnik §pic¢aku
misto zkuSebniho mista [mI:n] R [MPa]
1 jezova véz 8 47,8
2 jezova veéz 9 443
3 jezova véz 10 41,1
4 jezova vez 9 443
5 jezova véz 10 41,1
6 jezova véz 10 41,1
Prumér [MPa] 43,3
Sm. odchylka [MPa] 2.5
Variacni koef - 5,8%
k, s 1,98
Ry, [MPa] 38,3
Trida betonu C 30/37




Stanoveni pevnosti betonu v tlaku nedestruktivné

Akce: VD Predmérice
Konstrukee: Vnéjdi lic jezové veze €. 3

Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu; 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62,5%
Typ zkuSebniho pfistroje: Maskav spicak

zkuSebni vumilsténi ' vnik §picaku R,, [MPa]
misto zkuSebniho mista [mm]
1 jezova veéz 12 35,2
2 jezova vez 11 38,0
3 jezova véz 1] 38,0
4 jezova veéz 10 41,1
5 jezova véz 10 41,1
6 jezova véz 10 41,1
Primér [MPa] 39,1
Sm. odchylka [MPa] 22
Varia¢ni koef. - 5,6%
k, - 1,98
Ry, [MPa] 34,8
Trida betonu C 25/30




Vysledky stanoveni pevnosti v tahu povrchovych vrstev

Akce: VD Predmeérice
Konstrukee: Vnéjsi lic jezové véze ¢. 1
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu: 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62.5%
Typ zkuSebniho pristroje: DYNA Z16
Tvar zku$ebniho terce: ctverec 50x50 mm
Stari podkladu: vice nez 10 let
Cislo Odtrhova sila Plocha Pevnost v tahu
zkusebniho L .. 2 Charakter lomové plochy Poznamka

. [kN] poruseni [cm”] [Mpa]

mista
1 10,48 25.0 4,19 100% Y/Z
2 10,59 25,0 4,24 100% Y/Z
3 10,74 25,0 4,30 100% Y/Z
4 10,46 25,0 4,18 60% A, 40% Y/Z

Pramér [MPa] 4,23
smérodatna odchylka [MPa] 0,04
variaéni koeficient 1,05%
A beton Y lepidlo
Z odtrhovy teré

A - kohezni porucha podkladu

A/Y - kohezni porucha mezi podkladem a lepidlem

Y - Lkohezni porucha v lepidle

Y/Z - poruseni adheze mezi lepidlem a zkuSebnim terCem



Vysledky stanoveni pevnosti v tahu povrchovych vrstev

Akce: VD Predmérice
Konstrukce: Vngjsi lic jezové véze ¢. 2
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu: 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62.5%
Typ zkuSebniho pfistroje: DYNA Z16
Tvar zkuSebniho terce: Ctverec 50x50 mm
Stari podkladu: vice nez 10 let
Cislo Odtrhova sila Plocha Pevnost v tahu
zkusebniho . o e T8 . Charakter lomové plochy Poznamka
, [kN] porudeni [cm”] [Mpa] :
mista
5 8,60 25,0 3,44 100% A
6 10,89 25,0 436 90% A, 10% Y/Z
Prumér [MPa] 3,90
smérodatna odchylka [MPal 0,46
variaéni koeficient 11,75%
A beton Y lepidlo
Z odtrhovy teré¢

A - kohezni porucha podkladu

A/Y - kohezni porucha mezi podkladem a lepidlem

Y - kohezni porucha v lepidle

Y/Z - poruseni adheze mezi lepidlem a zkuSebnim teréem



Vysledky stanoveni pevnosti v tahu povrchovych vrstev

Akcee: VD Predmérice
Konstrukce: Vngjsi lic jezové véze €. 3
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu: 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62.5%
Typ zkuSebniho pristroje: DYNA Z16
Tvar zkuSebniho terce: Ctveree 50x50 mm
Stari podkladu; vice nez 10 let
Cislo Odtrhova sila Plocha Pevnost v tahu
zku$ebniho e a8 Charakter lomové plochy Poznamka
A [kN] porudeni [cm”] [Mpa]
mista
7 8,49 25,0 3.40 90% A, 10% Y/Z
8 8.88 25,0 3,55 100% A
Prumér [MPa] 3,47
smérodatna odchylka [MPa] 0,08
variacni koeficient 2,25%
A beton Y lepidlo
Z odtrhovy ter¢

A - kohezni porucha podkladu

A/Y - kohezni porucha mezi podkladem a lepidlem

Y - kohezni porucha v lepidle

Y/Z - poruseni adheze mezi lepidlem a zkusebnim teréem




Zkouska mrazuvzdornosti podle CSN 73 1326

Zkouseno metodou automatického cyklovani A

Akce:
Konstrukeéni prvek:

VD Piedméfice
Vnéjsi lic jezové véze

Oznaéeni JV 1 JV 2 JV 3 JV 4 JV§ JV 6
Eislo vzorku die ZL 33517 | 336/17 | 33717 | 338117 | 339117 | 340/17
Datum zahajeni zkousky 18.5.17 18.5.17 18.517 18.5.17 18517 18517
Datum ukonéeni zkou$ky 29.5.17 29.5.17 29.5.17 29.517 29517 29517
zkusebni médium H,0 H,O H,0 H,0 H,0 H,0
Pocet vzorkl 1 1 1 1 1 1
Zkougeny povreh m?] | 000314 | 0,00314 | 000313 | 0,00316 | 0,00316 | 0,00318
Zislo misky 18. . 23. 24, 25. 26.
““;‘1’:;35‘ (gl 23158 | 23283 | 23320 | 23510 | 23200 | 23453
ey | motnost
misky s ) 231,71 23345 | 23420 | 23557 | 23305 | 23554
odpadem
odpad [a] 0,13 0,62 0,91 0,47 1,05 1,01
[gm? | 41,40 19745 | 290,73 | 14873 | 33228 | 317,61
Eislo misky 14. 15. 17. 19. 20. 22.
h“;?gg“ (g 23269 | 23355 | 230,80 | 231,15 | 23317 | 23447
50 cykig | Nmotnost
misky s [a] 23276 | 234,01 23143 | 231,55 | 23374 | 23502
odpadem
odpad 0,07 0,46 0,63 0,40 0,57 0,55
22,29 146,50 | 20128 | 126,58 | 180,38 | 172,96
“odpad celkem (0¢) 53,69 | 343,95 | 492,01 | 27632 | 51266 | 4908
¢islo misky 18. 21, 23. 25. 26.
hr:ﬂ‘;;?(;s‘ gl 23157 | 23282 | 23329 | 23509 | 23199 | 23453
76 eyl | Mmotnost
misky s [al 23162 | 23338 | 44772 | 23524 | 47425 | 460,96
odpadem
odpad [g] 0,05 0,56 214,43 0,15 242,26 | 226,43
[g/m?] 15,92 178,34 | 68507,99 | 4747 | 76664,56 | 71204,40
Jom? | 7962 i 2,29 | 69000,00 | 32278 | 7717722 14,97

Poznamka:

Uplny rozpad téles JV 3 - 337/17, JV 5 - 339/17 a JV 6 - 340/17 po 75 cyklech




Zkous$ka mrazuvzdornosti podle CSN 73 1326

Zkouseno metodou automatického cyklovani A

Akce: VD Predméfice
Konstrukéni prvek: Vnéjsi lic jezové véze

Oznaceni vzorku: 335117

1000 Mez_adolnostl

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0 T i

0 1- 25 cykll 1-50 cykld

5
1-75 oykld

Oznadeni vzorku: 336/17

1000 Mez odolnosti

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0 1 - 25 cykll 1-50 cykll 1-75 cykll




Oznacdeni vzorku: 339/17

80000
70000
60000 -
50000
40000
30000
20000
10000

Mez odolnosti

0 1-25 cykll 1-50 cykld 1-75 cykll

Oznadeni vzorku: 340117

80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000 -
10000

0 1-25 cykll 1-50 cykll 1-75 cyklt




Zkouska odolnosti povrchu betonu proti plisobeni CHRL, metoda A CSN
EN 731326

BETONCONSULT, s.r.o0. - zaznam o zkousce

Objednatel: na Partuerr

Akee: /D ‘?‘:\C’d WLt ce
Datum zah4jeni zkousky: A& 57~ 2o 4>~

Datum ukonceni zkousky:

Zakazka ¢&.; /{;L/O? 2

Zkousku provedl:

cislo

vzorku Vz:ri:t]JoZL konstrukéni prvek hmotnost /g/ | vyska /mm/ | pramér /mm/ \ﬁ(aa éifky/
ob
IS 235,42 Ye,50 [SHo0 | N | /S

2 _|2%IT% 241,281y 2 [ SY,00 N

3 |sHn 214,63] 42,76 | 83,46 A%

G 338012 268, 4 §1,46 [ 826 £ | N

ST 2qsx | 8oy (84,28 |/ N

G [Ty 240,90] 43)46 [§44l |/ ke
Oznaéeni Jr1 2 .. 3 G 3 6
Cislo vzorku dle ZL 335747’ 336/’!?’ 33?7/1?_ 8343/7} 33?/7} ﬁ‘ﬂ}/‘f}-
zkugebni médium H,o Koo Ho Heo H O HeO
Pocet vzorku 4 A 1 4 A s

Zkouseny povrch [mz] Q&C/)J/ftf O/m%'f f?,f?()&fg O}DOJ’MJ 01'00\5/{0 04'0034&]

&islo misky A¢. B I 3, 2. 28 - 26.

45 ik :“;,::yz @ |231,5€ |32, €4]233,29| 935,10 | 234,00 |23Y)53
r;isk;s [g] 234[M 233)'(‘15# 23)% 20 235,57— 135,0( 265}5{{
odpadem

&islo misky /’L{ A5, . 19. Jo. 22

- :“;?;';35* 232,69 | 233,55 230,40 | 234 AV | 2334} | o3¢ 47
motnost x
mes W (030 0 | 29401 | 23043 |231,55 | 233 #4| 238,97

oo meky 4. 124 193, | 3. [ 5. | %

oyl mey 9| 284,87 | 222,82 233,99 | 235)07 | 231,99 | 235
hmotnost - : o I ;
or;‘:fakdya; ) 254) 67 23’5,3@ C[‘fﬁ 72| §2% 12}{ ‘17’L’JQ.T L{é@{qé

gislo misky W?m ?,{)?J?&,f) ?—OE?&"B
100 hﬁ?;:{;st [d]

eykld Mhmotnost
misky s [g]
odpadem




Vysledky stanoveni tloust’ky kryci vrstvy vyztuze

Akce:

Konstrukee:
Datum zkousky:
Teplota vzduchu:
Vlhkost vzduchu:

Typ zkusebniho pfistroje:

VD Predmeérice

Vngjsi lic jezové véze €. 3

10.5.2017
11,0°C
62.5%

Profometer 5

ZkouSena oblast

Tloust'’ka kryci vrstvy [mm]

R 391537655 | 47| 54|45 | 48
jezova véz | -
LT T T 1 |
Statistické x=52,1mm s=10,3mm
vyhodnoceni: n=8 v=19.8%




Stanoveni tloust’ky zkarbonatované vrstvy

Akce: VD Predmérice
Konstrukee: Vnéjsi lic jezové véze €. 3
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu: 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62,5%
Typ zkusebniho pfistroje: Fenolftaleinovy test
ZkouSena oblast Tloust’ka zkarbonatované vrstvy [mm]

4 ]
jezova véz 3 2 2 3 4 |

G i 4 . x=3,3mm s=0.9mm
Statistické vyhodnoceni: e v=28.3%




Vysledky stanoveni tloust’ky kryci vrstvy vyztuze

Akce: VD Predmérice
Konstrukee: Vnéjsi lic jezové véze €. 2
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu: 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62.5%
Typ zkusebniho pristroje: Profometer 5

ZkouSena oblast  |Tloust'’ka kryci vrstvy [mm]

f. I. | | | |

495322 23[33 4534 |

jezova véi i

Statistické x=37,0mm s=11,4mm
vyhodnoceni: n=7 v=30,8%




Stanoveni tloust’ky zkarbonatované vrstvy

Akce: VD Piedmérice
Konstrukee: Vngjsi lic jezoveé véze €. 2
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu: 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62.5%
Typ zkusebniho pfistroje: Fenolftaleinovy test
ZkouSena oblast Tloust’ka zkarbonatované vrstvy [mm]

. W— 3 2 2 | 2 3
jezova véz | .8

g, g " x;—-2,3mm s=0,5mm
Statistické vyhodnoceni: g v=202%




Vysledky stanoveni tlouSt’ky kryci vrstvy vyztuze

Akce: VD Pfedmérice
Konstrukce: Vngjsi lic jezové véze €. 1
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu: 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62.5%
Typ zkuSebniho pristroje: Profometer 5

ZkouSena oblast  |Tloudt'’ka kryci vrstvy [mm]

45(44138(29]7235]43

jezova véz ==

] —

Statistické =43.7mm ____ s=12,7mm
vyhodnoceni: n=7 v=29,0%




Stanoveni tloust’ky zkarbonatované vrstvy

Akce: VD Predmérice
Konstrukee: Vngjsi lic jezoveé véze €. 1
Datum zkousky: 10.5.2017
Teplota vzduchu: 11,0°C
Vlhkost vzduchu: 62,5%
Typ zkusebniho pfistroje: Fenolftaleinovy test
Zkou$en4 oblast Tlou¥t’ka zkarbonatované vrstvy [mm]

o 3 [ 224312
jezova véi ‘ 5

L , x=2,7mm s=0,7mm
Statistické vyhodnoceni: - v=28.0%




Fotodokumentace jadrovych vyvrtu






VD Predmérice
JV 3 — vnéjsi lic jezove vize
0= mm,l=452 mm

VD Piredméiice

JV 4 — vnéjsi lic jezoveé viie

G=5% mm,l=25 mm




VD Predméiice
JV 5 — vnéjsi lic jezove vize
O =85y mm, 1 =256 mm

VD Predmérice
JV 6 — vné&jsi lic jezove vize

O=84 mm,l= 4730 mm




Fotodokumentace vzorku v UV sveétle -
zelené oblasti indikuji pritomnost
alkalicko-kifemicitych gelu



VD Predmérice
~JV 1 - vnéjsi lic jezové véze

- Ovéfeni alkalické reakce kameniva

s RS




VD Predmeérice

JV 2 — vnéjsi lic jezové véze

Ovéreni alkalické reakce kameniva



















Fotodokumentace stavu vzorku po 75
zmrazovacich cyklech















Celkova fotodokumentace typickych
koroznich poruch na posuzovanych
jezovych vézich
























Priklady materialii pouzitelnych pro sanaci
jezovych vézi



® BETOSAN s.r.0. - sanaéni a specialni materialy pro stavebnictvi
BET@ SAN GSN EN I1SO 9001; CSN EN ISO 14001; CSN OHSAS 18001
MONOCRETE MONOMIX TH q3

Prefabrikovana smés uréena jako néhrada konstrukéniho betonu v kvalitové tiidé na arovni C 30/37.

1. Charakteristika vyrobku

Jednoslozkova thixotropni nestékava jemnozrnna betonové smés. Spliiuje pozadavky tfidy R4 dle
normy EN 1504-3.

uréena pro opravy betonu (zasada 3, 4 a 7 metoda 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1 a 7.2 dle EN 1504-3)
aplikuje se zednickym nahazovanim nebo suchym nastiikem

pfi suchém nastfiku méa minimalizovany spad

obsahuije latentn& hydraulicky oxid kfemiku (Silica Fume, mikrosilica) zvysujici hutnost

a trvanlivost betonu

ma zvy3enou vodotésnost, je mrazuvzdorna

ma dobrou pfidrznost k podkladnimu betonu 3
ma tastetné snizené objemové zmény

ma rychly narlst pevnosti

vhodna pro tloustky od 15 do 50 mm

2. Pouziti

MONOCRETE MONOMIX TH je uréen pro opravy svislych konstrukci velkého rozsahu a pro opravy
podhledd nebo tunelovych kleneb suchym nastfikem. Velmi vhodny je pro opravy masivnich mostnich
pilifi nebo krajnich opér a masivnich opérnych zdi.

3. Fyzikalni a mechanické parametry
Pozadavky/vysledky podle EN 1504-3 tfida R4

ZRucon Pozadavky R4 Vysledky

metoda K
Pevnost v tlaku (MPa) EN 12190 =45 >45
Obsah chloridovych ionti EN 1015-7 < 0,05 % < 0,01 %
Soudrznost (MPa) EN 1542 =20 =20
Odolnost proti karbonataci EN 13295 dy < kontrolni beton vyhovuje

e s pfidrznost po
Tepelna suSiElnodt, CastL | g1 9gm79 zkousce >2,0
Zmrazovani a tani (MPa)
>20
Modul pruznosti (GPa) EN 13415 =20 =20
Fyzikalni a mechanické vlastnosti

Barva nestandardni Seda
Sypné hmotnost (kg/m*) 1600 £ 40

7 dn = 5,50
Pevnost v tahu za ohybu (MPa) 58 (jlr:] >75

7 dna >28,0
Pevnost v tlaku (MPa) 28 dnil >450
Koeficient teplotni roztaznosti (K™ 11,0 £0,5.10°
Mrazuvzdornost =>TI150

4. ZkusSebni atesty

Vyhovuje pozadavkiim normy EN 1504-3.

Potatetni zkousky typu podle EN 1504-3, protokol &. 1301-CPD-0295 vydal TSUS Bratislava.
Dozor nad systémem jakosti, EMS a OHSAS provadi notifikovana osoba ¢. 1020.

5. Pokyny pro zpracovani
Pii zpracovani suchych maltovych smési MONOCRETE MONOMIX TH je obecné nutno dodrzovat
zasady obsazené v pfislusném technologickém postupu BETOSAN pro opravy zelezobetonovych

konstrukci (TP €.1/06). |iSt
Podklad. Z podkladu musi byt pfed nana$enim odstranény veskeré necistoty, nesoudrzny uvolnény &i 6
jinak viditelny poskozeny beton. Pfipadna korodujici vyztuz musi byt zbavena nesoudrZnych koroz-

BETOSAN s.r.o. Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4, tel/fax: +420 241 431 212, mobil: +420 602 189 459, +420 602 121 617,
praha@betosan.cz, www.betosan.cz
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nich zplodin. Pevnost v tahu povrchovych vrstev podkladniho betonu by méla byt optimalné na urovni
1,5 MPa. Pied aplikaci je nutno povrch podkladu nalezité provihéit, a to kontinualné po dobu minimal-
né 120 minut. Pfed betonazi musi byt povrch matné vihky, nikoliv pokryty vihkym lesklym vodnim
filmem.

Priprava smési. Smés je jednoslozkova a smichava se pouze s vodou. K michani je nezbytné pouzi-
vat pomalob&znou michaéku s nucenym ob&hem. V pfipadé mensiho mnoZstvi Ize smés zamichat
vrtulovym michadlem pohanénym vhodnou elektrickou vrtackou. K 25 kg smési (1 pytel) se pfidava
3,25az 3,751 vody. Smés lIze aplikovat tzv. suchym nastrikem.

Doba zpracovatelnosti smési je pfi 20 °C 50 - 60 minut.

Teplota podkladu ani okolni atmosféry nesmi byt nizsi nez + 5 °C a vys$si nez + 35 °C.

Nanaseni malty je mozné provadét ruéné ¢i strojné suchym nastfikem. Rucni nanaseni malty se pro-
vadi bud nahazovanim nebo natahovanim. Prvou vrstvu (spojovaci) je nutno nanaset tak, aby mezi
podkladem a maltou nevznikala nevypinéna mista (za vyztuZi, v kavernach apod.). Po nahozeni se
doporuéuje maltu rozetfit do pori a nerovnosti. Osvédéuje se pouzit plochy Stétec s kratkymi stetina-
mi, popf. zubovou stérku. DUkladné pfilnuti je zakladni podminkou kvalitni pfilnavosti. U lokalnich
oprav je nutno vénovat nalezitou pozornost hrani¢nim oblastem opravovaného mista, aby byla styéna
spara i zde nalezité zhutnéna, bez zachycenych vzduchovych péri €i jinych nehomogenit. Oprava se
provadi vzdy od mista nejhlub&iho poskozeni tak, aby finaini vrstva byla pokud moZno souvisla v celé
plose.

Finalizace povrchu se provadi po ,zavadnuti® klasickymi postupy (zato€eni dfevénym ocelovym nebo
polystyrénovym hladitkem). Pfi finalizaci nesmi byt do povrchu vnaena dodatecné voda.

Osetfeni povrchu. Vybetonované oblasti je nezbytné ihned po dokonéeni chranit pfed pfimym slun-
cem a vétrem. Intenzivni oSetfovani je vhodné provadét alespori 3 dny po betonazi. Optimalni je za-
kryti povrchu geotextiliemi udrzovanymi trvale ve vihkém stavu.

6. Vydatnost
Vydatnost (mérna spotieba) suché malty ¢ini 1,8 kg!m2 a 1 mm tloustky.

7. Baleni a skladovani

Vyrobek je balen do papirovych pytli s vnitinim PE nastfikem po 25 kg. Vyrobek musi byt pfi doprave
a skladovani chranén pfed vihkosti, zejména pak pied destém. Doba skladovatelnosti v neporusenych
obalech je 6 mésicu.

Po uplynuti min. doby trvanlivosti, ktera je vyznagena na obalu, neni zajisténa pina G¢innost pfisady
redukujici chrom VI pod hranici 2 ppm.

8. Ochrana zdravi pfi praci

Prace se suchou sanaéni maltou MONOCRETE MONOMIX TH nevyzaduje Zadna mimoradna hygie-
nicka opatfeni. VVyrobek obsahuje alkalické slozky a je tudiz nutno zabranit zejména kontaminaci oci a
sliznic. PFi praci je proto nutno dodrzovat BOZ platné pro prace s cementovymi resp. vapennymi mal-
tami.

Vydany bezpeénostni list odpovida pozadavkim EC-Regulation 1907/20086, ¢lanek 31. Protoze vyro-
bek splfiuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpecny, je nutné BL poskytnout pfijemci nebo dopravci.

V zemich, ve kterych je platné nafizeni REACH (¢l. 33.1): Nafizeni Evropské unie o chemickych lat-
kach a jejich bezpeéném pouzivani (REACH: EC 1907/2006), musi byt profesionélnim uzivatelim a
distributorim nasledujici informace poskytnuta automaticky a bez vyzadani:

Tento vyrobek je pfedmétem nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje Zadné latky, které by
mohly byt uvolnény z vyrobku za béznych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouZiti. Z tohoto
diivodu nejsou ?4dné pozadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zékladé nasich soucasnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradne
obavy), z kandidétni listiny zvefejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad
0,1% (w/w).

9. Odstranovani odpadu
Pfi zneskodriovani kontaminovaného obalu a odstrafovani zbytki pfipravku je nutné postupovat
podie zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

10. Dulezité upozornéni

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobk, jsou zaloZzeny na nasich
znalostech z oblasti vyvoje chemickych produktl a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi
standardnich podminkach a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi
zpracovani a dal§im vnéj§im viiviim, k Eetnosti vyrobkd, riznému charakteru a ipravé podkladu, ne-
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musi byt postup na zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych ¢&i Gstnich doporuceni, vzdy za-
rukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuceni firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezavazna.
Aplikator musi prokazat, Ze pfedal pisemné véas a Uplné informace, které jsou nezbytné k fadnemu a
uspéch zaruéujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.o. Aplikator musi pfezkouset vyrobky, zda jsou
vhodné pro planovany el aplikace. Pfedevim musi byt zohledné&na majetkova prava treti strany.
V&echny nami pfijaté objednavky podiéhaji nasim aktualnim ,VSeobecnym obchodnim a dodacim
podminkam". Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjsino vydani technického listu
vyrobku. Ten je spolu s dalsimi informacemi k dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na
www.betosan.cz.

11. CE znaceni

q3
1301 3

BETOSAN s.r.o.
Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4

07
1301-CPD-0285
EN 1504-3:2005

MONOCRETE MONOMIX TH
Vyrobek pro opravy betonu se statickou funkci

Pevnost v tlaku tfida R4
Obsah chloridovych iontd < 0,05%
Soudrznost 22,0 MPa
Odolnost proti karbonataci vyhovuje
Tepelna slucitelnost, Cast 1 > 2.0 MPa
Zmrazovani a tani

Modul pruznosti = 20 GPa
Nebezpelné latky spliuje 5.4
Reakce na ohef evropsAk1a Hide

Technicky list €. 3-6
Vydani 24.6.2015
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Jemna stérka pro opravy povrchu betonu

1. Charakteristika vyrobku
Jednoslozkova sucha stérkova hmota s obsahem redispergovatelnych polymer(. Splfiuje poZadavky
tfidy R3 dle normy EN 1504-3.

m urdena pro opravy betonu (zésada 3, 4 a 7 metoda 3.1, 3.3,4.4,7.1a7.2dle EN 1504-3)

B rozmichava se pouze s vodou

B ma dobrou zpracovatelnost

B ma vybornou pfidrznost k podkladu

B je trvale odolna vici vodé, je mrazuvzdorna

B ma dobré mechanické vlastnosti

B je objemové kompenzovana

B dle pozadavku zékona €. 258/2000 Sb. a vyhlasky MZ €. 38/200 Sb. je zpusobila

pro styk s potravinami

2. Pouziti

DENSOFIX je jednoslozkova sucha maltovad smeés urena zejmena pro opravy a vytmeleni poskoze-
nych a opravenych povrchii betonovych a Zelezobetonovych povrchi. Na stérku DENSOFIX mlze byt
nanaden libovolny typ sekundarni ochrany v zavislosti na expozici opravené konstrukce.

3. Fyzikalni a mechanické parametry

Pozadavky/vysledky podle EN 1504-3 tfida R3

it iy Pozadavky R3 Vysledky

metoda
Pevnost v tlaku (MPa) EN 12190 =25 R3
Obsah chloridovych iontl EN 1015-7 <0,05% <0,01 %
Soudrznost (MPa) EN 1542 >1,5 > 1.5
Odolnost proti karbonataci EN 13295 dx < kontrolni beton vyhovuje
Viazané smritovani-rozpinani (MPa) EN 12617-4 prldrznoic ;lmszkouscc = 1,5
Modul pruznosti (GPa) EN 13415 > 15 >15

Fyzikalni a mechanické vlastnosti
Barva nestandardni Zlutoseda
Sypna hmotnost (kg/m?®) 1 520 £40
Objemova hmotnost Serstvé stérky (kg/m?) 2070+40
s 7 dnil =30

Pevnost v tahu za ohybu (MPa) 58 dni ~55

7 dnii > 16
Pevnost v tlaku (MPa) 28 dnil 95
Dynamicky E-modul (GPa) <25
Koeficient teplotni roztaZznosti (K) 12,5 + 0,4.10°0
Mrazuvzdornost >TI150
Pridrznost k podkladu (MPa) >1.5

4. ZkusSebni atesty

Vyhovuje pozadavkim normy EN 1504-3, TP RSD kap. 31i TP SSBK Il

Potateéni zkousky typu podle EN 1504-3, protokol €. 1301-CPD-0295 vydal TSUS Bratislava.

Dozor nad systémem jakosti, EMS a OHSAS provadi notifikovana osoba ¢. 1020.

Vyrobek byl schvalen dle pozadavku zékona €. 258/2000 Sb. a vyhlasky MZ ¢. 38/2000 Sb. je zplso- 2
bily pro styk s potravinami ||st
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5. Pokyny pro zpracovani

Pfi zpracovéani suchych maltovych smési DENSOFIX je obecné nutno dodrzovat zasady obsazené
v pfislu§ném technologickém postupu BETOSAN pro opravy selezobetonovych konstrukci (TP
¢.1/06).

Podklad. Z povrchu opravovaného podkladu musi byt odstranény veskere nesoudrzné, uvolnéne &i
zvétralé &astice a prach. Povrch betonu nesmi byt potfisnén latkami negativné ovliviiujicimi soudrz-
nost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pfed aplikaci stérky musi byt cely opravovany povrch zbaven
prachu, nejlépe oplachnutim tiakovou vodou.

Priprava stérkové hmoty. Stérka se k pouZiti pfipravuje pouze smisenim s vodou. K michani je ne-
zZbytné pouzivat pomalob&znou michatku s nucenym obéhem. Doporuéeny misici pomér je nasledujici:

sucha slozka (kg) voda (litry) tloustka nanddené vrstvy (mm)
DENSOFIX 25 5,00 5,75 min. 2 \ max. 4

Doba zpracovatelnosti vyrobku je pfi 20 °C 50+60 minut.

Teplota podkladu ani okolni atmosféry nesmi byt niz3i nez +5 °C a vy$si nez +30 °C.

Nanaseni stérky DENSOFIX se provadi strojné ¢&i ru¢né. Ruéni nanaseni stérky se provadi natahova-
nim. Stérka se nanasi v jedné vrstvé, jejiz tloustka by neméla pfesahnout hodnoty udané v tabulce.
Plochy opatfené stérkou je nutno G€inné chranit pred pfimym oslunénim ¢i vétrem.

Finalizace povrchu se provadi po ,zavadnuti‘ stérkové hmoty nejlépe suchym polyuretanovym ¢i poly-
styrenovym hladitkem.

O3etfeni povrchu. Opravené povrchy je nezbytné ihned po dokonéeni naleZité osetfit. Zejména je
nutno zabranit pfimému sluneénimu osvitu, plsobeni vétru a dalSich faktord urychlujicich nezadouci
odpafovani zamésové vody. Dobfe se osvédCuje pouziti o$etfovacich pfipravki DENSOCURE W a
DENSOCURE R. Po dobu alespofl prvych 3 dnil po opravé je vhodné opravena mista nékolikrat den-
né radné vihéit.

6. Vydatnost
Vydatnost (mérna spotieba) suché stérky ¢ini: 1,6+1,7 kg/m? a 1 mm tloustky nanaSene vrstvy.

7. Baleni a skladovani

Vyrobek je balen do papirovych pytl s PE nastiikem po 25 kg. DENSOFIX musi byt pfi dopravé
a skladovani uéinné chranén pred vihkosti. V neporusenych plvodnich obalech ¢ini doba skladovatel-
nosti 6 mésicl.

Po uplynuti min. doby trvanlivosti, které je vyznacena na obalu, neni zaji§téna plna Ucinnost pfisady
redukujici chrom VI pod hranici 2 ppm.

8. Ochrana zdravi pfi praci

Prace se suchou sanaéni maltou DENSOFIX nevyzaduje zadna mimoradna hygienicka opatieni. Vy-
robek obsahuje alkalické slozky a je tudiz nutno zabranit zejména kontaminaci oci a sliznic. PFi praci
je proto nutno dodrzovat BOZ platné pro prace s cementovymi resp. vapennymi maltami.

Vydany bezpeénostni list odpovida pozadavkim EC-Regulation 1907/2006, ¢lanek 31. Protoze vyro-
bek spliuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpecny, je nutné BL poskytnout pfijemci nebo dopravci.

\V zemich, ve kterych je platné nafizeni REACH (€. 33.1): Nafizeni Evropské unie o chemickych lat-
kach a jejich bezpe&ném pouzivani (REACH: EC 1907/2006), musi byt profesionalnim uzivatelim a
distributorm nasledujici informace poskytnuta automaticky a bez vyzadani:

Tento vyrobek je predmétem nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje zadné latky, které by
mohly byt uvolnény z vyrobku za béznych nebo rozumné piedvidatelnych podminek pouziti. Z tohoto
divodu nejsou zadné pozadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zakladé nasich soucasnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujic mimoradne
obavy), z kandidatni listiny zvefejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad
0,1% (w/w).

9. Odstraniovani odpadu
Pii zneskodriovani kontaminovaného obalu a odstrafiovani zbytki pfipravku je nutne postupovat pod-
le zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

10. Dualezité upozornéni

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobkd, jsou zalozeny na nasich
znalostech z oblasti vyvoje chemickych produkti a dlouholetych zkusenostech s aplikacemi v praxi pfi
standardnich podminkach a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi
zpracovani a dalsim vnéj$im viivam, k Cetnosti vyrobkU, riiznému charakteru a tpravé podkladd, ne-
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musi byt postup na zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych i Ustnich doporuéeni, vZdy za-
rukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporugeni firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezavazna.
Aplikator musi prokézat, Ze pfedal pisemné v€as a UpIné informace, které jsou nezbytné k fadnému a
Uspéch zaruGujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.o. Aplikator musi pfezkouset vyrobky, zda jsou
vhodné pro planovany udel aplikace. Pfedevsim musi byt zohlednéna majetkova prava tieti strany.
Vechny nami pfijaté objednavky podléhaji nasim aktualnim ,V8eobecnym obchodnim a dodacim
podminkam". Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjiho vydani technického listu
vyrobku. Ten je spolu s dal$imi informacemi k dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na
www.betosan.cz.

11. CE znaceni

CE

1301

BETOSAN s.r.o.
Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4

07
1301-CPD-0295
EN 1504-3:2005

DENSOFIX

Vyrobek pro opravy betonu se statickou funkci
Pevnost v tlaku tiida R3
Obsah chloridovych iontd < 0,05%
Soudrznost > 1,5 MPa
Odolnost proti karbonataci vyhovuje
Vazané smrstovani-rozpinani > 1,5 MPa
Modul pruznosti > 15 GPa
Nebezpecné latky spliuje 5.4
Reakce na ohefi e;\f'}g}apik,la

Technicky list €. 2-7
Vydani 11. 2. 2014
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BETOSIL W q3

Jednoslozkovy vodou feditelny ochranny natér na bazi silikon-akrylatove pryskyiice

1. Charakteristika vyrobku
Jednoslozkovy ochranny natér na bazi specielné formulované silikon-akrylatove pryskyfice.
Spliuje pozadavky normy EN 1504-2.

W je dodavan v optimalni konzistenci vhodné pfimo k nanaseni

B ma extrémné nizky odpor viéi prostupu vodnich par

B ma zvySeny odpor vici prostupu oxidu uhliciteho

W vytvoieny film natéru je trvale odolny vici vodé i alkalickemu prostredi

B trvale chrani odetfené plochy pied agresivnim plsobenim kyselych sloZek atmosféry a provoz-

nich médii
m aplikuje se valeckem, natérem Ci nastfikem
m usnadiiuje tdrzbu natérem opatfenych povrchl

2. Pouziti

BETOSIL W je jednoslozkova vodou feditelna natérové kompozice na bazi specielné formulovaneé
silikon-akrylatové pryskyfice, ktera se pouziva pfedevsim pro ochranné natéry betonovych a Zelezo-
betonovych konstrukci. Vyborné se osvédéuje k ochrané pohledového betonu. BETOSIL W je urten
predevéim do takovych podminek, kde je vyZzadovana vysoka paropropustnost (propustnost pro vodni
pary) a souéasné je nutno chranit povrch pred nepiiznivymi vlivy atmosfery. Vyrazné brani karbonata-
ci. dobie odolava atmosférickému zatizeni i psobeni CHRL. Dobfe také odolava kondenzatim se
zvysenou kyselosti (chemické provozy, dopravni stavby apod.).

3. Fyzikalni a mechanické parametry
Pozadavky/vysledky podle EN 1504-2

Zkusebni metoda Pozadavky Vysledky
Propustnost vodnich pér EN ISO 7783-1 Tiidal<35m vyhovuje
Propustnost oxidu uhli¢itého EN 1062-6 >50m vyhovuje
Rychlost pronikani vody > : .
b kapalné i (kgh‘ﬂ:h-ﬁ'}) EN 1062-3 w=<0.1 w=0.1
Soudrznost odtrhem (MPa) EN 1542 >1,5 =135

Fyzikalni a mechanické vlastnosti

Barva kompozice dle vzorniku RAL
Hustota (kg/m®) 1 590 + 45
Vodotésnost na betonu (I/m?) w=0.1
Odolnost vagi CHRL =150
RyC2 (m) (Housthka filmu 100 pim) =50

l'{d' L0 (m) (Houstka filmu 100 gom) <02

4. ZkuSebni atesty

Vyhovuje poZzadavkim normy EN 1504-2, pfiloha ZA, TP RSD kap. 311 TP SSBKIL.
Pogateéni zkousky typu podle EN 1504-2, protokol €. 1301-CPD-0257 vydal TSUS Bratislava.
Dozor nad systémem jakosti, EMS a OHSAS provadi notifikovana osoba ¢. 1020.

5. Pokyny pro zpracovani

Podklad. Z povrchu o$etfovaného podkladu musi byt odstranéna veskera nesoudrzna, uvolnéna, zvet-
rala & jinak viditelng poskozena vrstva. OSetfovany povrch nesmi byt potfisnén latkami negativné
ovliviiujicimi soudrznost natéru s podkladem (tuky, oleje apod.). Beton by mél byt vyzraly alespori 14
dni. Pro lepsi zakotveni natéru je Zadouci povrch penetrovat pfipravkem BETOSIL fixativ W.
Priprava natérové kompozice se déje pouze nalezitym promisenim a homogenizaci pred vlastnim
nanadenim. Nat&rovou kompozici neni potfeba fedit, v pfipadé potieby je mozno konzistenci upravit
pfidanim malého mnozstvi pitné vody a dukladnym promisenim.

Doba zpracovatelnosti. Zpracovatelnost natérové kompozice neni tasové omezena. Natérovou kom-
pozici je nutno vhodnym zplsobem chranit pfed vysychanim.

BETOSAN s.r.0. Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4, tel/fax: +420 241 431 212, mobil: +420 602 189 459, +420 602 121 617,

praha@betosan.cz, www.betosan.cz
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Teplota podkladu ani okolni atmosféry nesmi byt nizsi nez +5°C a vyssi nez +30°C. Doporucena tep-
lota pro aplikace natéru je v rozmezi +10°C az +25°C.

Nanadeni natéru. Prvym krokem je penetrace podkladu, ktera se provadi penetraénim a kotvicim na-
térem BETOSIL fixativ W. Penetrace se nanasi nejlépe valetkem, popf. Stétkou v mnozstvi cca 100
az 150 g/m’ v zavislosti na savosti podkladu. U vétsich ploch je mozno BETOSIL fixativ W nanaset
nastiikem pomoci vhodné airless aparatury.

Po 24 hodinach se nanasi BETOSIL W. Prvni natér se provadi stétkou nebo $tétcem tak, aby bylo
naneseno rovnomérné mnozstvi barvy a nedochazelo k jejimu stékani, druhy natér po 24 hod je moz-
né provést valeckem. Pokud se BETOSIL W nanasi nastrikem, je vhodné upravit jeho konzistenci
vodou v mnozstvi do 10%.

Natéry nelze nanadet za destd, silného vétru a pfi pfimém slunecnim ozéfeni. Pracovni pomucky ¢i
znedi&téna mista se musi ihned omyt vodou, protoZe zaschlé zbytky natéru se velmi obtizné odstranuji.

6. Vydatnost
Vydatnost (mérma spotieba) kryciho natéru BETOSIL W Cini v zavislosti na drsnosti podkladu v jedneé
vrstvé 0,15 + 0,20 kg/m®.

7. Baleni a skladovani
BETOSIL W je balen do PE véder po 10 kg. V neporusenych plvodnich obalech Cini doba skladova-
telnosti 6 mésicl. B&hem dopravy a skladovani nesmi byt BETOSIL W vystaven plsobeni mrazu.

8. Ochrana zdravi pfi praci

Prace s natérovym systémem BETOSIL W vyzaduje piiméfena hygienicka opatfeni, obvykla pfi praci
s disperznimi natérovymi hmotami. Hmota neobsahuje zdravi skodlive latky. Pfi praci je nutné dodrZo-
vat standardni hygienické zasady a pouzivat rukavice a ochranny odév. PFi kontaktu natéru
s pokozkou nebo sliznicemi je tfeba potfisnéna mista omyt nebo vyplachnout proudem vody. Pfi na-
hodném poziti je tfeba vyhledat lékafskou pomoc.

Vydany bezpeénostni list odpovida pozadavkum EC-Regulation 1807/20086, clanek 31.

\V zemich, ve kterych je platné nafizeni REACH (&l. 33.1): Nafizeni Evropske unie o chemickych lat-
kach a jejich bezpeéném pouzivani (REACH: EC 1907/2006), musi byt profesionalnim uzivatelim a
distributorim nasledujici informace poskytnuta automaticky a bez vyzadani:

Tento vyrobek je predmétem nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje Zadné latky, které by
mohly byt uvolnény z vyrobku za béZnych nebo rozumné pfedvidatelnych podminek pouZiti. Z tohoto
divodu nejsou Z4dné pozadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod &lanek 7.1.

Na zakladé naich soucasnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradne
obavy), z kandidatni listiny zvefejnené Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad
0,1% (w/w).

9. Odstraovani odpadu
Pfi znedkodfovani kontaminovaného obalu a odstrafiovani zbytk( pfipravku je nutné postupovat
podle zakona &. 185/2001 Sh. o odpadech v platném zneni.

10. Dulezité upozornéni

Uvedené informace, zvlaété rady pro zpracovani a pouziti nadich vyrobkd, jsou zalozeny na nasich
znalostech z oblasti vyvoje chemickych produktl a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi
standardnich podminkach a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi
zpracovani a dal$im vngjsim vlivim, k €etnosti vyrobku, riznemu charakteru a upravé podkladd, ne-
musi byt postup na zaklad& uvedenych informaci, ani jinych psanych &i Ustnich doporuceni, vzdy za-
rukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporugeni firmy BETOSAN s.r.0. jsou nezavazna.
Aplikator musi prokazat, ze piedal pisemné véas a upIné informace, ktere jsou nezbytné k fadnemu a
Gspéch zaruéujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.o. Aplikator musi pfezkouset vyrobky, zda jsou
vhodné pro planovany Ggel aplikace. Pfedevsim musi byt zohlednéna majetkova prava treti strany.
Véechny nami pfijaté objednavky podiéhaji nasim aktuélnim ,VSeobecnym obchodnim a dodacim
podminkam". Ujistéte se prosim vzdy, ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu
vyrobku. Ten je spolu s dal$imi informacemi k dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na
www .betosan.cz.
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11. CE znaceni
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EN 1504-2:2004

BETOSIL W
Vodou feditelny ochranny natér

Propustnost vodnich par vyhovuje
Propustnost oxidu uhligitého vyhovuje
Rychlost pronikani vod

v kapalné fazi (kg!m h XE’ <5
Soudrznost odtrhem (MPa) >15
Nebezpecne latky ve shodés 5.4
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BET s N® BETOSAN s.r.o. - sana&ni a specialni materialy pro stavebnictvi
A GSN EN IS0 9001; GSN EN ISO 14001; CSN OHSAS 18001

FOBISIL extra W C€

Prostfedek pro hydrofobizaci

1. Charakteristika vyrobku

Jednoslozkova vodna mikroemulze silikonovych pryskyfic bez obsahu organickych rozpoustédel.
Splfuje pozadavky normy EN 1504-2.

m je ekologicky $etrny, feditelny vodou

je dodavan v optimélni konzistenci vhodné pfimo k nanaseni

neovliviiuje paropropustnost osetfovanych materiall

velmi vyrazné snizuje nasakavost o$etifenych povrchu

zvysuje vyrazné atmosférickou a chemickou odolnost oetfenych povrchu
m zvySuje vyrazné mrazuvzdornost odetfenych povrchu

2. Pouziti

FOBISIL extra W je jednoslozkova vodné mikroemulze na bazi silanii a siloxanl bez organickych
rozpoustédel, kterd se pouziva pfedeviim pro hydrofobizaci a oSetreni betonu a Zelezobetonu, déle je
vhadny pro ochranu pfirodniho a umélého kamene, piskovce, licovych cihel a to v exteriérech i interié-
rech. Prostiedek se vyznaguje vysokou penetraéni schopnosti. Hydrofobizatni Ucinek je trvaly.

3. Fyzikalni a mechanické parametry
Pozadavky/vysledky podle EN 1504-2

Zitizebod PoZadavky Vysledky
metoda
Krychle o hrang 100 mm C(0.7). Po
Hioubka préiniku naimpregnox'-'z’mi a 28 dnech zrani se tiida I: < 10
krychle rozlomi a hloubka suchého pasma mim
je hloubka priiniku
Absorpee vody a odolnost Absorpéni pomér < 7.5% ve srovnani vyhovuje
hydrofobnich impregnaci EN 13580 | s neimpreg. télesem Absorpéni pomér (po
proti alkéliim ponofeni do alkalického roztoku) < 10% vyhovuje
!{ychlost sudeni hydrofobni EN 13579 tvfﬂ'ida Li> 30'%: Hida > 30%
impregnace tiida I1. = 10%
Fyzikalni a mechanické vlastnosti
Barva mlééné bila
Hustota (kg/m’) 1020 + 25
Paropropustnost Rg'%" (m) <.005
Vodotésnost 120 min (1/m?) 0.0

4. Zkusebni atesty

Vyhovuje poZadavkiim normy EN 1504-2, TP RSD kap. 311 TP SSBK IIl.
Potatetni zkousky typu podle EN 1504-2, protokol &. 010-017161vydal TZUS Praha
Dozor nad systémem jakosti, EMS a OHSAS provadi notifikovana osoba ¢. 1020.

5. Pokyny pro zpracovani

Piiprava podkladu. Podklad musi byt &isty, suchy a zbaveny prachu (prach je nutno odsat Géinnym
primyslovym vysavaéem).

Nanageni roztoku se provadi stfikanim, valeckem nebo Stétcem ve dvou vrstvach a to v takovém
mnozstvi, které stadi odetiovany material vsaknout. Ugelem neni vytvoreni filmu na povrchu materialu,
ale propenetrovani piipravku do maximalni hloubky. Nanaseni druhe vrstvy natéru se musi provadét
do vihkého primarniho natéru (postupem "mokré do mokrého”) tak, aby nedoslo k vyschnuti prvé vrstvy natéru.
Oseteny povrch je nutno chranit po dobu alespoil 6 hodin pied deét&m a pfimym sluneénim osvitem.
V pfipadé desté je nutno oSetfené plochy zakryt.

Teplota podkladu ani okolni atmosféry nesmi byt nizsi nez +5 °C a vy88i nez +30 °C. Pii teplotach
nad +25 °C dochazi k rychlej§imu odpafovani vody a tudiz klesa i schopnost penetrace do hlubSich
partii odetfovaného materialu. Nafadi a pomucky je mozneé Cistit vodou.

6. Vydatnost

Vydatnost (mégné spotfeba) prostfedku FOBISIL extra W &ini v zavislosti na nasakavosti podkladu
0,04 + 0,25 I/m”.

BETOSAN s.r.0. Na Dolinach 28, 147 00 Praha 4, tel/fax: +420 241 431 212, mobil: +420 602 189 459, +420 602 121 617,
praha@betosan.cz, www.betosan.cz
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7. Baleni a skladovani

FOBISIL extra W je balen do PE véder o hmotnosti 10 kg nebo do plechovek o hmotnosti 1,0 kg. V
neporugenych plvodnich obalech ¢ini doba skladovatelnosti 24 mésici. FOBISIL extra W musi byt
chranén pied mrazem a skladovan pfi teplotach vyssich nez +5 :

8. Ochrana zdravi pfi praci

Pi pracis pfipravkem FOBISIL extra W se fidte pokyny uvedenymi na obalu a v bezpecnostnim listu.
Obecné je pii praci s pripravkem FOBISIL extra W nutno pouzivat naleZité ochranné prostredky, je
zakazano jist, pit a kouiit. Pfi praci v interiéru je vhodné zajistit ucinné vétrani.

Vydany bezpecnostni list odpovida pozadavkum EC-Regulation 1907/20086, clanek 31.

V zemich, ve kterych je platné nafizeni REACH (&l. 33.1): Nafizeni Evropské unie o chemickych lat-
kach a jejich bezpeéném pouzivani (REACH: EC 1907/2006), musi byt profesionalnim uzivatelim a
distributorim nasledujici informace poskytnuta automaticky a bez vyzadani:

Tento vyrobek je pfedmétem nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje Zadné latky, které by
mohly byt uvolnény z vyrobku za béznych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouZiti. Z tohoto
divodu nejsou zadné pozadavky na registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zakladé nasich souéasnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradné
obavy), z kandidatni listiny zverejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad
0,1% (wiw).

9. Odstranovani odpadu
PFi zneskodfiovani kontaminovaného obalu a odstrafovani zbytkl pfipravku je nutné postupovat
podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

10. Dulezité upozornéni

Uvedené informace, zvlaété rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobki, jsou zalozeny na nasich
znalostech z oblasti vyvoje chemickych produktl a dlouholetych zkusenostech s aplikacemi v praxi pfi
standardnich podminkach a Fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkéam pfi
zpracovani a dalsim vn&jsim vlivim, k Cetnosti vyrobku, riznemu charakteru a Upravé podkladl, ne-
musi byt postup na zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych &i Ustnich doporucent, vZdy za-
rukou uspokajivého pracovniho vysledku. Veskera doporuceni firmy BETOSAN s.r.0. jsou nezavazna.
Aplikator musi prokazat, Ze predal pisemné v¢as a upline informace, které jsou nezbytne k Fadnému a
Uspéch zaruéujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.o. Aplikator musi pfezkouset vyrobky, zda jsou
vhodné pro planovany Gcel aplikace. Pfedevsim musi byt zohledneéna majetkova prava tieti strany.
V&echny nami pfijaté objednavky podléhaji nasim aktualnim V&eobecnym obchodnim a dodacim
podminkam". Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu
vyrobku. Ten je spolu s daldimi informacemi k dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na
www.betosan.cz.
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07
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EN 1504-2:2004

FOBISIL extra W
Prostfedek pro hydrofobizaci

Hloubka priniku tfida I: <10 mm
Absorpce vody a odolnost

hydrofobnich impregnaci vyhovuje
proti alkaliim

Rychlost sugeni hydrofobni

5 5
impregnace tfida |. > 30%

Technicky list €. 2-21
Vydani 18.2.2014

0
g
®
¢
"
-
4
&
4



