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D.2.1. - 1. PREDMET PRACI, IDENTIFIKACNI UDAJE

Cilem opravy je obnova povrchové ochrany OK dutych ptelivnych klapek levého a
pravého korunového pielivu VD Kfizanovice.

D.2.1-1.1  Udaje o stavbé:

Nazev stavby: VD Kftizanovice, oprava natéra a tésnéni klapkovych uzavéra
Vodni tok: Chrudimka

Ri¢ni km: 37,150

Misto stavby: VD Kfizanovice

Hydrolog. ¢islo povodi: |1-03-03-027

Kraj: Pardubicky

K.a.: Kfizanovice 683141, Licibofice 683167

Obec s rozsit. pisob.: | Méstsky ufad Chrudim

Charakter stavby: Oprava — obnova povrchové ochrany a tésnéni klapkovych uzavért
Ucel stavby: Obnova protikorozni ochrany OK dutych ptelivnych klapek levého a

pravého korunového pielivu VD bude provadéna za ucelem
prodlouZzeni zivotnosti stavajicich technologickych prvki OK.

Cislo akce:

129170001

D.21-1.2

Udaje o stavebnikovi:

Vlastnik:
Pravo hospodateni
pfislusi a investor akce:

Ceska republika

Povodi Labe, statni podnik

IC 70890005; DIC CZ70890005

Vita Nejedlého 951/8; Slezské Predmésti; 500 03 Hradec Kralové
=z +420 495 088 111

Fax: +420 495 088 102

Provozovatel:

Povodi Labe, statni podnik
Zavod Pardubice

Cihelna 135; 530 09 Pardubice
a2 +420 466 868 211

Provozovatel:
- vykon spravy a operativni
hospodafeni zajist'uje

Povodi Labe, statni podnik

Provozné — technicky usek Pardubice
Cihelna 135; 530 09 Pardubice

a +420 466 868 211
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D.2.1-1.3  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Hlavni projektant:

Autorizace:

PS PROFI s.r.o.

IC 26244918; DIC CZ26244918
Dalibor Fiala

Stara 856/5, 602 00 Brno

a2 +420545212310

Fax: +420545216784

Email: fiala@psprofi.cz

Ing. Jaromir Florian

Autorizovany inzenyr pro technologicka zatizeni staveb

Vedeny pod ¢islem 1001778 v evidenci autorizovanych osob u Ceské
komory autorizovanych inzenyrt a technikli ¢innych ve vystavbé

D.2.1.-2. VYCHOZI PODKLADY

Pro projekt VD Kftizanovice, oprava natéra a tésnéni klapkovych uzavéra byly vyuzity
nasledujici projektové podklady:

- Manipulac¢ni fad pro vodni dilo KfiZzanovice — Pra¢ov na Chrudimce v f.km 37,150;
rok 2015; zpracovatel Povodi Labe, statni podnik

- Cesky ufad zeméméticky a katastralni - vypisy z KN (www informace o parcele, stavbé)

- fotodokumentace projektanta a investora; www stranky

- archivni dokumentace Povodi Labe, statni podnik
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D.2.1. - 3. PODMINKY PRO STAVBU

Podminky a opatfeni pro provedeni stavby:

1) Priprava stavenisté:

zafizeni staveniSté (ohraniCeni stavenisté¢) na levém biehu (vymezeny prostor 5X25m
pro zfizeni odstavné plochy - parkovani vozidel stavby, umisténi chemického WC,
mobilni stavebni buriky, skladovych prostor a do¢asné deponie materialu) p.¢. 532/10.
zfizeni (ohranic¢eni) odstavné plochy (vymezeny prostor 15x35m) - parkovani vozidel
stavby, stanovisté technologického tryskaciho zafizeni na stavajici zpevnéné
manipulaéni plose p.¢. 532/9 v oploceném aredlu VD Kiizanovice (na levém biehu VD).
Bude vyzadovat upravu oploceni — vybudovani vjezdové brany cca 4m.

ziizeni — instalace potrubi pro dopravu tryskaciho média ze stanovisté tryskaciho
zatizeni do prostoru korunovych pielivii — dutych pielivnych klapek. V prostoru nad
korunovym pfelivem bude trubni vedeni zavéSeno za mostovku (umoznéni pohybu
klapky pii provadéni obnovy povrchové ochrany OK) p.¢. 532/9, p.¢. st.48, p.¢. st.89
ziizeni dopravni uzaveéry na mistni komunikaci p.¢. 579/1 v prostoru mostovky hraze
VD béhem ztizovani a likvidace pracovisté v prostoru korunového prelivu a pracovisté
na vodni ploSe a pracovnich ¢innostech s tim spojenych p.¢. st.48, p.¢. st.89

zajisténi pievedeni sana¢niho prutoku (min. 290 I/s) pod VD v prubéhu stavby bude
realizovano dle MR (provozem MVE nebo sananim potrubim DN200 ze spodni
vypusti DN600 pii odstavce MVE) p.¢. st.48

zfizeni pracovisté v prostoru horni strojovny VD (levé a pravé) a mostovky hraze VD
p.C. st.48 | p.c. st.89

ziizeni pracovisté na vodni hladin€ v prostoru cca 35x30m pied levym a pravym
korunovym pielivem VD p.¢. 1004/3, 1224/1, 582/1 (umisténi technologie na obnovu
povrchové ochrany OK pielivnych dutych klapek korunovych pielivi, stavebni buiiky,
chemického WC, skladovych prostor a do¢asné deponie materidlu)

ziizeni pracovisté v prostoru levého a pravého korunového prelivu p.¢. st.48 , p.¢. st.89
(instalace leSeni z navodni a vzdu$né strany uzdvéru, provadéni opravnych praci,
manipulace, do¢asna deponie materialu, ...)

napojeni na el. sit’ - zfizeni napojeni Vv prostoru horni strojovny VD (levé a pravé)
p.¢. st.48 , p.¢. st.89

napojeni na el. sit’ - zfizeni napojeni v prostoru hlavni strojovny VD p.¢. st.48

piistup na staveni§t¢ bude z prostoru mostovky hraze VD do levé / pravé horni
strojovny, prostoru levého a pravého korunového pielivu a pracovisté na vodni hlading
p.¢. st.48 , p.¢. st.89

pfistup na stavenisté bude z levého biehu pozemku p.¢. 532/10 do hlavni strojovny VD
p.C. st.48

napojeni staveni§t¢ VD Kitizanovice (p.c. st.48, p.¢. st.89, p.c. 532/9) na dopravni
infrastrukturu bude zajisténo stavajici mistni komunikaci p.¢. 579/1

napojeni staveni$t¢ VD Kfizanovice (p.€. 532/10) na dopravni infrastrukturu bude
zajisténo stavajici mistni komunikaci p.c. 579/1 a dale po levém biehu Chrudimky po
stavajici zpevnéné cesté v aredlu VD k vyvaru spodnich vypusti VD. p.¢. 579/6, 532/2,
532/10

prostor zafizeni stavenisté bude udrzovan v poradku bez zasahti do zpevnénych povrchi
pozemku
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2) Podmmky provadéni praci:
prace budou probihat za provozu VD pfi snizené hladiné na max. kotu 401,5 m n.m.
(stavajici max. hladina 404,10 m n.m.)

» prace (na OK duté klapky levého / pravého korunového pielivu) budou probihat v
prostoru korunovych ptelivii (z instalovaného leSeni na navodni a vzdusné strané
uzaveru), levé a pravé horni strojovné VD a pracovisté na vodni hladiné pii napusténé
zdrzi na snizenou provozni hladinu 396,10 - 401,50 m n.m. (pro zajisténi bézného
provozu piivadéée pro VE Pracov)

» prace na OK duté klapky levého / pravého korunového pielivu budou probihat s
ohledem na aktualni hydrologickou situaci

= manipulace na VD budou po dobu opravy natéra a tésnéni klapkovych uzaveéra
korunovych ptelivi provadény dle stavajiciho manipulacniho fadu obsluhou VD
Kftizanovice do snizené hladiny na max. kotu 401,5 m n.m. [z provozu bude odstavena
leva nebo prava duta klapka korunového pielivu. Po vyzvé objednatele (provozovatele)
VD bude pfii neptiznivé hydrologické situaci nebo pievadéni povodnovych pritokt
(ptivalovych vod) vyklizeno pracovisté v prostoru korunovych pielivii a provedeno
zajisténi pracovisté na vodni hladiné (pontonovém soulodi). Opravovana duta klapka
levého nebo pravého korunového prelivu VD bude nadale mimo provoz].

= veSkeré manipulace sklapkovymi uzavéry levého / pravého korunového pielivu
pozadované zhotovitelem stavby b&hem opravy technologického zatfizeni budou
provadény po piedchozim projednani s provozovatelem VD a povéfenym pracovnikem
OIC. Manipulace budou provadény vyhradné pracovniky provozovatele.

» VD Ki#iZanovice (voddarenska nadr) se nachazi ve vodarenském uzemi s PHO 1.
stupné (cela plocha hladiny nadrie KiiZanovice pii maximdlnim vzduti). Vstup a
provadéni praci bude vyZadovat zajisténi povoleni vyjimky ze zdkazu vstupu na
voddrenské uzemi s PHO 1.a 2. stupné.

» pievedeni povodiovych pratoki (ptivalovych vod) bude zajist'ovat:
o stavajici levy nebo pravy korunovy pieliv 15,00 m Sitky s ptelivnou hranou
pevného prahu na koté 402,10 m n.m.
o stavajici spodni vypust DN600
stavajici spodni vypust DN2000
o stavajici pfivadé¢ DN2400 na VE Pracov

(@]

& PS 1. Cdst strojni:

* demontdzni, opravné a montazni prace na strojn¢ technologickém zafizeni levého
a pravého korunového pielivu VD (duté klapky - obnova povrchové ochrany, té€snici
sady uzavéru - prahové a bocni, ...) bude probihat na stavbé v prostoru levého / pravého
korunového pielivu VD p.¢. st.48 , p.¢. st.89 (z instalovaného leSeni z navodni a
vzdusné strany uzaveéru, ze soulodi - plavidla, z levé / pravé horni strojovny VD, ...)

= yyrobni prace na strojn¢ technologickém zatizeni klapkovych uzavéri korunovych
prelivii VD (tésnici sada, mosazné plechys, ...) budou probihat ve vyrobnim zavodé
zhotovitele
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» pracovnici Povodi Labe a obsluha VD budou provadét:

= veSkeré manipulace se stavajicimi uzavéry spodni vypusti DN2000 a DN600, klapkami
korunovych ptelivii za bézného provozu a pii provadéni praci na VD

* umozni napojeni na el. sit’ v prostoru VD

» umozni piistup do rozvadéce VD (ve strojovné provoznich uzavéra, levé a pravé horni
strojovné VD)

= obsluha (investor, objednatel) VD Kiizanovice seznami zhotovitele s bezpe¢nostnimi
riziky na pracovisti. Dale bude provadét odborny dohled a poradni asistenci zhotoviteli
(napt. pti provadéni provoznich zkousek — opravenych klapkovych uzavéra korunovych
prelivi)

» zhotovitel bude zajist’ ovat kromé jiného:

» vyklizeni pracovisté v zahrazeném prostoru levého / pravého korunového pielivu VD
po vyzvé objednatele (provozovatele) VD pfii neptiznivé hydrologické situaci nebo
prevadéni povodnovych priatokt (piivalovych vod)

» stavebni rozvadec s podruznym métenim

* manipulace (transport) na stavenisti pii provadéni praci

» manipulace se soulodim - plavidlem (pracovistém na vodni hlading)

» instalace pracovniho leSeni a systému osobniho zajisténi osob proti padu do hloubky
Vv prostoru korunového pielivu z navodni a vzdusné strany klapkového uzavéru

= zajisténi okoli stavby pfed prasnosti — zaplachtovani pracovisté

* uvedeni vymezené pracovni plochy (stavenisté) do plivodniho stavu

» ckologickou likvidaci veskerych odpadt vzniklych béhem stavby (zejména pouzitého
tryskaciho média se zbytky povrchové ochrany, ...)

3) zdvihaci a manipulacni zavizeni:

PS 1. Cist strojni:

= tézka bfemena — vaky s tryskacim médiem,
| tésnéni, komponenty OK urcenych k opravé, ... budou

transportovana za pomoci autojetabu nebo zvedaciho

T e A— zafizeni (ruky) z nékladniho automobilu do mobilni

tryskaci stanice umisténé na levém biehu VD

p.€.532/9, do vymezeného prostoru staveniSt¢ —

pracovisté korunovych pielivii VD, na plochu soulodi

! —plavidla, ... — mista provadéni praci a zpét.

i 52 S

= ostatni bfemena a drobny material - spojovaci materidl, ... budou dopravovany po plose
staveni$t¢ (vymezeném prostoru staveniSté¢ a v prostoru VD) v misté provadeni
opravnych praci manudlné
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4) likvidace odpadii:
S veskerymi odpady bude nakladdno podle zdkona - vyhlasky ¢&. 93/2016 Sb.,
0 odpadech v platném znéni a souvisejicich pravnich predpisu.
Pti praci v blizkosti vodni hladiny bude nutné zajistit, aby ropné produkty z pouzitych
mechanismi neznecistovaly vodni hladinu.
Ulozeni (umisténi) ptebytecného materialu a odpadu je feSeno v PD ¢ast B.8 Zasady
organizace vystavby bod h).

5) ostatni podminky (montazni):

Pro pfistup (z mostovky nebo levé / pravé horni strojovny VD) ke klapkovym uzavérim
korunového ptelivu VD bude vyuzito instalovaného pracovniho leSeni (S vyuzitim pomocnych
konstrukei - lavky, zebtiky, ploSiny, ...), pfipadné reviznich prostupt v pilifich strojoven.
Uvedené prvky musi nosnosti a stabilitou upevnéni zajistovat bezpecny pohyb osob.

LesSeni bude rovnéz zajistovat piistup na vhodné montazni plavidlo (pracovni pontony,
vany). Plavidlo musi byt dostatecné stabilni a musi mit dostatecny vytlak cca 100 t pro zatiZeni
pracovniky, pomocnymi konstrukcemi 1 umisténym materidlem, komponenty i
technologickymi zafizenimi potfebnymi pro opravu. Plavidlo bude trvale ukotveno ve
vymezeném prostoru vodni plochy VD pied opravovanym uzavérem korunového pielivu.

Vsechna plavidla musi mit platnd lodni osvéd¢eni SPS pro uvedené pouziti. Plavidla a
jejich profesionalni posadku zajisti zhotovitel.

Pted neptiznivymi vnéjSimi vlivy (vlhkost), zvIaste pii ptipravé povrchu konstrukei
tryskédnim a pfi nanaseni natérového systému, musi byt pracovisté ucinné chranéno provizornim
zakrytim. Tento prvek bude slouZzit zdroven i jako ochrana okolniho vnéjSiho prostiedi,
zejména pied nadmérnou prasnosti vzniklou pii tryskéni a stiikédni natérovych hmot.

Provadéni natéri musi byt za vhodnych klimatickych podminek dle doporuceni vyrobce
a pracovisté musi byt zajisténo tak, aby nedoslo pii aplikaci natéru k jeho znehodnoceni napf.
vlhkosti, destém, nizkou teplotou apod.

Pracovisté na VD musi byt vybaveno tak, aby bylo zabranéno znecisténi vodniho toku
Skodlivymi latkami (norné sténa ve vyvaru VD, pfipadné kolem plavidla, ochranné plachty
zasoba absorpcniho materidlu). Pracovis$té musi byt vybaveno odpovidajicim protipozarnim
inventafem (ru¢ni hasici pfistroje, nddoba na hotlavy odpad, a pod.). Rozvody elektrické
energic na obsluznych plavidlech musi odpovidat ptedpisim CS Lloydu pro instalaci
elektrozatfizeni na plavidlech.

BliZsi specifikace stavby a stavenisté protikorozni ochrany uzdvéru levého a pravého
korunového pielivu VD KiiZanovice bude FeSeno v dalSim projekcnim stupni viz PD Cast
A - Privodni zprava, ...
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D.2.1. - 3.1 TECHNICKE PODMINKY ODKAZEM

D.2.1.-3.1.1 Prehled zavaznych predpisii:
Pti ptipravé akce a jejim provadéni a pti pouziti mechanizacnich prostiedki je
nezbytné dodrzeni veskerych platnych pravnich predpist.

1) bezpecnost prdace a zafizeni, poZdrni ochrana:

e Vyhlaska & 601/2006 Sb., kterou se rusi vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace
a Ceského batiského uiadu ¢. 324/1990 Sb., 0 bezpeénosti prace a technickych zatizeni
pii stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sh., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb.,
kterou se méni vyhlaska Ceského titadu bezpeénosti prace a Ceského batiského uiadu
¢. 324/1990 Sh., 0 bezpecnosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich.

e  Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym Se upravuji dal$i pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci Vv pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon 0 zajiSténi
dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci)

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

e Nafizeni vlady ¢. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterym Se stanovi zptisob evidence,
hlaseni a zasilani zaznamu 0 Grazu, vVzor zaznamu 0 urazu a okruh organu a instituci,
kterym se ohlaSuje pracovni uraz a zasild zdznam o razu.

e Vyhlaska CBU ¢&. 447/2002 Sh., o hlaseni zavaznych udalosti a nebezpeénych stavi,
zavaznych provoznich nehod (havarii), zavaznych pracovnich urazit a poruch
technickych zafizeni.

e Vyhlaska ¢. 415/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky K zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci a bezpe¢nosti provozu pii svislé dopravé a chtizi.

e Ustanoveni 0 bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pii praci zakona ¢. 262/2006 Sb.,
(Zékonik prace).

e Vyhlaska ¢. 361/2007 Sh., ktera stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci.

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., 0 podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovisti S nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz
a pouzivani strojl, technickych zatizeni, pfistrojii a natadi.

e Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym Se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkli, mycich, cisticich a dezinfekénich
prosttedk.

e Nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
osobni ochranné prostiedky.

e Zakon ¢. 133/1985 Sb., 0 pozarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpist a vyhlasek.

e Vyhlaska 246/2001 Sh., 0 pozarni prevenci.

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signalti ve znéni pozdéjSich predpist.
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Zakon ¢. 258 ze dne 14. 7. 2000 0 ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nekterych souvisejicich zékont.

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. 0 ochran¢ zdravi pied nepiiznivymi G¢inky hluku
a vibraci.

Zakon 22/1997 Sh. ze dne 24. ledna 1997 o technickych pozadavcich na vyrobky.
Hygienické piedpisy, zejména pak usneseni vlady ¢. 178/2001.

2) projektovani, stavebni idd, Zivotni prostiedi:

Zakon ¢. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Zakon ¢. 357/2008 Sh. 0 vykonu povolani autorizovanych architektti a 0 vykonu
povolani autorizovanych inzenyrt a technikti ¢innych ve vystavbe.

Vyhlaska 502/2006 Sb. kterou se méni vyhl.137/1998 Sb. 0 obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu.

Vyhlaska 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby.

Vyhlaska 503/2006 Sb. 0 podrobngjsi Gipravé izemniho rozhodovani, izemniho
opatfeni a stavebniho fadu.

Vyhlaska 526/2006 Sb. kterou se provadé&ji néktera ustanoveni stavebniho zakona.
Vyhlaska 77/1965 Sh. o vycviku, zptsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju.
Zakon ¢.22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné¢ a
doplnéni nékterych zakont, v platném znéni

Vyhlaska 499/2006 Sbh. o dokumentaci staveb.

Nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, v platném znéni

Zakon ¢.254/2001 Sb., 0 vodach a 0 zméné nékterych zakont (vodni zakon), v
platném znéni

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi.

Zakon ¢. 114/1992 Sh., 0 ochrané piirody a krajiny, v platném znéni

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prosttedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zdkontl (zékon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi).
Zakon ¢.185/2001 Sh., o odpadech a zméné nekterych dalsich zakont, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Zakon 201/2012 Sb. 0 ochran¢ ovzdusi.

3) ostatni:

Zakon 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach.
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D.2.1.-3.1.2 Pi‘ehled zavaznych norem:

1) navrh a projekt:

CSN EN 1990 ed.2 - Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1993-1 — Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 731404 — Navrhovani ocelovych konstrukei vodohospodaiskych staveb (zrugena
k 1.4.2010)

2) provadéni opravnych praci na technologickém zaiizeni:

TNV 75 2931 — Povodiové plany

CSN EN 1090-1,2 — Provadéni ocelovych konstrukei.

CSN EN 10025 — Vyrobky vélcované za tepla z konstrukénich oceli.

CSN 732604 — Ocelové konstrukce — Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci
pozemnich a inzenyrskych staveb.

CSN EN 13480 - Kovova primyslova potrubi

CSN EN ISO 9692 — Svarovani a piibuzné procesy — Doporugeni pro pripravu
svarovych spoju.

CSN 05 0000 — Zvéranie kovov

CSN 05 0002 — Oblukové a elektrostruskové zvaranie a navaranie — zakladné pojmy.
CSN EN 1SO 6520 — Svarovani a piibuzné procesy — Klasifikace geometrickych vad
kovovych material.

CSN EN 14610 — Svafovani a piibuzné procesy — Definice metod svafovani kovi.
CSN EN 1SO 6947 — Svaiovani a piibuzné procesy — Polohy svaiovani.

CSN EN 1708 — Svatovani — Detaily zékladnich svarovych spoji na oceli.

CSN ISO 8992 — Spojovaci sougasti — Vieobecné pozadavky na $rouby a matice.
CSN EN 1SO 3506 — Mechanické vlastnosti korozné odolnych spojovacich sougasti z
korozivzdornych oceli.

CSN EN 1SO 8501 — Ptiprava ocelovych povrchil pied nanesenim natérovych hmot
obdobnych vyrobki - Vizualni hodnoceni ¢istoty povrchu.

CSN EN ISO 8502 — Ptiprava ocelovych povrchi pied nanesenim natérovych hmot
obdobnych vyrobki - Zkousky pro vyhodnoceni ¢istoty povrchu.

CSN EN ISO 8503 — Piiprava ocelovych povrchii pied nanesenim natérovych hmot
obdobnych vyrobki - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskanych ocelovych
podkladd.

CSN EN 1SO 8504 — Piiprava ocelovych povrchii pied nanesenim natérovych hmot
obdobnych vyrobki - Metody ptipravy povrchu.

CSN EN ISO 12944 — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy
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D.2.1. - 4. TECHNICKE RESENI

D.2.1. - 4.1 Souvisejici casti PD:

D.2.1. - 4.2 Natérovy systém:

Rekonstruované nebo nové technologické zaiizeni:

1) Povrchova ochrana cCasti, instalovaného strojné technologického zafizeni na stavbé bez
moznosti demontaze bude provedena na stavbé (stavajici OK duté klapky, télesa lozisek
klapky, ovladaci roura klapky v prostoru korunového ptelivu, bo¢ni stit L/P, ...).

2) Povrchova ochrana stavajicich strojné technologickych ¢asti s moznosti demontéze bude
provedena na stavbé - pracovni plovouci plose — soulodi (pfitlacné liSty tésnéni, ...).

2a) Povrchova ochrana ¢asti vyrabénych (opravovanych) v dilnach zhotovitelem vyjma ploch
urenych pro montazni svary bude provadéna ve vyrobnim zévodu zhotovitele, na stavbé
bude proveden piipadny opravny ndtér poskozenych ploch béhem piepravy a montize
(opravované piitlacné listy tésnéni, ...)

3) Nové komponenty technologickych ¢asti z materialu nerez, bronz, mosaz ... budou bez
povrchové ochrany (mosazné plechy, spoj. material, ...)

4) Nové komponenty dodavané renomovanymi vyrobci budou opatieny povrchovou ochranou
dle vyrobct (Spoj. material, ...)

Natér bude volen podle koroznich ttid.

Technologické zavizeni bude nati‘eno pro uvedené podminky ndsledujicim zpiisobem:

- komponenty strojné technologického zatizeni VD (korunového pielivu) umisténého v ponoru
—sladké voda (OK klapkovych uzavéra - levy/pravy korunovy pfeliv, ...)
- agresivita prostiedi a z n¢ho vyplyvajici natérovy systém bude volen nasledovné:

- dle CSN EN ISO 12944-2 korozni tfida Im1 — ponor (sladk4 voda)

- dle CSN EN ISO 12944-1 zivotnost H — vysoka nad 15 let
natér viz specifikace — natérovy systém 1, 2
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D.2.1. - 4.3. Natérovy systém - specifikace:

1) Vnéjsi plochy komponentit opravovanych zhotovitelem na stavbé

— mater. konstrukcni ocel (OK uzavéri korunovych prelivii — vnéjsi plochy obtékané
vodou napr. navodni lic télesa klapky, bocni stity L/P, ...)
—natérovy systém 1:

- tryskani povrchu zéakladni SA 2,5 dle DIN 55298
tryskani povrchu pfed natérem SA 2,5 dle DIN 55298, drsnost Rz = 75-100um
natér: EP, vysokosusinovy, aplikovany za horka

(napt. SIKA PERMACOR 2807/HS) min.1000pum

- natér vrchni vrstva 1000pum
barevné feSeni — Seda

2) Vnejsi plochy komponentit opravovanych zhotovitelem na stavbé
— mater. konstrukcni ocel (OK uzaveri korunovych prelivii — vnéjsi plochy v ponoru nebo
atmosfére na vzdusné strané uzaveru napr. vzdusny lic télesa Klapky, télesa loZisek klapky,
ovladaci roura klapky v prostoru korunového prelivu, technologické prislusenstvi uzaveru
- pritlacné listy, ...)
— natérovy systém 2:

- tryskani povrchu zdkladni SA 2,5 dle DIN 55298

tryskani povrchu pfed natérem SA 2,5 dle DIN 55298, drsnost Rz = 75-100pum
natér: EP, vysokosusinovy, aplikovany za studena
(napt. SIKA PERMACOR 3326/EG)

min.450um
- natér penetracni vrstva 150pm
- natér mezivrstva 150pm
- natér vrchni vrstva 150pm

barevné feSeni — Seda RAL 7032

3) Vnéjsi plochy komponentii vyrdabénych nebo rekonstruovanych v dilndach zhotovitelem vyjma

ploch urcenych k montdzi varenim na stavbé — mater. konstrukcni ocel (OK nové vjezdové
brany, ...)

— natérovy systém 3:

- tryskani povrchu zakladni SA 2,5 dle DIN 55298

- tryskani povrchu pred natérem SA 2,5 dle DIN 55298, drsnost Rz = 75-100um
natér: EP, dvoukomponentni, samozakladovaci, aplikovany za studena
(napt. SIKA Poxicolor SW)

min.250um
- natér penetracni vrstva 150pm
- natér vrchni vrstva 100pm

barevné feSeni — ¢erna
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Podkladové vrstvy (penetracni a mezivrstvy) natérového systému €.1, 2 budou
aplikovany v rozdilném barevném odstinu s ohledem na barevné provedeni vrchni natérové
vrstvy.

EP ..o epoxidovy natér

Poznamka:

Tryskéni bude provedené ekologicky nezavadnym tryskacim médiem napt. Dirk-
Blastgrit Europa Ltd., které je schvaleno Hlavnim hygienikem CR ¢&. certifikatu V-002/98.
Zaroveti vyhovuje normé DIN 8201, dil 9. a CSN EN ISO 11126, ¢ast 1. a 4.

Popis otryskavaciho média:

- otryskavaci médium se vyrabi z tekuté tavné strusky, kterd propadne pifi spalovani uhli
a granuluje se ve vodni lazni. Struska se nejprve upravuje tzv. “mokrym procesem* tiidi se, drti
se, dale se susi a znovu tfidi podle velikosti zrn. Takto vzniklé frakce se pouzivaji jako
prostfedek pro volné abrazivni otryskavani za sucha, mokra a k fezani vysokotlakym vodnim
paprskem.

Chemické sloZeni:

- otryskdvaci médium obsahuje méné neZ 1% volného SiO2, neobsahuje zadné ve vodé
rozpustné latky, je nemagnetické, elektricky nevodivé, neni hydroskopické ani vznititelné.
Je chemicky inertni a jeho zbytky nereaguji s otryskavanym povrchem.

Bezpecnost:

- abrazivni médium je nehoflavé a neobsahuje zadné aromatické latky, to znamena, Ze nejsou
zapotiebi zddna bezpecnostni opatieni pii zpracovani, skladovani a transportu.
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D.2.1.- 5. TECHNICKA ZPRAVA

D.2.1. - 5.1 4vod a popis stavajiciho stavu:

Hradici ocelova konstrukce — duta klapka levého a pravého korunového ptelivu VD
Kftizanovice byla uvedena do provozu v roce 1951 vcetn¢ provedeni protikorozni ochrany.
V devadesatych letech minulého stoleti byla provedena vnéjsi povrchova ochrana duté klapky
levého a pravého korunového prelivu VD.

- popis VD:
Hraz:

Ptehradni hraz je gravitacni, betonova, piima, kolmé k ose toku. Po koruné hréze je
vedena silni¢ni komunikace III. tfidy.

Maximalni vyska nad zékladovou sparou 31,70 m
Kota zékladové spary 374,10 m n.m.
Délka hraze v koruné 130,00 m
Sitka hraze v koruné 6,60 m
Sitka hraze v paté 21,00 m
Sklon navodniho lice 1:0,05

Sklon vzdusného lice 1:0,8

Kota koruna hraze 405,82 m n.m.

Hrazeny korunovy preliv:

Premostény bezpecnostni korunovy pieliv o dvou polich. Kazdé je 15,0 m Siroké,
hrazené ocelovou klapkou s jednostrannym pohybovym mechanizmem. Ob¢ pole jsou od sebe
oddéleny 1,50 m Sirokym pilifem. Prostor pod klapkami je zavzdu$nén. Zelezobetonové
strojovny jsou piedsazeny pfed navodni lic. Strojovna pro ovladani levé klapky je spolecna i
pro navodni uzavér spodni vypusti DN 2000 a pro vtok do pfivadéCe na vodni elektrarnu.

Vyska klapek 200 m
Koéta horni hrany vztyCenych klapek 404,10 m n.m.
Kota zcela sklopenych klapek 402,10 m n.m.
Kapacita ptelivu pii sklopenych klapkach

a pfi hladin€ na koté 404,10 m n.m. 188 mdst

Spodni vypusti (udaje stavajici pred rekonstrukci DN600 a DN2000):

1x DN 2000 mm s osou vtoku na koété 387,60 m n.m., dno pted vtokem na koté 385,40
m n.m., vtok je osazen ocelovymi ¢eslemi. Kapacita zcela oteviené vypusti pii hladiné v nadrzi
na koté 404,10 m n.m. je 48 m3.s.

Uzavéry

Na vzdu$né strané¢ segmentovy uzaveér (provozni). Ovladani je umisténo v dolni
strojovné na vzdusné strané hraze. Uplné vyhrazeni segmentu trva 5 min.

Na navodni strané je tabulovy uzavér (revizni). Lze ho pfemistit a vyuzit pro hrazeni
vtoku do pfivadéce na vodni elektrarnu. Manipulace s tabuli se provadi z horni strojovny bud’
pomoci elektromotoru nebo ruéné (Gplné vyhrazeni trva 45 min.).

1x DN 600 mm s osou vtoku na koté 385,00 m n.m., dno pted vtokem je na kot 384,15
m n.m., vtok je osazen ocelovymi ¢eslemi. Kapacita zcela oteviené vypusti pfi hladiné v nadrzi
na koté 404,10 m n.m. je 4,6 md.st.
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Uzavéry
Soupétkovy uzavér DN 600 a rozstiikovaci uzavér DN 500 maji elektropohony
ovladané mistn¢ z dolni strojovny.

Mala vodni elektrarna v hrazi VD Krizanovice (udaje stavajici MVE pred rekonstrukci):
Je dodate¢né vybudovana na spodni vypusti DN 600 mm, na které¢ je osazena turbina
typu Banki BK 30/18 s asynchronnim motorem ve funkci generatoru.

Spad 18,95 m
Maximalni hltnost 200 I.st
Vykon turbiny 22 kW

Vyvar:
Betonovy, kamenem oblozeny vyvar pod vodnim dilem je rozdélen na dvé casti 27,45
m dlouhou délici zdi s horni plochou na koéte 386,85 m n.m..
Vyvar tlumici vodu od spodnich vypusti

Délka vlastniho vyvaru 12,00 m
Délka vyvaru po zavérny prah 33,00 m
Hloubka vyvaru 400 m
Kota dna vyvaru 381,10 m n.m.
Kota zavérného prahu vyvaru 384,10 m n.m.
Vyvar tlumici vodu prepadajici pres bezpecnostni korunovy preliv
Délka vlastniho vyvaru 11,30 m
Délka vyvaru po zavérny prah 37,00 m
Hloubka vyvaru 325 m
Kota dna vyvaru 381,85 m n.m.
Kota zavérného prahu 384,10 m n.m.

Odbérné potrubi pro vodni elektrarnu Pracov I:

Jedno Zelezobetonové potrubi DN 2400 mm, s kotou dna vtoku 389,30 m n.m. Celkova
délka je 3,158 km. Vtok je osazen Ceslemi. Navodnim uzavérem je piemistitelnd tabule
pouZivand rovnéZ pro hrazeni spodni vypusti. V osové vzdalenosti 14 m za tabulovym
uzaveérem je umistén klapkovy rychlouzavér hydraulicky ovladany tlakovym pohonem v dolni
strojovné. Doba zavfeni klapky je nastavitelnd v rozmezi 15 — 150 sec. Z tlakového potrubi
pred vyrovnavaci komorou je odbér pro upravnu vody Monako.

- popis stavajiciho stavu technologického zavizeni klapkovych uzavéri (dutych klapek) levého
a pravého korunového pielivu VD KiiZanovice:

Stavajici duté klapky levého a pravého korunového pielivu VD byly po instalaci
hradicich konstrukci na VD oSetieny vroce 1951 metalizaci Zn a ochrannym natérem
polymeratovymi barvami S 2802 a S 2803. V devadesatych letech minulého stoleti béhem
upravy technologickych ¢asti VD - OK klapek (instalace novych rozraze¢t vodniho paprsku,
...) byla provedena obnova povrchové ochrany dutych klapek levého a pravého korunového
prelivu VD (otryskdni OK + povrchova ochrana klapky vetné€ boc¢nich §titti L/P epoxidovym
natérovym systémem. Béhem provozu byla opravovana pouze mistni poruseni natéru, stari
stavajici povrchové ochrany je cca 25let. Soucasny stav natérd je nevyhovujici (na hranici své
Zivotnosti) a je nutné provést protikorozni natér.

16



VD K¥#iZanovice,
oprava ndtérii a tésnéni klapkovych uzdvérii
D.2 PS 1. Cast strojni

dokumentace pro stavebni povoleni
/ ohldsent stavby

Uzaver leveho a pravého korunového prelivu — duté klapky:
- popis konstrukce duté klapky:

hradici konstrukci tvofi ocelova nytovana konstrukce z valcovanych profilt a plecht,
sestavajici ze duté klapky. Svétla sife korunového pole (rozmér mezi levym a pravym
Stitem) je 15010mm, délka télesa OK klapky je 14960mm, max. hradici vyska klapky
2000mm.

dutou klapku tvoti ocelova ptiéné vyztuzena nytovana konstrukce. Klapka je oto¢né
uloZena v profilu korunového pielivu na 6+1 loziskovych konzolach (stolickach) a
Vv pilifi strojovny na hiideli v pohanéném konci klapky (nosné troub¢) v loziskové
konzole. V konstrukci bficha klapky je uprostied klapky zakrytovany obdélnikovy
vlez, v pfi¢nych Zzebrech vyztuzeni OK klapky jsou zhotoveny olemované prostupy
(umoznujici ptistup do vnitinich prostor klapky). Pfepadova hrana klapky je opatfena
Sesti rozrazeci.

hradici konstrukce je dutd klapka. Hradici plech klapky je dole zaoblen do tvaru
polovalce (0 R310mm), se stiedem v ose otaceni.

na tuto oblinu doléha z vnéjsku podélné prahové ploché kozené tésnéni (tl.6x45-
15100mm) dotla¢ované tlakem vody a mechanicky mosaznymi plechy (mosazny
plech 1. t1.0,8x115-15100mm, mosazny plech II. t1.0,8x125-15100mm).

nad timto tésnéni je osazeno ochranné pryzové podélné tésnéni (tl.10x200-
15000mm) dotlacované tlakem vody (slouzi k ochran¢ prahového podélného tésnéni
pfed mechanickym poSkozenim).

bocni tésnéni klapky je vyvedeno plochym kozenym tésnénim (t1.6x45-2600mm na
unasSeném konci klapky a tl.6x45-3300mm na pohanéném konci Klapky — ovladaci
roura) dotlacované tlakem vody a mechanicky mosaznymi plechy (mosazny plech I.
t1.0,8x115-2600mm, mosazny plech II. t1.0,8x125-2600mm; mosazny plech I.
t1.0,8x115-3300mm, mosazny plech II. t1.0,8x125-3300mm).

do obliny zasahuji Zebra pii¢ného vyztuzeni klapky s Cepy, které se otaceji
Vv loZiscich vypouzdfenych bronzem, upravenych na svafovanych stoli¢kéach.
Stolicky jsou zakotveny do spodni stavby na vzdusni strané€ klapky, takze jsou dobie
pfistupne.

na pohanéném konci klapky ptechazi oblina v troubu, a to v délce dané vzdalenosti
dvou poslednich pti¢nikl, mezi nimiz je umisténo jesté dalsi pticné vyztuzeni trouby
a dutého priifezu klapky. Trouba je prodlouZena do boku, takze probih4 do prostoru
uvnitf pilite. Trouba je na jednom konci otocné ulozena v loZisku, které je umisténo
Vv pilifovém prostoru. Spojeni trouby s dutym prifezem klapky pfipomina tuhy
zalomeny htidel.

Vv pilitovém prostoru je na troubu nasazena péaka, na jejiz konec je kloubové ptipojen
pohybovaci prvek vietenového zdvihadla.
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- popis konstrukce pohybového mechanizmu.

pohon kazdé klapky je umistén ve strojovné. Zde je umistén elektromotor o ptikonu
5,5 KW, z néhoz je kroutici moment veden pies elektromagnetickou brzdu na prvni
pfevodovku s koly s ¢elnim ozubenim, druhou pievodovkou (Eelni ozubeni) na
vieteno. Otacenim vietena dochazi k posuvu matice, ktera je spojena pakovym
mechanismem s ¢epem uloZeni klapky, ktery klapkou otac¢i. Matice je pii pohybu
mazana pomoci mazaciho lisu.

na prvni pievodovce je pastorek s prichozim hiidelem, ktery je zjedné strany
pohénén elektromotorem a z druhé strany je vyvod pro ru¢ni ovladani, ktery se
pouziva v pripad¢ vypadku elektrické energie. K zasunuti ru¢niho pohonu slouzi
paka, umisténa na konzole ptfevodovky, ktera je spojena s koncovym vypinacem
elektrického ovladani, ¢imz se vylou¢i moznost sou¢asného motorického a ru¢niho
ovladani.

Mechanismus ruéniho pohonu sestava ze Ctyrthranu pro nasazeni kliky, pfevodu
kuzelovymi koly a pfevodu fetézem na priichozi htidel pastorku. Podminkou pro
ruéni ovladani je mechanické odbrzdéni elektromagnetické brzdy.

doba maximalniho sklopeni klapky pfii elektromotorickém ovladani je cca 10 minut.
Na vietenu jsou koncové polohy klapky jistény koncovymi vypinaci.

- popis stavajictho stavu konstrukce:
Pfi prohlidce stavajiciho technologického vybaveni VD (v tnoru 2016 pfi snizené
hlading na zimni provoz 402,10 m n.m.) v prosinci 2016 byl zjistén nasledujici stav hradiciho

uzaveru —

duté klapky levého a pravého korunového pielivu VD:

+ Duta klapka:

>

Vnéjsi stav hradicich konstrukci:

- nebyly vizualné zjiStény na viditelnych castech OK uzavéri deformace

konstrukei.

vnéjsi povrch plast'n konstrukci klapky — ndavodni lic:

- navodni strana hradici konstrukce klapky vykazuje ploSnou degradaci
povrchové ochrany, ktera je ¢astecné podkorodovand, mistné koroze vystupuje
nad povrchovou ochranu (mistni projevy povrchové koroze) v rozsahu do cca 10
az 15 % celkové plochy. Jednd se zejména o mistni mechanické poskozeni
povrchové ochrany hlav nytii, hradiciho plechu vzniklych provozem uzéavéru pii
prevadéni pritokd. Rozsah korozniho poskozeni povrchu se v délce konstrukce
meéni.

vnéjsi povrch plast'u konstrukci klapky — vzdusna lic:

- vzduSna strana hradici konstrukce klapky vykazuje pocinajici plosnou
degradaci povrchové ochrany, bez viditelnych projevi povrchové koroze.
Casteény vyskyt mistni povrchové koroze byl zaznamenan na hradicim plechu
uzéavéru v prostoru jeho zaobleni R310mm a u svislych loziskovych vyztuh.

vnéjsi povrch OK bocnich Stitit L/P:

- funkéni plocha bocnich §titli vykazuje pocinajici plosSnou degradaci povrchové
ochrany, ktera je Caste¢né podkorodovand, mistné koroze vystupuje nad
povrchovou ochranu (mistni projevy povrchové koroze) v rozsahu do cca 5 %
celkové plochy. Jedna se zejména o mistni mechanické poskozeni povrchové
ochrany od bo¢niho té€snéni a ptitlaénych mosaznych plechi klapky.
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e prahové podélné ochranné pryZové tésnéni klapky:

je ve Spatném stavu (na hranici své funkéni zivotnosti) — degradované,
mechanicky poskozené, mistné se projevuji netésnosti

pritlacné listy vykazuji ploSnou degradaci povrchové ochrany, s mistnimi
projevy povrchové koroze v rozsahu do cca 10 az 15 % celkové plochy. Jedna
se zejména o mistni mechanické poskozeni povrchové ochrany vzniklych
provozem uzaveéru pii prevadeéni pritok.

spojovaci material pouzity na upevnéni tésnéni k nosné OK prahu je
zkorodovany nebo mechanicky poskozeny

e prahové podélné koZené tésnéni klapky:

je funk¢ni s mistnimi projevy drobnych netésnosti zejména v rohovém propojeni
podélného a bo¢niho tésnéni.

celkovy stav plochého podélného kozeného té€snéni vcetné podplirnych
mosaznych plecht, pfitlaénych li§ a spojovaciho materidlu nebylo mozné
posoudit z diivodu jeho nepiistupnosti. Prohlidka je mozna pouze po demontazi
prahového ochranného pryzového podélného tésnéni a Casteéné demontazi
ptitlacnych list prahového kozeného podélného té€snéni (pro posouzeni stavu
podpirnych mosaznych plechti a spojovaciho materialu).

o  koZené bocéni tésnéni (bocnich stitir) L/P Klapky:

je funkéni s mistnimi projevy drobnych netésnosti zejména v rohovém propojent
podélného a bo¢niho tésnéni.

ptitlacné liSty vykazuji plosnou degradaci povrchové ochrany, s mistnimi
projevy povrchové koroze v rozsahu do cca 20 az 25 % celkové plochy. Jedna
se zejména o mistni mechanické poSkozeni povrchové ochrany vzniklych
provozem uzaveéru pii prevadeéni pritok.

spojovaci material pouzity na upevnéni tésnéni k nosné OK uzavéru (hradicimu
plechu klapky) je zkorodovany nebo ¢astecné mechanicky poskozeny

celkovy stav plochého podélného koZené¢ho tésnéni vcetné podpirnych
mosaznych plechli, nebylo mozné posoudit z diivodu jeho nepfistupnosti.
Prohlidka je moZna pouze po demontazi pfitlacnych 1i§t bo¢niho koZeného
tésnéni L/P (pro posouzeni stavu podpurnych mosaznych plecht a spojovaciho
materialu).

o loZiska klapky:

jsou v dobrém technickém stavu, funkéni a promazané. Horni a dolni zavésy
loZisek vykazuji mirnou povrchovou korozi.

e vnéjsi povrch nosné OK prahového podélného tésnéni a prahového ochranného
tésnéni:

viditelné¢ ¢asti nosné¢ OK prahového tésnéni vykazuji plosSnou degradaci
povrchové ochrany, s mistnimi projevy povrchové koroze v rozsahu do cca 20
az 25 % celkové plochy. Jedna se zejména o mistni mechanické poskozeni
povrchové ochrany vzniklych provozem uzéavéru pii prevadéni pritokda.

Po provedeni opravy vySe popsanych poruch a poskozeni budou stavajici uzaveéry (dutéd
klapka) levého a pravého korunového pielivu VD nadéle provozovany.
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D.2.1. - 5.2 technicky popis:
- popis opravy:

Tento projekt opravy fesi zajiSténi provozuschopnosti stavajicich klapkovych uzavéra
korunovych pielivii VD Kftizanovice na Chrudimce, ktery bude realizovan komplexni obnovou
povrchové ochrany, tésnici sady a opravou poskozenych OK vybrané strojné technologické
¢asti VD — klapkového uzavéru (duté klapka levého a pravého korunového pielivu VD vcetné
prislusenstvi, ...).

Obnova protikorozni ochrany, té€snici sady a oprava OK klapkovych uzavéru (levého a
pravého korunového pielivu) VD bude provadéna za ticelem prodlouzeni Zivotnosti stavajicich
technologickych prvka OK.

Vlastni realizaci obnovy povrchové ochrany, tésnici sady a opravy technologické ¢asti
klapkovych uzavért levého a pravého korunového ptelivu VD bude predchazet provedeni
ptipravnych praci dle bodu D.2.1-3. TZaD.2.1 -5.2.1.

Pred vlastni realizaci opravy klapkovych uzdveéri korunovych prelivii VD budou
provedeny nasledujici prace a uikony umoznujici zahdjeni stavby:
e vypracovani projektové dokumentace a zajisténi vyjimek a patfi¢nych povoleni:
- DPS vcetné vyrobni dokumentace
- havarijni a povodnovy plan stavby
- plan BOZP
- kontrolni a zkuSebni plan stavby
- zajisténi povoleni vyjimky ze zdkazu vstupu z ochranného pasma I. a II. stupné
vodarenské nadrze Ktizanovice
- zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni (projekt + zajisténi potfebnych
povoleni)

D.2.1. - 5.2.0 Strojné technologické &sti VD — PS 1. Cist strojni
— Protikorozni ochrana klapkovych uzavérii (dutych klapek) levého a pravého korunového
prelivu \/ID:

Stavajici OK klapkovych uzavért (dutych klapek) levého a pravého korunového pielivu
VD véetné piislusenstvi projdou na stavbé komplexni obnovou povrchové ochrany, tésnici sady
a opravou poskozenych OK. Stavajici nevyhovujici povrchové ochrana bude nahrazena novou
v intencich bodu D.2.1. - 4. TECHNICKE RESENT.

Stavajici klapkové uzavéry levého a pravého korunového pielivu VD sestavaji z nasledujicich
hlavnich celk:
Strojné technologicka cast — PS1
> Klapkovy uzaver (duta klapka) L+P korunovy pteliv VD:
duta klapka — téleso
=  duta klapka — bo¢ni §tity L/P
= duté klapka — podélné ochranné pryZové tésnéni klapky
=  duta klapka — podélné prahové kozené tésnéni klapky
= duté klapka — koZené bo¢ni tésnéni (bocnich stitl) L/P klapky
=  duta klapka — loZiska klapky
= duta klapka — nosna OK prahového podélného té€snéni a prahového
ochranného tésnéni
» Zvedaci mechanizmus klapkového uzavéru (duté klapky) L+P korunovy pieliv VD
(neni pfedmétem feseni PD)
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D.2.1. - 5.2.1 Strojné technologické &dsti VD — PS 1. Cast strojni — Piipravné prdce:

D.2.1. - 5.2.1.1 Priprava stavenisté a pracovisté (pro opravovany uzavér korunového prelivu
L+P):

Pfed vlastnim zahajenim opravnych praci na technologickém zatizeni hradicich

ocelovych konstrukei — dutych klapek budou provedeny nasledujici ptipravné prace:

snizeni hladiny v nddrzi na max. kotu 401,5 m n.m. (stavajici max. hladina 404,10 m n.m.)
vybudovani pracovisté v prostoru levého / pravého korunového pielivu VD — zhotoveni
leSeni na navodni a vzdusné strané uzavéru a pochtiznych lavek pro umoznéni provadeéni
praci (na OK duté klapky)

ziizeni (ohraniceni) odstavné plochy (vymezeny prostor 15x35m) - parkovani vozidel
stavby, stanovisté technologického tryskaciho zatfizeni na stavajici zpevnéné manipulacni
plose p.¢. 532/9 v oploceném arealu VD KiiZzanovice (na levém biehu VD). Soucasti
ziizeni odstavné plochy bude provedeni upravy oploceni — vybudovani vjezdové brany cca
4m pro vjezd na pozemek a premisténi kamennych patnikll (v misté instalace brany).
instalace potrubi pro dopravu tryskacitho média ze stanovisté tryskaciho zafizeni do
prostoru korunovych prelivi — dutych pielivnych klapek. V prostoru nad korunovym
pfelivem bude trubni vedeni zavéSeno za mostovku (umoznéni pohybu klapky pfi
provadéni obnovy povrchové ochrany OK)

vybudovani pracovisté na soulodi — plavidle odpovidajici nosnosti (umisténi technologie
pro provedeni obnovy natérl, stavebni bunky, chemického WC, skladovych prostor a
docasné deponie materialu)

zajis$téni uzaveru proti pohybu véetné odpojeni zvedaciho mechanizmu z el. sité

ocisténi OK klapkového uzavéru tlakovou vodou (OK uzévéru — duté klapky, bocni Stity
bocni §tity L/P klapky, nosnd OK podélného prahového tésnéni, nosna OK ochranného
podélného tésnéni, ...)

ochrana okoli staveni$té pfed prasnosti - zakryti pracovisté plachtami pomoci uvazovacich
prostiedki (150m?)

ochrana pracovisté — zabranéni zneciSténi vodniho toku Skodlivymi latkami instalaci norné
stény ve vyvaru v prostoru pod korunovym pielivem L/P

instalace ochrannych banddzi na loziska klapky, zatésnéni strojovny - ochrénéni
komponentt proti poSkozeni a prachu

D.2.1. - 5.2.1.2 Likvidace stavenisté a pracovisté (pro opravovany uzdvér korunového prelivu
L+P):

Po dokonceni opravnych praci na technologickém zafizeni hradicich ocelovych

konstrukci — dutych klapek budou provedeny nésledujici ptipravné - likvida¢ni prace:

odstranéni a ekologickd likvidace odpadu (pouzitd tryskaci struska - otryskana stard
povrchova ochrana levy korunovy preliv — 7t, pravy korunovy pteliv — 7t, ...)

ochrana okoli stavenisté pted praSnosti — odstranéni zakryti pracovisté plachtami pomoci
uvazovacich prostiedkt (150m?)

odstranéni potrubi pro dopravu tryskaciho média ze stanovisté tryskaciho zatizeni do
prostoru korunovych ptelivii — dutych prelivnych klapek

odstranéni ochrannych bandazi na loziskach klapky, zatésnéni strojovny, ...

odstranéni leSeni na nadvodni a vzdu$né strané€ uzavéru a pochtiznych lavek

ochrana pracovisté — odstranéni norné stény ve vyvaru v prostoru pod korunovym pielivem
L/P
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e presun pracovisté na soulodi — plavidle na druhy korunovy pteliv uréeny k opravé nebo na
zaver stavby jeho likvidace (pfesunu na pracovisté tlacnou lodi)

e provedeni komplexni zkousky uzavéru a jeho predani provozovateli k uzivani

e na zavér stavby komplexni likvidace staveniSté vcetné uvedeni docasnych zabort —
vymezenych ploch stavenist¢ do plivodniho stavu (vyjma oploceni respektive nove
vybudované vjezdové brany na pozemek p.¢. 532/9, které zlistane na stavb¢)

D.2.1. - 5.2.2 Strojné technologické &isti VD — PS 1. Cist strojni
— Protikorozni ochrana klapkového uzavéru (duté klapky) levého a pravého
korunového prelivu VD:

D.2.1. - 5.2.2.1 Komplexni oprava stavajiciho hradiciho klapkového uzavéru (duté klapky)
korunového prelivu L+P VD véetné prislusenstvi:

e pred zahajenim opravnych praci stavajici OK klapkového uzavéru (duté klapky)
korunového pielivu L+P VD budou provedeny ptipravné prace dle bodu D.2.1-3 -
Podminky pro opravu a ptipravné prace dle bodu D.2.1-5.2.1.1 Pfipravné prace

e provéteni poskozeni OK uzavéru korozi a zjisténi ptipadnych deformaci

e urceni skute¢ného rozsahu opravy poskozenych konstrukeci uzavéru — provedeni
zhodnoceni stavu OK uzavéru a ptislusenstvi, oznaceni oslabenych ¢asti konstrukce
zakladniho materidlu urené k vyméné (zejména cCasti napadené hloubkovou
dilkovou korozi nebo vrstevnatou korozi)

e stavajici uzavér (dutd klapka) korunového ptelivu L+P VD projde komplexni
opravou, zaméfenou zejména na odstranéni poSkozeni, poruch a skutecnosti
popsanych v bod¢ D.2.1-5.1, ktery bude po opravé / revizi nadale provozovan
V pitvodnim konstruk¢énim provedeni

e oprava vnéjSich ploch OK klapkového uzavéru (duté klapky). Vymeéna poskozenych
nebo znacné oslabenych ¢asti OK bude provadéna s ohledem na stabilitu konstrukce
uzaveru.

e stavajici tésnici sada — kozené podélné prahové tésnéni klapky vyztuzené mosaznym
plechem 1 a IlI, kozené boc¢ni tésnéni (bo¢nich §titd) L/P klapky vyztuZené
mosaznym plechem I a II, bude nahrazena novou sadou shodného technického
a materialového provedeni. Stavajici poSkozeny a nevyhovujici spojovaci material
bude nahrazen novym v materidlovém provedeni nerez (Sroub M16x50) / mosaz
(matice M16) / podlozka pryz.

e stavajici degradovand a posSkozena tésnici sada - podélné ochranné té€snéni klapky
bude nahrazena novou sadou shodného technického a materidlového provedeni.
Stavajici poskozeny a nevyhovujici spojovaci material bude nahrazen novym v
materidlovém provedeni nerez (A2/A4).

e provedeni kontroly lozisek klapky

o veSkeré vymeény zeslabenych, poSkozenych nebo opotiebovanych OK se
predpokladaji do 3% celkové hmotnosti uzavéru

e OK klapkového uzavéru (duté klapky) vcetné ptisluSenstvi bude po provedeni
komplexni opravy ocelovych konstrukei opatiena novou povrchovou ochranou na
stavbé dle TZ bod 4 (vyjma komponentt zhotovenych z materidlu nerez, mosaz, ...)
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+ Stavajici Klapkovy uzavér (dutd klapka) korunového pielivu L+P VD:
komplexni odstrojeni uzavéru - ptelivné duté klapky (té€snici sady: - prahové
ochranné té€snéni, prahové podélné te€sneni, tésnéni bocni stit levy / pravy, tésnéni
ovladaci roury, ...)

oprava vn¢jSiho povrchu plastt a konstrukei dutych klapek a boc¢nich stitd L/P

klapek:

» duta klapka — téleso (navodni a povodni oplastent uzavéru — hradici plech klapky,
povodnl stena klapky, bricho klapky, ...):

mistni oprava plast¢ zasazeného dilkovou korozi — vyvafenim
poskozenych ploch (pouzit pfi mensim poskozeni OK)

mistni oprava plasté zasazeného dilkovou korozi — mistni vyménou
plechu plasté (pouzit pfi masivnim poskozeni plasté hradiciho plechu
uzavéru, nepouzivat v mistech s moznosti ohroZeni stability konstrukce)
ev. vyrovnani mistnich poSkozeni plasté hradiciho plechu

» duta klapka — bocni stity L/P:

mistni oprava plast¢ zasazeného dulkovou korozi — vyvafenim
poskozenych ploch (pouzit pfi mensim poskozeni OK)

mistni oprava plasté¢ zasazeného dilkovou korozi — mistni vyménou
plechu plasté (pouzit pii masivnim poskozeni plaste¢ hradiciho plechu
uzaveéru, nepouzivat v mistech s moznosti ohrozeni stability konstrukce)
ev. vyrovnani mistnich posSkozeni plasté plechu Stitu

» dutd klapka — podélné ochranné pryzové tésnéni klapky:

stavajici degradované a mechanicky poskozené podélné ochranné
pryzové tésnéni bude nahrazeno novym shodného konstrukéniho
provedeni vyvedeného z mater. pryZ EPDM 60°Sh (prahové podélné
ochranné té€snéni - pryZovy pas o rozméru cca T1.10x200-15000mm 1Kks)
stavajici pritlacné liSty budou po ptipadné opravé a obnové povrchové
ochrany opétovné pouzity

stavajici poSkozeny spojovaci material slouzici k uchyceni do nosné OK
podélného tésnéni klapky zabudovaného ve stavbé bude nahrazen
novym V provedeni nerez A2/A4 (3rouby - cca M16x50 CSN EN ISO
4017 200ks, matice M16 CSN EN ISO 4032 200ks , podlozky 17 prov.
A CSN EN ISO 7090-8 200ks, ...)

» dutd klapka — pryzové tésnéni ovladaci roury klapky:

stavajici degradované a mechanicky poskozené té€snéni ovladaci roury
klapky bude nahrazeno novym shodného konstrukéniho provedeni
vyvedeného z mater. pryz EPDM 60°Sh (tésnéni ovladaci roury klapky
- pryZovy trojihelnikovy tésnici profil zhotoveny v metrazi, ktery bude
slepen do kruhového tésnéni az na stavbé — ovladaci roufe o rozmeéru cca
T1.25x¢$620/670mm 1ks)

stavajici pritlacné liSty budou po ptipadné opravé a obnové povrchové
ochrany opétovné pouzity

stavajici poSkozeny spojovaci materidl slouzici k uchyceni do OK
ovladaci roury klapky bude nahrazen novym v provedeni nerez A2/A4
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» duta klapka — podélné prahové kozené tesnéni klapky:

stavajici opotfebované podélné prahové kozené tésnéni bude nahrazeno
novym shodného konstruk¢niho provedeni vyvedeného z mater. kiize
(prahové podélné tésnéni - kozeny pas o rozméru cca TI.6x145-
15100mm 1ks) vcetné impregnace té€snéni parafinem. Tésnéni bude
dodano v jednom kuse v délce 15100mm — zhotovené z vice segmentd.
Vlastni spoje tésnéni budou vyvedeny klinovitym zeSikmenim a
spojenim vodéodolnym lepidlem (+ talkové zalisovano). Stavajici
tésnéni (pokud to technicky stav tésnéni dovoli) poslouzi pii vyrobé
nového tésnéni jako Sablona pro zhotoveni montaznich otvort.

stavajici vyztuzny mosazny plech I a II bude nahrazen novym shodného
konstrukéniho provedeni vyvedeného z mater. mosaz (prahové podélné
tésnéni plech 1. cca T1.0,8x115-15100mm 1ks, prahové podélné tésnéni
plech 1I. cca TI.0,8x125-15100mm 1ks). Stavajici mosazné plechy
poslouzi pifi vyrobé novych jako Sablony pro zhotoveni montaznich
otvoru.

stavajici pritlacné liSty budou po piipadné opravé a obnové povrchové
ochrany opétovné pouzity

stavajici poSkozeny spojovaci materidl slouZici k uchyceni do nosné OK
podélného tésnéni klapky zabudovaného ve stavbé bude nahrazen
novym v provedeni nerez A2 (Srouby - cca M16x50 CSN EN ISO 4017
120ks) / mosaz (matice M16 CSN EN ISO 4032 120ks) / pryz EPDM
60°Sh (podlozky 17 prov. T1.3x17/30 120ks, ...)

» duta klapka — kozené bocni tésnéni (bocnich stiti) L klapky:

stavajici opotifebované kozené boc¢ni t€snéni (bocnich stitii) levé klapky
bude nahrazeno novym shodného konstrukéniho provedeni vyvedeného
z mater. ktize (bo¢ni tésnéni L t1.6x145-3300mm 1ks, boc¢ni tésnéni P
t1.6x145-2600mm 1ks, rohové té€snéni L - klin t1.4/1x50-50mm 2ks,
rohové tésnéni P - klin t1.20/1x50-50mm 1ks) véetné impregnace té€snéni
parafinem. Tésnéni bude dodano v jednom kuse v délce 3300/2600mm
— zhotovené z vice segmentl. Vlastni spoje tésnéni budou vyvedeny
klinovitym zeSikmenim a spojenim vodéodolnym lepidlem (+ talkové
zalisovano). Stavajici tésnéni (pokud to technicky stav tésnéni dovoli)
poslouzi pii vyrobé nového tésnéni jako Sablona pro zhotoveni
montaZnich otvort.

stavajici vyztuzny mosazny plech I a Il bude nahrazen novym shodného
konstrukéniho provedeni vyvedeného z mater. mosaz (bo¢ni tésnéni L
plech I. cca t1.0,8x115-3285mm 1ks, bo¢ni tésnéni L plech II. cca
t.0,8x125-3285mm 1ks, bo¢ni tésnéni P plech I. cca t1.0,8x115-2600mm
1ks, bo¢ni tésnéni P plech II. cca t1.0,8x125-2600mm 1ks). Stavajici
mosazné plechy poslouzi pti vyrobé novych jako sablony pro zhotoveni
montaZnich otvort.

stavajici pritlacné liSty budou po pfipadné opravé a obnové povrchové
ochrany opétovné pouzity

stavajici poSkozeny spojovaci materidl slouzici k uchyceni do OK
klapky bude nahrazen novym v provedeni nerez A2 (Srouby - cca
M16x50 CSN EN ISO 4017 80ks) / mosaz (matice M16 CSN EN ISO
4032 80ks) / pryz EPDM 60°Sh (podlozky 17 prov. T1.3x17/30 80ks, ...)
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» duta klapka — kozené bocni tésnéni (bocnich stitit) P klapky:

stavajici opotfebované kozené bo¢ni tésnéni (bocnich stitur) pravé klapky
bude nahrazeno novym shodného konstrukéniho provedeni vyvedeného
z mater. kiize (boc¢ni tésnéni P t1.6x145-3300mm 1ks, bo¢ni t€snéni L
t1.6x145-2600mm 1ks, rohové té€snéni P - klin tl.4/1x50-50mm 2ks,
rohové tésnéni L - klin t1.20/1x50-50mm 1ks) v¢etné impregnace tésnéni
parafinem. Tésnéni bude dodano v jednom kuse v délce 3300/2600mm
— zhotovené z vice segmentl. Vlastni spoje té€snéni budou vyvedeny
klinovitym zeSikmenim a spojenim vodéodolnym lepidlem (+ talkové
zalisovano). Stavajici t€snéni (pokud to technicky stav tésnéni dovoli)
poslouzi pifi vyrobé nového tésnéni jako Sablona pro zhotoveni
montaznich otvort.

stavajici vyztuzny mosazny plech I a II bude nahrazen novym shodného
konstrukéniho provedeni vyvedeného z mater. mosaz (bo¢ni tésnéni P
plech I. cca t1.0,8x115-3285mm 1ks, bo¢ni té€snéni P plech II. cca
t1.0,8x125-3285mm 1ks, bo¢ni tésnéni L plech I. cca t1.0,8x115-2600mm
lks, bo¢ni té€snéni L plech II. cca t1.0,8x125-2600mm 1ks). Stavajici
mosazné plechy poslouzi pti vyrobé novych jako sablony pro zhotoveni
montaZznich otvort.

stavajici pritlacné listy budou po ptipadné opraveé a obnoveé povrchové
ochrany opétovné pouzity

stavajici poskozeny spojovaci materidl slouzici k uchyceni do OK
klapky bude nahrazen novym v provedeni nerez A2 (Srouby - cca
M16x50 CSN EN ISO 4017 80ks) / mosaz (matice M16 CSN EN ISO
4032 80ks) / pryz EPDM 60°Sh (podlozky 17 prov. T1.3x17/30 80ks, ...)

» duta klapka — loziska klapky:

bude provedena kontrola lozisek klapky (viditelné c&asti lozisek
nevykazuji zjevna poSkozeni nebo opotiebeni - oprava nebo dodavka
novych lozisek neni soucasti feSeni PD)

bude provedeno o¢isténi tlakovou vodou (po obnoveé povrchové ochrany
OK klapky vcetné pfisluSenstvi) a vytlaceni necistot z loZiskového
prostoru premazanim loZisek plastickym mazivem respektive tlakovym
mazacim rué¢nim lisem (vyména kompletni zasoby plastického maziva u
kluznych lozisek klapky vhodnym plastickym mazivem s ptimési grafitu
napi. MOLYDAL GR150).

» duta klapka — nosna OK podélného tesneni klapky (podélné prahové tesnéni
klapky podélné ochranné tésneéni klapky):

mistni oprava nosné¢ OK zasazené¢ho dilkovou korozi — vyvarenim
poskozenych ploch (pouZit pfi mensim poskozeni OK)

vyrovnani mistnich poSkozeni — deformaci nosice podélného prahového
tésnéni (provadét s ohledem na stabilitu konstrukce)

vyrovnani mistnich poSkozeni — deformaci nosic¢e podélného ochranného
tésnéni (provadét s ohledem na stabilitu konstrukce)

mistni oprava nosné¢ OK dillkovou korozi — mistni vyménou plechu
plasté (pouzit pfi masivnim poSkozeni OK, nepouZzivat v mistech s
moznosti ohrozeni stability konstrukce)

e OK klapkového uzaveéru (duté klapky) vcetné pfislusenstvi bude po provedeni
komplexni opravy ocelovych konstrukei opatfena novou povrchovou ochranou na
stavbé dle TZ bod 4 (vyjma komponentii zhotovenych z materialu nerez, mosaz, ...)
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- soupis nového materidalu pro opravu klapkového uzavéru (duté klapky) levého korunového
prelivu VD:

Nazev / popis mérna
jednotka vyméra

.-material, vyroba, dodavky:
.-prelivna duta klapka levy korunovy preliv (¢é.v. A1-1816-00L):

.-vyména zeslabenych OK do 3% celkové hmotnosti uzavéru 19500kg
(OK duté klapky, OK bo¢nich stita L/P, OK podélného tésnéni a
pfisluSenstvi, ...):

.-komponenty OK (mater.1.0038) (1kpl) kg 585
.-vymeéna tésnici sady uzavéru z mater. kize (duta klapka — prahové
podélné tésnéni cca t1.6x145-15100mm 1ks, bo¢ni tésnéni L t1.6x145-
3300mm 1ks, boéni tésnéni P t1.6x145-2600mm 1ks, rohové tésnéni L
- klin 11.4/1x50-50mm 2ks, rohové tésnéni P - klin t.20/1x50-50mm
1ks, v€etné impregnace tésnéni parafinem, ... ):

.-komponenty tésnéni (mater. kaze) (1kpl) kg 30
.-vyména tésnici sady uzavéru z mater. mosaz (duta klapka —
prahové podélné tésnéni plech I. cca 11.0,8x115-15100mm 1ks,
prahové podélné tésnéni plech Il. cca t.0,8x125-15100mm 1ks, boc&ni
tésnéni L plech I. cca t1.0,8x115-3285mm 1ks, bo¢ni tésnéni L plech
. cca 11.0,8x125-3285mm 1ks, boCni t&snéni P plech I. cca
t.0,8x115-2600mm 1ks, bo¢ni tésnéni P plech II. cca 11.0,8x125-
2600mm 1Kks, ...):

.-komponenty tésnéni (mater. mosaz) (1kpl) kg 40
.-vymeéna tésnici sady uzavéru z mater. pryz EPDM 60°Sh (duta klapka
— prahové podélné ochranné tésnéni cca tl.10x200-15000mm 1ks,
tésnici podlozka pod Sroub M16 cca tl.3x$p17/30mm 200ks, pryzovy
krouzek - tésnéni ovladaci roury cca t.25x$620/670mm 1ks - vyrobit v
metrazi cca t1.25x2150mm + spoj lepenim, ... ):

.-komponenty tésnéni (mater. pryz EPDM 60°Sh) (1kpl) kg 66
.-pfipravky pro vyrobu tésnici podlozky (pristfiznice, ...) (1kpl) kpl 1
.-pfipravky pro vyrobu pryZového krouzku - t&snéni ovladaci roury

(forma, ...) (1kpl) kpl 1

_ .-spojovaci material (mater. nerez A2/A4) (Srouby - cca M16x50
CSN EN ISO 4017 400ks, matice M16 CSN EN SO 4032 200ks ,

podlozky 17 prov. A CSN EN ISO 7090-8 200ks, ...) kg 60
.-spojovaci material (mater. mosaz) (matice M16 CSN EN ISO 4032

200ks, ...) kg 15
.-ostatni material (plastické mazivo, ...) kpl 1

- soupis nového materialu pro opravu klapkového uzdavéru (duté klapky) pravého
korunového pielivu VD:

Nazev / popis mérna
jednotka vyméra

.-material, vyroba, dodavky:
.-prelivna duta klapka pravy korunovy preliv (¢.v. A1-1816-00P):

.-vyména zeslabenych OK do 3% celkové hmotnosti uzavéru 19500kg
(OK duté klapky, OK bo¢nich stith L/P, OK podélného tésnéni a
pfisludenstvi, ...):

.-komponenty OK (mater.1.0038) (1kpl) kg 585
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.-vymeéna tésnici sady uzavéru z mater. kize (duta klapka — prahové
podélné tésnéni cca t1.6x145-15100mm 1ks, bo¢ni tésnéni P tl.6x145-
3300mm 1ks, boéni tésnéni L t1.6x145-2600mm 1ks, rohové tésnéni P
- klin t1.4/1x50-50mm 2ks, rohové tésnéni L - klin t1.20/1x50-50mm
1ks, v€etné impregnace tésnéni parafinem, ... ):

.-komponenty tésnéni (mater. kaze) (1kpl) kg 30
.-vyména tésnici sady uzavéru z mater. mosaz (duté klapka —
prahové podélné tésnéni plech I. cca 11.0,8x115-15100mm 1ks,
prahové podélné tésnéni plech Il. cca t1.0,8x125-15100mm 1ks, bo&ni
tésnéni P plech |. cca 11.0,8x115-3285mm 1ks, boéni tésnéni P plech
Il. cca 11.0,8x125-3285mm 1ks, bo&ni tésnéni L plech I. cca 11.0,8x115-
2600mm 1ks, bo¢ni tésnéni L plech II. cca 11.0,8x125-2600mm 1ks,
)
.-komponenty tésnéni (mater. mosaz) (1kpl) kg 40
.-vymeéna tésnici sady uzavéru z mater. pryz EPDM 60°Sh (duta klapka
— prahové podélné ochranné tésnéni cca tl.10x200-15000mm 1ks,
tésnici podlozka pod Sroub M16 cca tl.3x$p17/30mm 200ks, pryzovy
krouzek - tésnéni ovladaci roury cca t.25x$620/670mm 1ks - vyrobit v
metrazi cca t1.25x2150mm + spoj lepenim, ... ):

.-komponenty tésnéni (mater. pryz EPDM 60°Sh) (1kpl) kg 66
.-pfipravky pro vyrobu tésnici podlozky (pristfiznice, ...) (1kpl) kpl 1
.-pfipravky pro vyrobu pryZového krouzku - t&snéni ovladaci roury

(forma, ...) (1kpl) kpl 1

_ .-spojovaci material (mater. nerez A2/A4) (Srouby - cca M16x50
CSN EN ISO 4017 400ks, matice M16 CSN EN ISO 4032 200ks ,

podlozky 17 prov. A CSN EN ISO 7090-8 200ks, ...) kg 60
.-spojovaci material (mater. mosaz) (matice M16 CSN EN ISO 4032

200ks, ...) kg 15
.-ostatni material (plastické mazivo, ...) kpl 1

- soupis povrchové ochrany pro opravu klapkového uzavéru (duté klapky) levého nebo
pravého korunového pielivu VD:

Nazev / popis meérna
jednotka vyméra

.-povrchova ochrana:
.-prelivna duta klapka levy nebo pravy korunovy preliv
(¢.v. A1-1816-00LP):
.- natérovy systém 1:
.- tryskani povrchu zakladni SA 2,5 dle EN 1ISO 12944
.- tryskani povrchu pred natérem SA 2,5 dle EN ISO 12944,

drsnost Rz = 40-60um
.- natér: stérkovanim EP, vysokosus$inovy, aplik. za horka

(napf. SIKA PERMACOR 2807/HS-A) min.1000pum
.- natér vrchni vrstva 1000um
.-barevné feSeni — Seda RAL 7032
.-OK duta klapka - navodni lic (vnéj$i plochy - obtékané vodou) m2 65
.-OK bo¢ni stity L/P (vnéjsi plochy - obtékané vodou) m2 20
celkem m? 85

27



VD K¥#iZanovice,
oprava ndtérii a tésnéni klapkovych uzdvérii
D.2 PS 1. Cast strojni

dokumentace pro stavebni povoleni
/ ohldsent stavby

- soupis povrchové ochrany pro opravu klapkového uzavéru (duté klapky) levého nebo
pravého korunového prelivu VD:

Nazev / popis mérna
jednotka vyméra

.-povrchova ochrana:
.-prelivna duta klapka levy nebo pravy korunovy preliv
(¢.v. A1-1816-00LP):
.- natérovy systém 2:
.- tryskani povrchu zakladni SA 2,5 dle EN I1ISO 12944
.- tryskani povrchu pred natérem SA 2,5 dle EN ISO 12944,

drsnost Rz = 40-60um
.- natér: EP, vysokosusSinovy, aplik. za studena

(napf. SIKA PERMACOR 3326/EG) min.450um
.- natér penetracéni vrstva 150pum
.- natér mezivrstva 150um
.- natér vrchni vrstva 150um

.-barevné fedeni — 8eda RAL 7032
.-OK duta klapka - vzdusny lic (vnéjSi plochy OK na vzdusné strané
uzaveéru, loziska klapky, ovladaci roura v prostoru korunového pfelivu,

m?2 120

.-OK duta klapka - prislusenstvi (napf. pfitlacné listy bo€niho

tésnéni L/P, pritlaéné listy prahového podélného tésnéni, pfitlacné
listy prahového ochranného tésnéni, ...) (vnéjsi plochy OK, ...) m?2 8
.-OK stavba - podélné tésnéni (nosna OK podélného prahového
tésnéni klapky, podéIného ochranného té&snéni klapky, ...) (vnéjsi
plochy pfisluSenstvi) m?2 18

celkem m? 146

- sei'izeni a provedeni individualnich a komplexnich zkouSek klapkovych uzdavérii (duté
klapky) levého a pravého korunového pielivu VD:

e Ve spolupraci zhotovitele s provozovatelem budou provedeny dokoncujici prace -
nastaveni koncovych poloh uzavéru, sefizeni oteviraciho a uzaviraciho cyklu
uzavéru vcetné provedeni individuélnich (suchych) zkousek.

e Pokud opravované technologické zatizeni bude technicky zptsobilé k provozu,
zhotovitel provede likvidaci pracovisté Vv prostoru levého / pravého korunového
prelivu VD dle TZ bod D.2.1. - 5.2.1.2. Podle zpracovaného programu
komplexnich zkouSek uzéavéru jezového pole VD (zpracuje zhotovitel dle
pozadavkli objednatele) projdou opravované vybrané technologické celky —
klapkovych uzavérti L+P korunového prelivu VD komplexni (mokrou) zkouskou
(po napusténi nadrze na max. provozni hladinu koéta 404,10 m n.m.).

e Pouspeésném absolvovani komplexni zkousky bude opravené strojné technologické
zatizeni VD (povrchova ochrana klapkového uzavéru levého a pravého korunového
ptelivu VD) ptedano provozovateli do béZzného (zkusebniho) provozu.
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D.2.1. - 6. TECHNOLOGICKY POSTUP

D.2.1. - 6.1 Podminky provadéni praci:
viz PD TZ bod D.2.1. - 3. ¢ast 2) podminky provadéni praci, 5) ostatni podminky

- prubéh praci:
Opravné prace na strojn¢ technologické ¢asti klapkového uzavéru (duté klapky) levého
a pravého korunového pielivu VD budou probihat na sebe navazujicich etapach:
> PS 1. Cast strojni:
e |. etapa (uzédvér - levy korunovy pteliv)
e II. etapa (uzavér - pravy korunovy pieliv)

Piedpokladané ukonceni praci do 12 mésict od zahajeni stavby (6 mésict / preliv).

D.2.1. - 6.2 Technologicky postup praci:
1) vypracovani projektové dokumentace:
- DPS v¢etné vyrobni dokumentace
- havarijni a povodnovy plan stavby
- plan BOZP
- zajisténi povoleni vyjimky ze zdkazu vstupu z ochranného pasma I. a II. stupné
vodarenské nadrze Kfizanovice
- zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni (projekt + zajisténi potiebnych
povoleni)
- kontrolni a zkuSebni plan stavby
2) odstaveni uzavéru korunového ptelivu VD z provozu
3) provedeni piipravnych praci VD (pfiprava stavenisté):
- zfizeni zafizeni stavenisté:
- ptiprava a zfizeni staveni$té - pracovisté (v rozsahu dle bodu D.2.1. — 3. ¢ast
1) Ptiprava staveniSte)
- ptiprava staveni$té a pracovisté v rozsahu dle bodu D.2.1. —5.2.1.1:
- sniZzeni hladiny v nadrZi na max. kotu 401,5 m n.m.
- vybudovani pracovisté v prostoru levého / pravého korunového pielivu
VD - zhotoveni leSeni na ndvodni a vzduS$né strané uzévéru a
pochiiznych lavek
- zfizeni (ohraniCeni) odstavné plochy (vymezeny prostor 15x35m) -
parkovani vozidel stavby, stanovisté technologického tryskaciho
zafizeni na stavajici zpevnéné manipulaéni plose p.c. 532/9
V oploceném arealu VD Kftizanovice (na levém bifehu VD). Soucasti
ziizeni odstavné plochy bude provedeni Gpravy oploceni — vybudovani
vjezdove brany cca 4m pro vjezd na pozemek a premisténi kamennych
patnikll (v mist¢ instalace brany).
- instalace potrubi pro dopravu tryskaciho média ze stanovisté tryskaciho
zatizeni do prostoru korunovych pielivii — dutych ptelivnych klapek
- vybudovani pracovisté na soulodi — plavidle
- zajisténi uzavéru proti pohybu véetné odpojeni zvedaciho mechanizmu
Z el. sité

29




VD K¥#iZanovice,
oprava ndtérii a tésnéni klapkovych uzdvérii
D.2 PS 1. Cast strojni

dokumentace pro stavebni povoleni
/ ohldsent stavby

- ocisténi OK klapkového uzavéru tlakovou vodou (OK uzévéru — duté
klapky, boc¢ni S§tity boc¢ni Stity L/P klapky, nosnd OK podélného
prahového tésnéni, nosnd OK ochranného podélného tésnéni, ...)

- ochrana okoli staveniSté pfed prasnosti - zakryti pracovisté plachtami
pomoci uvazovacich prostiedki (150m?)

- ochrana pracovisté — zabranéni znec€iSténi vodniho toku Skodlivymi
latkami instalaci norné stény ve vyvaru v prostoru pod korunovym
ptelivem L/P

- instalace ochrannych bandazi na loziska klapky, zatésnéni strojovny -
ochranéni komponenti proti poskozeni a prachu

4) komplexni oprava stavajiciho strojné technologického zafizeni hradiciho klapkového
uzavéru (duté klapky) levého a pravého korunového ptelivu VD:

- komplexni odstrojeni uzavéru - prelivné duté klapky (tésnici sady: - prahové
ochranné tésnéni, prahové podélné tésnéni, tésnéni bocni §tit levy / pravy, tésnéni
ovladaci roury, ...)

- komplexni oprava stavajiciho hradiciho uzavéru korunového ptelivu VD - duté

klapky:
e oprava vn¢jSiho povrchu plastt a konstrukei dutych klapek a bo¢nich stitt L/P
klapek:

- duta klapka — té¢leso (navodni a povodni oplasténi uzavéru — hradici plech
klapky, povodni sténa klapky, bficho klapky, ...)
- duta klapka — bo¢ni stity L/P
e kontrola — technologického ptisluSenstvi duta klapka:
- duté klapka — loziska klapky
e kontrola — ev. oprava technologického pfislusenstvi stavba:
- duta klapka — nosnd OK podélného tésnéni klapky (podélné prahové
tésnéni klapky, podélné ochranné tésnéni klapky)
e vyroba — dodavka nového technologického piisluSenstvi:
- duta klapka — podélné ochranné pryzové té€snéni klapky
- duté klapka — pryzové tésnéni ovladaci roury klapky
- dutd klapka — podéIné prahoveé kozené tésnéni klapky
- duta klapka — kozené bo¢ni t€snéni (bocnich stitlt) klapky
- spojovaci material nerez A2/A4, mosaz
- provedeni povrchové ochrany OK uzavéru na stavbé dle TZ bod 4
- komplexni nastrojeni uzavéru - pielivné duté klapky (tésnici sady: - tésnéni bo¢ni
Stit levy / pravy - kiize, - podélné prahové tésnéni - klize, ochranné prahové tésnéni
- pryZ; montaz tésnéni ovladaci roury, ...)
5) Likvidace staveni$té a pracovisté (pro opravovany uzaver korunového prelivu):
- odstranéni a ekologicka likvidace odpadu (pouZita tryskaci struska - otryskana
stara povrchova ochrana levy korunovy pteliv — 7t, pravy korunovy pteliv — 7t,
)
- ochrana okoli staveni§t¢ pied prasnosti — odstranéni zakryti pracovisté
plachtami pomoci uvazovacich prosttedki (150m?)
- odstranéni potrubi pro dopravu tryskaciho média ze stanovisté tryskaciho
zatizeni do prostoru korunovych ptelivii — dutych ptelivnych klapek
- odstranéni ochrannych bandézi na loziskach klapky, zatésnéni strojovny, ...
- odstranéni leSeni na ndvodni a vzdus$né stran¢ uzavéru a pochiiznych lavek
- ochrana pracovi$t¢ — odstranéni norné stény ve vyvaru v prostoru pod
korunovym prelivem
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- pfesun pracovisté¢ na soulodi — plavidle na druhy korunovy pieliv uréeny
k opravé nebo na zavér stavby jeho likvidace (pfesunu na pracovisté tlaénou
lodi)
- ochrana pracovi§t¢ — odstranéni norné stény ve vyvaru v prostoru pod
korunovym ptelivem
dokoncujici prace:
- odjisténi uzaveéru véetné zapojeni zvedaciho mechanizmu do el. sité
- nastaveni koncovych poloh uzavéru — duté klapky, setizeni oteviraciho a uzaviraciho
cyklu uzavéru (ve spolupraci zhotovitele s provozovatelem)
provedeni individudlni zkousky — suché zkousky
- kontrola provedeni opravy OK uzavéru
- kontrola provedeni vnéjsi povrchové ochrany véetné pfeméteni tloustky
vrstvy natéru
- kontrola nastaveni té€snici sady uzavéru
- kontrola oteviraciho a uzaviraciho cyklu uzavéru
provedeni komplexni zkousky — mokré (provozni) zkousky uzavéru (po napusténi
nadrZe na max. provozni hladinu kéta 404,10 m n.m.):
- kontrola funkce tésnici sady uzavéru
- kontrola oteviraciho a uzaviraciho cyklu uzavéru
pfedani opraveného strojné technologického zafizeni levého a pravého korunového
ptelivu VD (povrchové ochrany uzavéru — duté klapky) provozovateli do bézného
(zkusebniho) provozu

10) likvidace zafizeni staveni$té, pracovisté, manipulaénich tras, vy¢isténi manipula¢nich

ploch, uvedeni docasnych zabori — vymezenych ploch stavenisté do pivodniho stavu
(vyjma oploceni respektive nové vybudované vjezdové brany na pozemek p.¢. 532/9)

11) uvedeni stavenisté do piivodniho stavu
12) odevzdani stavenisté — pracovisté a dotéenych pozemkil stavbou provozovateli VD a

majitelim pozemku
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D.2.1. - 7. FOTODOKUMENTACE

VD KiiZanovice:

- hrdzové téleso s hrazenymi korunovymi prelivy (uzdvér — duta klapka), objekt hlavni strojovny VD,
ovladaci mistnosti MVE, pilive strojovny MVE, vyvar se spodni vypusti DN600 a 2000, ...

o7 r

D.2.1. - 7.1 Stavajici technologické zafizeni uzavéru — duté klapky levého a pravého
korunového prelivu VD KriZanovice:

- stavajici vyvar pod korunovymi prelivy, vyvar spodnich vypusti, odtokova (vytokovd) komora
S provoznim uzavérem SV DN2000
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- stavajici stav uzaveru — duté klapky levého a pravého korunového prelivu VD (korunovy preliv VD
hrazeny dutou klapkou — vzdusna lic, OK klapky usazend na loZiskach zabudovanych do stavby
korunového prelivu, bocni stity klapky LIP, ...):

- stavajici stav uzaveru — duté klapky pravého korunoveho prelivu (navodni lic uzavéru, poskozena
povrchova ochrana OK uzaveru — hradiciho plechu klapky, ... )
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- stavajici stav uzavéru — duté klapky levéeho korunového prelivu (navodni lic uzaveru, poskozena
povrchova ochrana OK uzavéru — hradiciho plechu klapky, ... )

- stavajici stav uzaveéru — duté klapky (degradované podélné ochranné pryzové tésneni klapky,
poskozenda povrchova ochrana pritlacnych list a nosné OK podélného tésneni, ...)
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- stavajici stav uzavéru — duté klapky (koZené bocni tésnéni kKlapky — bocnich stitii vyztuZené mosaznym
plechem, poskozena povrchovd ochrana pritlacnych list, napojeni podélného ochranného tésneni
klapky a bocniho tesnéni klapky, ...)

D.2.1. - 8. SEZNAM VYKRESOVE DOKUMENTACE

-vizPD ¢astPS 1 D.2.2 VYKRESOVA DOKUMENTACE

D.2.1.-9. POZNAMKA

Rozsah a obsah dokumentace pro stavebni povoleni / ohlaSeni stavby byl pfizptisoben
rozsahu stavby a vypracovan dle pfilohy ¢. 12 k vyhlasce ¢.499/2006 Sb., respektive 405/2017
Sh.

Uvedené rozméry ve vykresové dokumentaci jsou informativni, zhotovitel provede po
odstaveni uzavéru korunového pirelivu VD a sniZeni hladiny v nadrzi na koétu 401,50 m n.m.
jejich proméieni a zapracovani piripadnych zmén do vykresové dokumentace DPS.

Vypracoval: Dalibor Fiala
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