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1. Objednatel
Povodi Moravy,s.p. zdvod Dyje, Dfevaiska 11, Brno

2. Pfedmét plnéni
Prizkum nadjezi a podjezi jezu Brno - Komin.

3. Termin plnéni
Prace byly provedeny dne 9.6. 2015.

4. Vysledky praci
Nadjezi

Obecné informace — dle vykresové dokumentace dodané objednatelem je vyska télesa jezu u
paty klapky 208,030. V dobé prizkumu byla hloubka vody v dotéeném mist& 44cm, coZ
odpovida koteé 208,470. Méfené hloubky jsou vztazeny k této koté, pokud neni uvedeno jinak,
pfipadny pohyb hladiny nebyl sledovéan. Priizkum byl zamé¥en na zatopené ¢4sti a zénu
pohybu hladiny, prace pod vodou komplikovala nizk4 viditelnost.

Leva bfehovd opérnd zed- prazkum byl proveden od n4toku na elektrarnu smérem ke klapce,
op€rna zed’ je monolitickd, plo§né poskozeni v mist& kolisani hladiny, nezasahuje do trvale
zatopené Casti. U paty zdi v mist€ spojeni se dnovou betonovou deskou nalezeno n&kolik
kamenti.

Leva biehovéa op&€md zed’ v nadjezi, monoliticka 4st — pohled



Leva bfehova opérné zed v nadjezi — podemleta deska

Leva bfehova opéma zed’ v nadjezi — stav konstrukce v misté podemleti

Pravd brehovd opérnd zed - prizkum byl proveden od klapky smérem proti toku vody.
Monoliticka ¢ast zdi je po§kozena v misté kolisani hladiny, do zatopené &asti poskozeni
nezasahuje. Na zed’ navazuje opevnéni bfehu kamennou dlaZbou. Sparovani je silng
poskozené, v mist€ ukonceni opevnéni dochézi k rozpadu dlazby, a proristani vegetaci.
V zatopené ¢asti je opevnéni zaneseno sedimentem.



Pravé bifehova opé€ma zed’ v nadjezi — pohled

Dnovd cast — na konstrukci jezu a navazujici betonové desce nebyla nalezena #4dna
poskozeni, konstrukce je porostla fasou a pokryta tenkou vrstvou sedimentu, jejiZz mocnost
plynule narista z levé strany na pravou. Na levé strang, je dno bez jemnych sedimentd, u paty
levobreZni zdi nalezeno nékolik kameni, prava strana je prekryta vrstvou jemného sedimentu
mocnosti cca 30mm.

V dobeé priizkumu byla hrana zastizena v hloubce 1,0m, napojeni betonové desky na dno feky
tvoii schod proménné vysky, u levobtezni zdi 60-70 cm, m&feno od hrany dol, dno feky je
tvofeno kamennym zahozem. Pfimo u paty zdi, v mist& natoku na elektrarnu je v délce 2m
lokdlni prohlubef 1,2m méfeno od hrany desky, ktera aZ pod troves zdkladu desky a za¢in4 ji
podemilat. Podemleti saha do hloubky 50cm.

Zhruba v poloving délky jezu schod plynule pfechézi do stejné roviny se dnem, které je
tvofeno jemnymi sedimenty, které se u pravé ¢asti za¢inaji naplavovat na desku a neni tak
zfejmé rozhrani konstrukce.

Dnova ¢ast v nadjezi — piekryti desky sedimentem



Podjezi

Obecné informace - dle vykresové dokumentace dodané objednatelem je vy3ska dna u paty
jezu 204,680. V dobe prizkumu byla hloubka vody v dotéeném mists 1,90m, co? odpovida
koté 206,580. Méfené hloubky jsou vztaZeny k této kété, pokud neni uvedeno jinak, pfipadny
pohyb hladiny nebyl sledovén. Priizkum byl zam&fen na zatopené &asti a z6nu pohybu

hladiny, price pod vodou komplikovala nizka viditelnost, fotodokumentaci nebylo mozné
pofidit.

Leva biehovd opérnd zed- priizkum byl proveden od opraveného vytoku elektrarny smérem
ke klapce. Zed’ je z ¢asti tvofena kamennym zdivem, z&4sti je monolitickd, v mist& koliséni
hladiny jsou spary siln€ poskozeny do hloubky 10cm a vice, lokalng dochazi k uvolnéni
kamend. Hloubka vody u paty zdi je promé&nliva, v misté napojeni na vytok elektrarny
dosahuje 1,2m, odkud se plynule zved4 v délce 6m na hloubku 0,0-0,3m. Poslednich 3m

v misté napojeni na monolitickou ¢ést vzristd hloubka na hodnotu 1,0m v misté betonového
prahu. Dno je tvofeno kamenny zdhozem, misty pfekrytym jemnymi sedimenty.
Monoliticka ¢ast zdi je poSkozena v misté kolisani hladiny, poruchy nezasahuji do trvale
zatopen¢ Casti. Hloubka vody plynule vzrista ze 1,0 na 1,9m, dno je tvofeno betonem a
pokryto vrstvou jemného sedimentu tloustky 1cm.

Leva bfehové opéma zed' v podjezi, monolitickd &ast — pohled



Leva biehovéd op&€ma zed' v podjezi, zd&na &ast — pohled

Prava brfehovd opérnd zed - priizkum byl proveden od jezu smé&rem po toku vody.
Monoliticka &ast zdi je poSkozena v misté kolisani hladiny, poruchy nezasahuji do trvale
zatopené €4sti, hloubka plynule klesd z 1,9m na 1,0m v mist& prahu.

Na zed’ navazuje opevnéni bfehu kamennou dlazbou, ktera je prorostld vegetaci a misto
ukonceni tak neni ztejmé. V zatopené &asti je dlaZba Eastedné prekryta jemnym sedimentem,
v mist€ kolisani hladiny chybi sparovaci hmota.

Prava bfehové opérné zed’ v podjezi, monoliticka ¢ast — pohled



Opevnéni pravobfezni ¢asti v podjezi, kamenna dla¥ba — pohled

Dnova édst — konstrukce je porostla fasou a pokryté tenkou vrstvou sedimentu, jejiZ mocnost
plynule nardsta z levé strany na pravou, nepfesahuje viak tlouitku Scm. Na levé strang, je
beton dna poSkozen, pivodni hlazeny povrch zcela chybi v plose cca 6x15m, dochazi

k obnaZovani kameniva a ztratim cementového tmelu. Povrch je hruby, opracovany
pusobenim vody, ptekryty jemnym sedimentem s lokalnimi prohlubnémi. Poskozeni povrchu
se zvolna vytraci, od poloviny jezu je jiZ povrch hladky pouze s lokalnimi otvory.

V misté napojeni op€mé zdi na jezovou jsou ve dn& 2 otvory hloubky 50cm, o rozmérech
60x60cm a 120x80cm, v tomtéZ misté zastiZen pas kamenti 0,5x5m pfi paté jezové zdi.

V poloviné ukoncovaciho prahu zastiZzen otvor 40x40cm hloubky 20cm. P¥echod prahu a dna
feky je tvofen kamennym zdhozem &asteéné prekrytym jemnym sedimentem.

5. Zavér
Priizkum byl proveden v souladu s objednavkou a instrukcemi ptitomného pracovnika
Povodi Moravy,s.p.. Stav konstrukci odpovida dob& uZivani stavby, s ohledem na rozsah
poskozeni lze ofekavat dalsi rozvoj poruch.

6. Prilohy
- situaéni naért
- videodokumentace



unOEXr YOALO

ANSHA 1LFTWNIA0d



