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Název akce:
Číslo akce: 

Značení  Číslo
vzorku 

Sonda Hloubka
odběru
   /m/

Vlhkost

 w /%/

   Mez
tekutosti
  wL/%/ 

   Mez
plasticity
 wP /%/

  Index
plasticity
    Ip

    Index 
konzistence
       Ic

  Klasifikace 
ČSN 75 2410

Název zeminy
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VELIKOST ZRN /mm/

                                  Lahučká Blanka 
laboratoř mechaniky zemin a analýzy stavebních  vod

IČO 662 99 331, tel 731 473 400
Zelená 238, 530 03 Pardubice

ZRNITOSTNÍ  KŘIVKY

PLASTICITNÍ  PARAMETRY
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Lipník nad Bečvou
1 - 2015

 64        vz  A      deponie     18,9         31,5          16,3         15,2            0,83                 F4 - CS                         Jíl písčitý  

 65        vz  B      deponie     18,9         37,5          16,5         21,0            0,88                 F4 - CS                         Jíl písčitý  
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