TESTSTAV.spol. s r.o

Te St Technicka zkuSebna

AKREDITOVANA LABDRATOR & 1280 Orlovska 347

Ceskym institutem pro 714 00 Ostrava- Hefmanice L 1200

akrecitaci,ops teststavi@te ststav.cz
Tel. 596 241 189-90 Objednatel:
Fax 596 236 316 AWT REKULTIVACE a.s.
e-mail teststav@teststav.cz p. Viadimir Kré
Cislo jednaci: 1087 Déinicka 41/884
Datum: 2 zafl 2011 735 64 Havifov - Prostfeni Sucha
Vytisk é.. 1

PROTOKOL é.: 2665/11

25/A-ZE  Stanoveni konzistenénich mezi CSN CEN ISO/TS 17892-12
Stavba **: Polni cesta v lokalité J0O05/2001 - Pustky
Objekt ** :
Datum odbéru vzorka: 24.8.2011
Odbér provedl: Ing. Kucharéik
Datum zkousky: 1.9.-29.2011
Vzorek pfevzal dne: Ing. Kucharéik
Misto odbé&ru vzorku: km 0,125, sonda 0.4-09m
ZkuSebni zafizeni: teplovzdusna susama, KuZelovy pfistroj s kuZzelem 80g/30°

Popis vzorku (typ):
Historie vzorku: vzorek zkousen v pfirozeném stavu

Stanoveni vihkosti zemin w
w= %

Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych €astic zemin pomoci pyknometru ps
Ps - kg/m

]

Stanoveni konzistenénich mezi - mez plasticity Wp
wp= 10,06 %

Stanoveni konzistenénich mezi - mez tekutosti WL
wL= 26,17 %

Index plasticity Ip
Ip= 16,11 %

Zatfidéni zeminy dle CSN 73 1001, CSN 73 1002

Poznamka: Udaje oznacené ** - podle sdéleni objednatele

/) 1
Zkoudku provedi: Ing. I\l,’yﬂﬂéét Stiqiv're

Vedouci Technické zkusebny TESTSTAV

Vysledky zkouSky se lykaji pouze pfedmétu zkouSky. Bez pisemného souhlasu zkusebny
se nesmi protokol reprodukoval jinak nez cely.
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TestE ¥

AKREDITOVANA LABORATOR & 1280
Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s.

TESTSTAV,spol. s r.o
Technicka zkusebna

Orlovska 347

714 00 Ostrava Hefmanice

L 1290

Tel. 596 241 189-90 Objednatel:

Fax: 596 236 316 AWT REKULTIVACE a.s.

e-mail: teststav@teststav.cz p. Viadimir Kré

Cislo jednaci: 1087 Délnicka 41/884

Datum: 2. zarf 2011 735 64 Havirov - Prostieni Sucha

Vytiské.: 1

PROTOKOL ¢.: 2666/11

21/A-KA Stanoveni zhutnitelnosti Proctorovou zkouskou CSN EN 13286-2
Stavba **: Polni cesta v lokalité J005/2001 - Pustky Objekt **:

Puvod vzorku, lokalita **:
Datum odbéru: 24.8.2011

km 0,350, sonda 0,4-09m Klimatické podminky: sluneéno

Frakce smési kameniva **: jilovita zemina

Nadsitné nad 16: 0 g Odbér provedl: Ing. Kucharéik
Jednotka] l. . 1. V. V.
JObjem mozdire €. cm® 9413 9413 9413 9413 941,3
leolnosl mozdire + zeminy g 40476 3926,6 4203 4096,2 4176,2
leOtnost mozdife a 23512 235612 23512 23512 23512
IHmo!nost vihké zeminy (2-3) g 1696,4 15754 1851,8 1745 1825
IObj.hmotnost vihkeé zeminy (4/1).1000 kg.m'j 1802,19 1673,64 1967,28 1853,82 1938,81
IMiska + vihky vzorek g 1902,2 1847 4 20149 1379 17523
IMska + suchy vzorek o] 1808,9 17877 1826,2 1266,7 1636,7
Igslo misky, hmotnost g 1012,2 1012,7 995,7 4333 998,5
[Hmotnost suchého vzorku (7-8) g 796,7 775 8305 833.4 638,2
lHmotnost vody g 93,3 59,7 188,7 112,3 115,6
Vihkost (10:9) . 100 % 1,71 7,70 22,72 13,47 18,11
Objemova hmotnost suché zeminy kg.m™ 1613,26 1553,94 1603,05 1633.68 1641.,48
(100.5/100+11)
Postup zkousky:
PROCTOROVA ZKOUSKA| TR
1700 ; [ r Druh zkousky : Standardni | Modifikovana
Er 1550 |Mozdir: A
ge [pach: A
w = 100 Vyska padu: 305
5 g 1550 JPocet vrstev: 3
S IPoéel dderti na vrstvu: 25
1600 ' y ' y y {16132 (q) 0
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Vinkost [%]
w opt. = 16,7 %’: 9 max— 1645 kg.!"l"‘l‘:‘l
[korekce Wi = 16,7 %, 9 mac 1645 kg.m*

Poznamka: Udaje oznacené ** - podle sdéleni objednatele
Udaje oznaéené **** - druh zkousky

Zkousku provedl:  Ing. Jan,

=i
Vedouci Technické zkuSebny TESTSTAV: p. Osmanéik

Vysledky zkousky se tykaji pouze predmétu zkousky. Bez pisemného souhlasu zkuSebni

laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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Te Stm TESTSTAV,spol. s 1.0 PN
Technicka kusebna il
AKREDITOVANA LABORATOR & 1280 Orlovské 347 V=N
Eeskyjm institutem pro 71400 Ostrava- Hefmanice ST L 1200
akredtaciop.s teststavi@te tstavez
Tel: 596 241 189-90 Objednatel :
Fax: 596 236 316 AWT REKULTIVACE a.s.
e-mail: teststav@teststav.cz p. Viadimir Kré
Cislo jedn.: 1087 Délnicka 41/884
Datum: 2. zar 2011 735 64 Havirov - Prostieni Sucha
Vytisk €. 1
PROTOKOL ¢.: 2667/11

23/A-ZE  STANOVENI VLHKOSTI CSN CEN ISO/TS 17892-1

Stavba **:
Objekt*:
Konstrukéni celek **:

Zkouseny material **:

Datum a misto odbéru **:

Odbér provedl:

Datum provedeni zkousky:

Stav dodaného zkuSebniho vzorku:

Polni cesta v lokalité J005/2001 - Pustky

plan - zakladova spara komunikace
jilovita zemina

24.8.2011, km 0,350, sonda 0,4-09m
Ing. Jan Kucharéik Vzorek prevzal: Ing. Jan Kuchargik
24.8.2011 - 25.8.2011

vyhovujici

Vysledky zkousSek:
Vihkost stanovena :
20,722 %
vazenka ¢. hmotnost vazenka s vihkou vazenka s vysusenou vihkost
[o]] zeminou [g] zeminou [g] jednotlive  [%)]
1 979,2 22766 2055,5 20,543
2 10014 27783 24711 20,901
Poznamka: Udaje oznacené * - zkouska provedena i mimo prostor laboratofe

Udaje oznacené ** - podle sdéleni objednatele

Zkousku proved!: Ing. Jan arg

Vedouci Technické zkuSebny TESTSTAV:

Vysledky zkousky se tykaji pouze predmétu zkousky. Bez pisemného souhlasu
zkusebni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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Te st m TESTSTAV,spol. s .0 T,
Technicka zkusehna %

AKREDITOVANA LABORATOR ¢ 1290 Orlovska 47
Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. 714 00 Ostrava Hefrmanice L 1290
Tel. 596 241 189-90 Objednatel:
Fax: 596 236 316 AWT REKULTIVACE a.s.
e-mail: teststav@fesistav.cz p- Vladimir Kré
Cislo jednaci: 1087 Viytisk €. 1 Délnicka 41/884
Datum: 2.9.2011 735 64 Havirov - Prostieni Sucha
PROTOKOL ¢.: 2668/11
17/A-KA Stanoveni CBR a IBI CSN EN 1328647
Stavba, objekt *: Polni cesta v lokalité J005/2001 - Pustky
Konstrukce *: plan - zakladova spara komunikace
Druh zeminy: jilovita zemina, zkusebni vihkost ( 20,722 % )
Datum a misto odbéru (dodani vzorku), klimatické podminky *: 24.8.2011, km 0,350, sonda 0,4-0,9m
Odbér proved!: Ing. Kuchargik Vzorek prevzal, datum: 24.8.2011, Ing. Kucharéik
Datum provedeni zkousky: 26.8 - 29.8.11 Stav zkusSebniho vzorku: vyhovuijici
Vysledky zkousky:
Penetrace | Stand.sila Zkouska ¢. 1 looba zrani: 72 hodin
[mm] [kN] sila [kN] CBR [%)] Teplota v prubéhu zrani: 20 °C
0,5 0,20 Zpusob hutnéni: Proctorovou standartni zkouskou
1 0,32 Zrani CBR: zamezen| ztraty vihkosti odpafovanim
15 0,44 1Z atizeni béhem zraniCBR: 0Og
2 0,50 Protokol &.: 2666/11
25 13,2 0.64 48 JObjemova hmotnost susiny: 1635 kg.m™
3 0,73 Zkusebni vihkost w.y: 20,722 %
35 0.79 Protokol €.:
4 0,85 Vihkost télesa po zkouSce wyy,: 20,715 %
45 0,91 |Bobtnani : - mm - %
5 20,0 0,97 49
55 1,01
6 1,05
6,5 1,10
7 1,18
7.5 1,18
8 1,22
85 1,27
9 1,31
9,5 1,35
10,0 1,38
2
|
I
7

4 5 6
Penetrace [mm]

Zkousku proved!: Ing. Jan Kfic k
Poznamka: Udaje oznaéené * - podle/Sdéleni objednatele

Vedouci Technické zkusebny TESTSTAV:
Vysledky zkousky se tykaji pouze predmétu zkousky. Bez pisemného souhlasu zkuSebny
se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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TESTSTAV,spol. s r. ey
TestEl W | ™smaysmiere | <o

| AKREDITOVANA LABORATOR ¢ 1280 Orlovska 247 P A
Ceskym institutem pro akreditaci, o.p .s. 714 00 Ostrava Hefmanice Ry L 1290
Tel.: 596 241 189-90 Objednatel:
Fax: 596 236 316 AWT REKULTIVACE a.s.
e-mail: teststav@leststav.cz p. Vladimir Kré
Cislo Jednaci: 1087 Vytisk €. 1 Délnicka 41/884
Datum: 292011 735 64 Havirov - Prostreni Sucha

PROTOKOL ¢.:  2669/11

17/A-KA Stanoveni CBR a IBI CSN EN 13286-47
Stavba, objekt *: Polni cesta v lokalité J005/2001 - Pustky
Konstrukce *: plan - zakladova spara komunikace
Druh zeminy: jilovita zemina, zkusebni vihkost ( 20,722 % ) + 2 % nehaseného vapna CL 90
Datum a misto odbéru (dodani vzorku), klimatické podminky *: 24.8.2011, km 0,350, sonda 0,4-09m
Odbér provedi: Ing. Kucharéik Vzorek prevzal, datum: 24.8.2011, Ing. Kucharcik
Datum provedeni zkousky: 26.8 - 29.8.11 Stav zkusSebniho vzorku: wyhovujici
Vysledky zkousky:
Penetrace | Stand.sila Zkouska ¢. 1 looba zrani: 72 hodin
[mm] [kN] sila [kN] CBR [%)] Teplota v prubéhu zrani: 20 °C
05 0,550 Zpusob hutnéni: Proctorovou standartni zkouskou
1 0,800 Zrani CBR: zamezeni ztraty vihkosti odpafovanim
1.5 1,100 Zatizeni béhem zraniCBR: 0Og
2 1,400 Protokol €. 2666/11
25 13,2 1,650 13 Objemova hmotnost susiny: 1635 kg.m™
3 1,950 [Zkusebni vihkost w,: 20,722 %
3.5 2,120 Protokol ¢.:
4 2.450 Vihkost télesa po zkousce wy,: 18,780 %
45 2,750 jBobtnani : - mm - %
5 20,0 3,000 15
55 3,250
6 3,560
6,5 3,850
7 4,000
7.5 4,250
8 4,450
8,5 4,750
9 4,950
9,5 5,050
10,0 5,250
7
= 6
£s
.E ; ‘
N
- 3
N 1 |
0 ' :
0 1 2 3 4 5 6 T 8 9 10

Zkousku proved!:
Poznamka: Udaje oznacené * - podie/sdéleni objednatele

Vedouci Technické zkusebny TESTSTAV:

Vysledky zkousky se tykaji pouze predmétu zkousky. Bez pisemného souhlasu zkusebny
se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

1 z celkového poctu 1




TESTSTAY, l.sr. LN,
TeStm Technicka zi%geb:ar ° ﬁ%

i AKREDITOVANA LABORATOR ¢.1280 Orloveka 47 LS
Ceskym institutem pro akreditaci, o.p s. 714 D0 Ostrava Hefmanice L 1290
Tel.: 596 241 189-90 Objednatel:
Fax: 596 236 316 AWT REKULTIVACE as.
e-mail: teststav@teststav.cz p. Vladimir Kré
Cislo Jednaci: 1087 Vytisk €.: 1 Délnicka 41/884
Datum: 2.9.2011 735 64 Havifov - Prostieni Sucha

PROTOKOL ¢.:  2670/11

17/A-KA Stanoveni CBR a IBI CSN EN 13286-47
Stavba, objekt *: Polni cesta v lokalité J005/2001 - Pustky
Konstrukce *: plan - zakladova spara komunikace
Druh zeminy: jilovita zemina, zkusebni vihkost ( 20,722 % ) + 3 % nehaseného vapna CL 90
Datum a misto odbéru (dodani vzorku), klimatické podminky *: 24.8.2011, km 0,350, sonda 0,4-09m
Odbér provedl|: Ing. Kucharcik Vzorek pfevzal, datum: 24.8.2011, Ing. Kuchargik
Datum provedeni zkousky: 26.8-298.11 Stav zkuSebniho vzorku: wvyhovujici
Vysledky zkousky:
Penetrace | Stand.sila Zkouska €. 1 Jooba zrani: 72 hodin
[mm] [kN] sila [kN] CBR [%] Teplota v pribéhu zrani: 20 °C
05 2,00 Zplsob hutnéni: Proctorovou standartni zkouskou
1 2,60 Zrani CBR: zamezeni ztraty vihkosti odpafovanim
1.5 2,95 |Zatizeni béhem zraniCBR: 0Og
2 3,40 Protokol €.:  2666/11
2.5 13,2 3,75 28 Objemova hmotnost susiny: 1635 kg.m™
3 4,05 IZkuSebni vihkost w,,: 20,722 %
35 4,40 Protokol ¢.:
4 4,70 Vihkost télesa po zkousce w,: 17,080 %
45 5,00 |Bobtnani : - mm - %
5 20,0 5,25 26
55 5,50
6 5,70
6,5 5,95
7 6,15
7.5 6,35
8 6,50
8,5 6,80
9 7,00
9,5 7.20
10,0 7.40
8
= 7
< 6
::
N 3
E 2
1
0

Penetrace [mm]

Zkousku proved!: Ing. Ja L

Poznamka: Udaje oznagené * - podig/ $déleni objednatele
Vedouci Technické zkusebny TESTSTAV:

Vysledky zkousky se tykaji pouze predmétu zkousky. Bez pisemného souhlasu zkusebn
se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

1 z celkového poctu 1




TESTSTAV.spol. s r.o

Te St Technické zkuSebna

AKREDITOVANA LABORATOR 21230 Orlovska 347

Ceskym institutern pro 714 00 Ostrava- Hefmanice L 1200

akredtaci.ops teststavi@te tstav.cz
Tel 596 241 189-90 Objednatel:
Fax 596 236 316 AWT REKULTIVACE a.s.
e-mail teststav@teststav.cz p. Viadimir Kré
Cislo jednaci: 1087 Délnicka 41/884
Datum 2. zari 2011 735 64 Havifov - Prostfeni Sucha
Vytisk .. 1

PROTOKOL ¢.: 2671/11

25/A-ZE  Stanoveni konzistenénich mezi CSN CEN ISO/TS 17892-12
Stavba **: Polni cesta v lokalité J005/2001 - Pustky
Objekt ** :
Datum odbéru vzorku: 24.8.2011
Odbér provedl: Ing. Kucharéik
Datum zkousky: 1.9.-29.2011
Vzorek pfevzal dne: Ing. Kuchar&ik
Misto odbéru vzorku: km 0,350, sonda 0.4-09m
Zkusebni zafizeni: teplovzdusna susama, Kuzelovy pfistroj s kuzelem 80g/30°

Popis vzorku (typ):
Historie vzorku: vzorek zkouden v pfirozeném stavu

Stanoveni vihkosti zemin w
w= %

Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych €astic zemin pomoci pyknometru ps
Ps- kg/m’

Stanoveni konzistenénich mezi - mez plasticity Wp
wp= 24,86 %

Stanoveni konzistenénich mezi - mez tekutosti WL
wL= 45,93 %

Index plasticity Ip
Ip= 2107 %

Zatfidéni zeminy dle CSN 73 1001, CSN 73 1002

Poznamka: Udaje oznacené ** - podle sdéleni objednatele

(Lo

A
l\
Zkousku proved!: Ing. kava Silvie

Vedouci Technické zkuSebny TESTSTAV

Vysledky zkousky se tykaji pouze pfedmétu zkouSky. Bez pisemného souhlasu zkuSelifiy
se nesmi protokol reprodukoval jinak nez cely.

strana 1 z celkového poctu 1



